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Rundschreiben StraBenwesen
RS 3/23

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir StraBenbauarbeiten
in Hamburg, (ZTV/St-Hmb.09)

— Fassung 07/23 -

Einfihrung:

¢ Technische Lieferbedingungen fiir gebrauchsfertige Viskositatsveranderte Bitu-
men
Ausgabe 2022

(TL VBit-StB 22)

¢ Technische Lieferbedingungen fiir Bodenmaterialien und Baustoffe im Erdbau des
StraBenbaus
Ausgabe 2020/Fassung 2023
(TL BuB E-StB 20/23

Anlagen:

1. ZTV/St-Hmb.09 (Fassung 07/23)
Die eingefuhrten Regelwerke kénnen im FGSV-Reader abgerufen werden.



Die ,Zuséatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fur StraRenbauarbeiten in
Hamburg®, ZTV/St-Hmb.09, Fassung 02/22 wurden fortgeschrieben und liegen nun als Fassung
07/23 vor. Die Fortschreibung wurde insbesondere erforderlich durch das Inkrafttreten der Man-
telVO, Artikel 1, ErsatzbaustoffV, der Bekanntgabe der TL VBIit-StB 22 (ARS Nr. 06/2023) und
TL BuB E-StB 20/23 (ARS Nr. 13/2023) durch das BMDV sowie fortgeschriebene Regelungen
fir Fahrbahndeckenbeton. Ferner wurden redaktionelle Anderungen vorgenommen und Druck-

fehler berichtigt.

Folgende wesentliche Anderungen bzw. Ergédnzungen wurden in den einzelnen Ziffern der
ZTV/St-Hmb.09, Fassung 07/23 vorgenommen:

Ziffer 1 Einsatz von Baustoffen
Der Bundesrat hat der Mantelverordnung (MantelVO) zugestimmt, die Verordnung ist
im Bundesgesetzblatt verdffentlicht und tritt nach 2 Jahren Ubergangsfrist zum 01. Au-
gust 2023 in Kraft. Bei der Verwendung von Ersatzbaustoffen ist ab diesem Stichtag
die ,Verordnung tber Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustof-
fen in technischen Bauwerken® (MantelVO, Artikel 1, ErsatzbaustoffV) zu beachten.
Zeitgleich treten die ,Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Reststoffen/Abfallen — Technische Regeln —* der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall
(LAGA) mit den fir Hamburg geltenden Erganzungen aul3er Kraft. Die Regelungen aus
RS 2/23 vom 17.02.2023 — Analytik fur den Ausbau von StraRenbaustoffen und Boden
hinsichtlich der Umstellung auf die Anforderungen gemaR der Ersatzbaustoffverord-

nung in Bauvertragen — gelten bis auf weiteres.

Mit den TL VBIit-StB 22 wird parallel zur TL Bitumen-StB 07/13 ein R1-Regelwerk zur
Spezifikation viskositatsveranderter Bindemittel eingefihrt. In diesem Regelwerk wird
das Verhalten von bitumenhaltigen Bindemitteln bei erhéhten Gebrauchstemperaturen
nicht mehr Gber das Uber 100 Jahre alte Prifverfahren ,Erweichungspunkt Ring und
Kugel“ beurteilt. Kunftig wird das Verformungsverhalten viskositatsveranderter As-
phalte ausschlieRlich tiber die Aqui-Schermodultemperatur T(G*=15 kPa) nach der AL
DSR-Prifung (BTSV) beurteilt. Das Verfahren Erweichungspunkt Ring und Kugel ist
damit nicht mehr vertragsrelevant. Samtliche bauvertraglichen Regelungen der ZTV
Asphalt-StB zu Grenzwerten des Erweichungspunktes sind analog fiir die Aqui-Scher-

modultemperatur T(G*=15 kPa) anzuwenden.

Der Erweichungspunkt hat sich schon seit langem gerade beim Einsatz von polymer-
modifizierten Frischbitumen und RC-Bitumen (aus Asphaltgranulat) als unsicheres
Merkmal zur Beurteilung der Qualitat des Bindemittels und der damit hergestellten As-
phalte erwiesen. In den Gremien der FGSV wurde daher bereits entschieden, dass in

der kommenden Regelwerksgeneration (voraussichtlich 2024) der ZTV Asphalt-StB



Ziffer 2

Ziffer 4

Ziffer 9

und TL Asphalt-StB der Erweichungspunkt ebenfalls durch die Aqui-Schermodultem-
peratur ersetzt wird. In Hamburg sind flir diesen Schritt bereits alle Voraussetzungen
erfullt. Seit 2016 ist die Temperatur T(G*=15 kPa) fur alle viskositatsveranderten As-
phalte und seit 2022 flr samtliche Asphalte bei allen Erst- und Kontrollprifungen zu
bestimmen. Die Aqui-Schermodultemperatur T(G*=15 kPa) nach der AL DSR-Priifung
(BTSV) ersetzt bauvertraglich den Erweichungspunkt Ring und Kugel nach DIN EN

1427. In den Ziffern 4 bis 6 wurden entsprechende Anpassungen vorgenommen.

Ankiindigung: Fur den Einbau von Walz- und Gussasphalt hat der Ausschuss fir Ge-
fahrstoffe (AGS) des Bundesministeriums fur Arbeit und Soziales (BMAS) einen Ar-
beitsplatzgrenzwert (AGW) zum Schutze der Beschéaftigten hinsichtlich Dampfen und
Aerosolen aus Bitumen festgelegt, welcher ab Ende 2024 verbindlich einzuhalten ist.
Die Behorde fur Verkehr und Mobilitdtswende unterstitzt weiter alle Auftragnehmer bei
der Erarbeitung einer Branchenlésung und der Erprobung des Temperaturabsenkpo-
tentials zum Zwecke der Verringerung von Dampf- und Aerosolemissionen aus Bitu-
men. Die betreffenden Regelungen aus RS 2/22 vom 02.02.2022 gelten bis auf weite-

res.

1. Tragschicht (Baustoffgemische und Gesteinskérnungen)

Die TL BuB E-StB 20/23 wurden von der FGSV in Abstimmung mit dem BMDV und
den Obersten StraRenbaubehérden der Lander redaktionell Giberarbeitet. Die Uberar-
beitung war notwendig, da zum 01.08.2023 die MantelVO, Artikel 1, ErsatzbaustoffV
in Kraft tritt. Hierdurch waren mehrere redaktionelle Anderungen im Text vorzunehmen.
Fir alle mineralischen Ersatzbaustoffe, die sowohl in den TL BuB E-StB 20/23 als auch
in der Ersatzbaustoffverordnung enthalten sind, wurden die Abkirzungen der Ersatz-

baustoffverordnung zugeordnet.

Asphalttragschichten
Der untere Grenzwert fur den Hohlraumgehalt in Asphalttragschichten wurde von
2,0 Vol.- % auf nun 1,0 Vol.- % abgesenkt.

Die Aqui-Schermodultemperatur T(G*=15 kPa) nach der AL DSR-Prifung (BTSV) er-
setzt bauvertraglich den Erweichungspunkt Ring und Kugel nach DIN EN 1427. Die
Regelungen der ZTV Asphalt-StB zu Grenzwerten des Erweichungspunktes gelten
analog fir die Aqui-Schermodultemperatur T(G*=15 kPa) bei allen Asphaltschichten.

(ebenso in den Ziffern 5 und 6)

Fahrbahndecken aus Beton
Im Februar 2023 wurden alle Marktteilnehmer Transportbeton mit einer Vorankindi-

gung Uber die bevorstehende Fortschreibung der Regelungen flir Fahrbahndeckenbe-



ton gemal ZTV/St-Hmb. informiert und darauf hingewiesen, dass ab dem Einflh-
rungstag ausschliel3lich Erstprifungen nach folgendem Mindeststandard akzeptiert
werden: Der Fahrbahndeckenbeton muss mindestens die Festigkeitsklassen C 30/37
(normalerhartend) bzw. C 35/45 (frGhhochfest), die Feuchteklasse WA und die Expo-
sitionsklassen XF4 und XM2 nach den TL Beton-StB 07 und Ziffer 9.3 der ZTV/St-Hmb.
einhalten. Der Sand muss den Alkaliempfindlichkeitsklassen E I-O oder E I-OF ent-
sprechen, flr die Gesteinskdrnungen d > 2 mm ist nur die Alkaliempfindlichkeitsklasse
E I-S zulassig. Die Verwendung von Kies ist nicht zulassig, die Gesteinskérnung d > 2
mm muss der Kategorie C90/1 entsprechen und mindestens in zwei getrennten Korn-
gruppen zugegeben werden. Die entsprechenden aktuellen Prifzeugnisse sind Be-
standteil der Unterlagen zur Prifung und Freigabe der Betonsorten. Es dirfen aus-
schliel3lich Zemente CEM |, CEM II/A-S oder CEM II/B-S mit niedrigem wirksamen Al-
kaligehalt und der Festigkeitsklasse 42,5 eingesetzt werden. Die zur Prifung und Frei-
gabe einzureichende Erstprifung (einschliellich etwaiger Anlagen wie Mischungsbe-
rechnung oder Rezeptur) muss fir alle eingesetzten Ausgangsstoffe die eindeutigen
Produktbezeichnungen und die gem. Ziffer 9.3 geforderten Baustoffeigenschaften
(Klassen/Kategorien) konform der zum Nachweis miteinzureichenden Untersuchungs-
befunde ausweisen. Unprazise Bezeichnungen wie beispielsweise ,Splitt 8/16“ oder

fehlende Nachweise werden nicht akzeptiert.

Ich flihre hiermit die ZTV/St-Hmb.09, Fassung 07/23 und damit auch die TL VBit-StB 22 und TL
BuB E-StB 20/23 fir den Stralenbau in Hamburg ein und bitte, diese ab sofort bei der Ent-

wurfsbearbeitung, Ausschreibung und Vergabe zu berticksichtigen.

Die geanderten und auszutauschenden Blatter der ZTV/St-Hmb. sind aus der ,,Ubersicht Giber die

gultige Fassung“ zu ersehen.

Die Uberarbeitete ZTV/St-Hmb. (Lose-Blatt-Sammlung) kénnen aus dem Internet unter folgen-

dem Link heruntergeladen werden:

www.hamburg.de/bvm/start-ztv-st-hmb

Das Rundschreiben RS 3/23 kann im Intranet der FHH unter (https://fhhportal.ondata-
port.de/websites/0059-themen/SitePages/vorschriften.aspx) eingesehen und heruntergeladen

werden.

)

Stephan Deyf}
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Die ,Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Stralenbauarbeiten in Hamburg, Aus-
gabe 2009, Fassung 07/23“ (ZTV/St-Hmb.09) wurden von der Behdrde fir Verkehr und Mobilitdtswende (BVM),
Amt Mobilitadtswende StralRen - Referat Grundlagen des Stralkenwesens - unter Beteiligung der hamburgischen

Baudienststellen und der hamburgischen Bauwirtschaft erarbeitet.

Behdrdenbedienstete kdnnen die ZTV/St-Hmb.09 und die Rundschreiben von dem Sharepoint der FHH
herunterladen (https://fhhportal.ondataport.de/websites/0059/themen/Seiten/vorschriften.aspx).

Die ZTV/St-Hmb.09 (Lose-Blatt-Sammlung) kann aus dem Internet unter folgendem Link heruntergeladen

werden:

www.hamburg.de/bvm/start-ztv-st-hmb



ZTV/St-Hmb.09

Ubersicht {iber die giiltige Fassung

Blatt U - 1

11/17
Datum der 08.04.09 | 08.06.09 | 02.06.10 | 16.06.11 | 29.02.12 | 13.05.13 | 23.06.14 | 19.12.16 | 28.11.17
Einfihrung
mit RST RST RST RST RST RST RST RS RS
Rundschreiben 2/09 4/09 3/10 4/11 112 2/13 2/14 7/16 6/17
giltige U-1_| 03/09 | 06/09 | 05/10 | 06/11 | 01/12 | 04/13 | 06/14 | 12/16 | 1117
Blattnummer | U-2 | 03/09 | 06/09 | 05/10 | 06/11 | 0112 | 04/13 | 06/14 | 12116 | 1117
mit J1 | 03/09 05110 | 06/11 06/14 | 12116 | 1117
Einfihrungs- | J-2 | 03/09 05/10 | 06/11 06/14 | 12116 | 1117
datum J3 | 03/09 05/10 | 06/11 06/14 | 12116 | 1117
(Monat/Jahr) | j-4 | 03/09 05/10 | 06/11 06/14 | 12/16 117
J5 | 03/09 0510 | 06/11 06/14 | 12116 | 1117
J6 | 03/09 0510 | 06/11 06/14 | 12116 | 1117
1-1 | 03/09 05/10 06/14 | 12/16
1-2 | 03/09 05/10 0112 06/14 | 12116 | 1117
1-3 | 03/09 05/10
1-4 | 03/09 0510 | 06/11 04113 | 06114 | 12/16 | 1117
15 05/10 01712 | 0413 | 06/14 | 12/16
2.1 | 03/09 05/10 01/12 06/14 | 12116 | 1117
22 | 03/09 05/10 01/12 06/14 | 12/16
3.1 | 03/09 05/10 01/12 06/14 117
32 | 03/09 05/10 0112 | 0413 1216
3.3 | 03/09 05/10 01/12 1216
3.4 | 03/09 05/10 01/12 06/14 | 12116 | 1117
3-5 | 03/09 05/10 06/14
36 | 03/09 05/10 0112 06/14 | 12116 | 1117
3-7 | 03/09 05/10 06/14
3-8 | 03/09 -
3-9 | 03/09 -
4-1 | 03/09 0112 | 04113 | 06/14 117
4-2 | 0309 01/12 06/14 | 12/16
4.3 | 03/09 01/12 06/14
4-4 | 03/09 04/13 | 06/14
4.5 | 03/09 01/12 06/14 117
4.6 | 03/09 06/14 | 12/16
4-7 | 03/09 05/10 01/12 06/14
4-8 | 03/09 05/10 01/12 06/14 | 12/16
4-9 12116 | 1117
51 | 03/09 01712 | 0413 | 06/14 | 12116 | 1117
5.2 | 03/09 01712 | 04113 | 06/14 | 12116 | 1117
5.3 | 03/09 01/12 06/14 | 12/16
5.4 | 03/09 01/12 06/14 | 12/16
5.5 | 03/09 01/12 06/14 | 12/16
5.6 | 03/09 01/12 06/14
5.7 | 03/09 06/14 | 12/16
5.8 | 03/09 0112 | 04113 | 06/14
5.9 | 03/09 01/12 06/14 | 12/16
5-10 | 03/09 06/14 | 12/16
6-1 | 03/09 0112 | 04113 | 06/14 | 12116 | 1117
6-2 | 03/09 05/10 01712 | 0413 | 06/14 | 12/16
6-3 | 03/09 01712 | 0413 | 06/14 | 12/16
6-4 | 03/09 0112 | 04113 | 06/14
6-5 | 03/09 01712 | 0413 | 06/14 | 12/16
6-6 | 03/09 | 06/09 0413 | 06/14 117
6-7 | 03/09 01/12 06/14 | 12/16
6-8 | 03/09 01/12 06/14 | 12/16
6-9 | 03/09 0413 | 06/14
6-10 | 03/09 | 06/09 04113 | 06/14 | 12/16
6-11 | 03/09 06/14 | 12/16
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11/17
Datum der 08.04.09 | 08.06.09 | 02.06.10 | 16.06.11 | 29.02.12 | 13.05.13 | 23.06.14 | 19.12.16 | 28.11.17
EinfUhrung
mit RST RST RST RST RST RST RST RS RS
Rundschreiben 2/09 4/09 3/10 4/11 112 2/13 2/14 7/16 6/17
gliltige 7-1 | 03/09 01/12 117
Blatthummer | 7-2 03/09 01/12 11/17
mit 7-3 | 03/09 1117
Einfihrungs- ["7.4 | 03/09 1117
datum 7.5 | 03109 12116 | 1117
(Monat/Jahr) ™=76 T 03/09 01712
81 | 03/09 04/13 17
82 | 03/09 0112 | 0413 17
8-3 | 03/09 0112 | 04113 17
84 | 03/09 01712 | 04113 | 06/14 17
85 | 03/09 04/13 2116 | 1117
8-6 | 03/09 0112 | 04113 2116 | 1117
87 | 03/09 04113 | 06/14 | 12/16 | 1117
3-8 | 03/09 04113 | 06/14 | 12/16
89 | 03/09 04113 | 06/14 | 12/16
8-10 | 03/09 05/10 04113 | 06/14 | 12/16
8-11 | 03/09 04113 | 06/14 | 12/16
8-12 1216
9-1 | 03/09 0112 | 0413 12116 | 1117
9-2 | 03/09 1216
9-3 | 03/09 1216
9-4 | 03/09 05/10 01/12 1216
9.5 05/10 1216
10-1 | 03/09 06/11 06/14 117
10-2 | 03/09 06/11 | 01/12 | 04/13 | 06/14
10-3 | 03/09 06/11 04113 | 06/14 | 12/16
10-4 | 03/09 06/11 06/14
10-5 | 03/09 06/11 06/14 17
10-6 | 03/09 06/11 06/14
10-7 06/11 06/14
1 | 03/09 04/13
12 | 03/09 04/13
13 | 03/09 04/13
14 | 03/09 04/13
15 | 03/09 04/13
16 | 03/09 04/13
17 | 03/09 04/13
18 | 03/09 0413 | 06/14
19 | 03/09 0413 | 06/14
110 | 03/09 0413 | 06/14
11 | 03/09 01/12 06/14 | 12/16
12 | 03/09 12116 | 1117
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Blatt U-3

07/23
Datum der 02.02.22 | 05.07.23
Einflhrung
mit RS RS
Rundschreiben 1/22 3/23
U-3 02/22 07/23
giiltige U-4 | 02/22 | 07/23
Blattnummer J-1 02/22
mit J-2 02/22
Einfihrungs- J-3 02/22
datum J-4 | 02/22
(Monat/Jahr) J-5 02/22
J-6 02/22
1-1 02/22
1-2 02/22
1-3 02/22 07/23
1-4 02/22
1-5 02/22 07/23
1-6 02/22 07/23
2-1 02/22
2-2 02/22
3-1 02/22
3-2 02/22
3-3 02/22
3-4 02/22
3-5 02/22
3-6 02/22
3-7 02/22
4-1 02/22 07/23
4-2 02/22 07/23
4-3 02/22 07/23
4-4 02/22 07/23
4-5 02/22 07/23
4-6 02/22
4-7 02/22 07/23
4-8 02/22 07/23
4-9 02/22 07/23
5-1 02/22 07/23
5-2 02/22 07/23
5-3 02/22
5-4 12/16 | 07/23
5-5 02/22 07/23
5-6 02/22
5-7 02/22
5-8 02/22 07/23
5-9 02/22
5-10 -
6-1 02/22 07/23
6-2 12/16 | 07/23
6-3 06/14
6-4 02/22
6-5 02/22 07/23
6-6 02/22
6-7 02/22
6-8 12/16
6-9 06/14
6-10 | 02/22 07/23
6-11 | 02/22 07/23
6-12 | 02-22 | 07/23
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07/23
Datum der 02.02.22 | 05.07.23
EinfUhrung
mit RS RS
Rundschreiben 1/22 3/23
glltige 7-1 02/22
Blattnummer | 7-2 02/22
mit 7-3 02/22
Einfihrungs- | 74 02/22
datum 7-5 | 02/22
(Monat/Jahr) "7 02/22
8-1 02/22
8-2 02/22
8-3 02/22
8-4 02/22
8-5 02/22
8-6 02/22
8-7 02/22
8-8 12/16
8-9 12/16
8-10 | 12/16
8-11 | 12/16
8-12 | 12/16
9-1 02/22 | 07/23
9-2 12/16 | 07/23
9-3 12/16 | 07/23
9-4 02/22 | 07/23
9-5 12/16 | 07/23
9-6 - 07/23
10-1 | 02/22
10-2 | 02/22
10-3 | 12/16
10-4 | 06/14
10-5 | 02/22
10-6 | 06/14
10-7 | 02/22
.1 04/13
1.2 04/13
1.3 04/13
1.4 04/13
1.5 04/13
1.6 04/13
1.7 04/13
1.8 06/14
1.9 02/22
.10 | 02/22
1.1 02/22
1.2 11/17
11.3 11/17
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1.1

1.2

Allgemeines

Mitgeltung von Regelungen des Bundes

Die ,Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Stralen-
bauarbeiten in Hamburg® - ZTV/St-Hmb.09 - beinhalten die in Tabelle 1.1 aufgelis-
teten Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien (ZTV), die
von der Forschungsgesellschaft fir Stralen- und Verkehrswesen (FGSV) heraus-
gegeben und vom Bundesministerium fur Digitales und Verkehr (BMDV, zuvor
BMVI) bekanntgegeben und mit Rundschreiben Stralenbautechnik (RST, bis
2014) und mit Rundschreiben Strallenwesen (RS, ab 2015) fiir den Stralenbau in
Hamburg eingefiihrt worden sind. Sie sind Bestandteil von Bauvertragen fir die
Ausfilihrung von Strallenbauarbeiten in Hamburg, wenn die ZTV/St-Hmb. Bestand-

teil des Bauvertrages sind.

Die ZTV/St-Hmb. andern bzw. erganzen fir den Zustandigkeitsbereich der ham-
burgischen Stralenbauverwaltung bestimmte Regelungen der in der Tabelle 1.1
aufgefiihrten ZTV der FGSV auf Grund vorliegender Erfahrungen und besonderen
Verhéltnisse. Soweit keine Anderungen oder Ergadnzungen vorgenommen sind,
gelten die in Tabelle 1.1 aufgefihrten ZTV der FGSV fir den hamburgischen An-

wendungsbereich uneingeschrankt.

Systematik und Aufbau
Die geénderten bzw. ergénzten Abschnitte der mit RS bzw. RST eingefiihrten ZTV
sind in den ZTV/St-Hmb. vor den jeweils aufgefiihrten Anderungen bzw. Ergén-

zungen benannt.

Hierbei ist folgendes zu beachten:

—  Hinweise auf andere Abschnitte der von der FGSV herausgegebenen ZTV
oder Hinweise auf DIN-Normen,

—  Uberschriften innerhalb eines Abschnittes, sowie

—  Bilder und Tabellen zdhlen nicht als eigensténdige Absétze.

— Aufzéhlungen (z.B. durch Spiegelstriche gekennzeichnet) zéhlen zum voran-

gehenden Absatz.

Abschnitte der ZTV/St-Hmb. werden generell als ,Ziffern” bezeichnet, Abschnitte
der von der FGSV herausgegebenen ZTV als ,Abschnitte”.

Die im folgenden Text mit Randstrich gekennzeichneten Absatze sind ,Zusatzliche
Technische Vertragsbedingungen®im Sinne von §1 Abs. 2 Nr. 4 VOB Teil B - DIN
1961 -, wenn die ZTV/St-Hmb.09 Bestandteil des Bauvertrages sind.

Die im folgenden Text kursiv gedruckten und nicht mit Randstrich gekennzeichne-

ten Absétze sind ,Richtlinien”. Sie sind vom Auftraggeber bei der Aufstellung der
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Leistungsbeschreibung sowie bei der Uberwachung und Abnahme der Bauarbei-
ten zu beachten.

Die angegebenen Richtwerte (R) sind im Rahmen der Eignungsnachweise einzu-
halten. Die Grenzwerte (G) sind absolute Werte. Uber- oder Unterschreitungen

gelten als Mangel.

Grenzwerte beinhalten sowohl die Streuungen bei der Probenahme und die Ver-
trauensbereiche der Prifverfahren als auch die arbeitsbedingten Ungleichmafig-

keiten.

Einsatz von Baustoffen

In den ReStra (Hamburger Regelwerke fiir Planung und Entwurf von Stadtstral3en)
der Behérde fiir Verkehr und Mobilitdtswende ist festgelegt, dass Ersatzbaustoffe
bei StrallenbaumalRnahmen vorrangig auszuschreiben sind, sofern die Anforderun-
gen aus Bautechnik und Umweltschutz den technisch gleichwertigen Einsatz még-

lich machen.

Ab Juni 2022 ist in jeder Baubeschreibung anzugeben und zu begriinden, ob der
Einbau von Ersatzbaustoffen grundsétzlich méglich ist bzw. in welchen Bereichen

der Einsatz zwingend ausgeschlossen werden muss.

Die im &ffentlichen Stral3en- und Wegebau der Freien und Hansestadt Hamburg ein-
setzbaren Ersatzbaustoffe (Recycling-Baustoffe, Baustoffe aus industriell hergestell-
ten Gesteinskdrnungen) und natiirlichen Baustoffe werden gliteliberwacht und jéhr-
lich mit Rundschreiben Stralenwesen (RS der Behérde fiir Verkehr und Mobilitéts-
wende) bekannt gegeben. In den verdffentlichten Listen ist neben den Bezugsquel-
len auch der mégliche Anwendungsbereich angegeben, bspw. RC-Baustoff fiir
Frostschutzschichten FSS 0/32 (Liste 2 - Teil I) oder Elektroofenschlacke fiir As-
phaltdeckschichten EOS 2/5 (Liste 2 - Teil ll).

Fir industriell hergestellte Miillverbrennungsaschen (HMVA) liegt eine unbefristete
und somit dauerhafte Riicknahmeverpflichtung des Hanseatischen Schlackenkontor
(HSK) vor. Damit entfallen kiinftige Entsorgungskosten und die HMVA bleibt durch
die Wiederverwertung im Materialkreislauf. Dieses Alleinstellungsmerkmal bedingt

die Rangfolge der Priorisierung in den Ziffern 2 und 3.

Bei Lieferengpéssen der ausgeschriebenen Baustoffgemische (HMVA-Frostschutz-
schicht, HMVA-Verfestigung oder HMVA-Tragschicht) sind als Alternativen grund-
sétzlich alle fiir den Anwendungsbereich gelisteten Ersatzbaustoffe zugelassen. Na-
tirliche Materialien diirfen erst dann verwendet werden, wenn eine Lieferung von

Ersatzbaustoffen insgesamt ausgeschlossen ist.

Der Einsatz natlirlicher Baustoffe ist auf das zwingend erforderliche Mal3 zu be-

schrénken.
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Der Bundesrat hat der Mantelverordnung (MantelVO) zugestimmt, die Verordnung
ist im Bundesgesetzblatt veréffentlicht und tritt nach 2 Jahren Ubergangsfrist zum
01. August 2023 in Kraft.

Bei der Verwendung von Ersatzbaustoffen ist ab diesem Stichtag die ,,Verordnung
tiber Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in techni-
schen Bauwerken® (MantelVO, Artikel 1, ErsatzbaustoffV) zu beachten. Zeitgleich
treten die ,Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststof-
fen/Abféllen — Technische Regeln —* der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA)

mit den flir Hamburg geltenden Ergédnzungen aul3er Kraft.
Danach qilt:

- Der Abstand zwischen der Tragschichtunterkante und dem héchsten zu erwar-
tenden Grundwasserstand ist nach den Vorgaben der Ersatzbaustoffverordnung

(Grundwasserfreie Sickerstrecke, Grundwasserdeckschicht) einzuhalten.
- Der Einbau ist dariiber hinaus ausgeschlossen

e infestgesetzten, vorldufig sichergestellten oder fachbehdérdlich geplanten

Trinkwasserschutzgebieten (I-11l B),

e in Gebieten mit haufigen Uberschwemmungen.

(Die Gewdésserkarte mit den durch Rechtsverordnung des Senats festgelegten Uber-
schwemmungsgebieten sowie Karten zu Einbaumdéglichkeiten und -klassen von Er-
satzbaustoffen in technischen Bauwerken (aullerhalb durchwurzelbarer Boden-
schichten) sind bei der Behérde fiir Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft er-
héltlich.)
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Die Tabelle 1.2 gibt eine Ubersicht tiber die in Hamburg einsetzbaren Asphaltmisch-
gutsorten. Produkte und Ursprungswaren aus anderen Mitgliedsstaaten der Europa-
ischen Gemeinschaft oder der Tirkei und Ursprungswaren aus den Mitgliedsstaaten
des Europaischen Wirtschaftsraumes, die diesen technischen Vertragsbedingungen
nicht entsprechen, werden einschliellich der im Herstellerstaat durchgefiihrten Prii-
fungen und Uberwachungen als gleichwertig behandelt, wenn mit ihnen das gefor-
derte Schutzniveau — Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit — gleicher-

malfden dauerhaft erreicht wird.

Die Produkte und Produktsysteme einschliellich deren Verarbeitung missen die
Anforderungen fur den vorgesehenen Verwendungszweck anhand vergleichbarer
Priufvorschriften gleichwertig erfiillen. Sie missen:

— einer vergleichbaren Erstpriifung und einer Werkseigenen Produktionskontrolle

unterworfen sein und

— durch eine hinreichende Anzahl von vergleichbaren Anwendungen erfolgreich

erprobt sein

Die Prifstellen missen die gleiche fachliche Kompetenz und Unabhangigkeit ha-
ben, wie die in den jeweiligen Technischen Regelwerken festgelegten Priifstellen.
Ist eine auslandische Prifstelle flir den speziellen Bereich gemaf den Kriterien der
Normenreihe EN 45000 vom Mitgliedstaat anerkannt, so wird die Gleichwertigkeit

der Prufstelle — widerleglich — vermutet.

Die Prifprotokolle von Grundprifungen sowie von Qualitatsiberwachungsmalf}-
nahmen der letzten zwei Jahre und die Auswertungen der Prifprotokolle missen,
gegebenenfalls unter Verwendung von in der Europaischen Gemeinschaft bzw.
Europaischen Wirtschaftsraum gebrauchlichen Symbolen, vollstandig zur Verfu-

gung stehen.

Auf Verlangen hat der Auftragnehmer die Unterlagen Uber die Prifung und

Uberwachung der Produkte dem Auftraggeber in deutscher Sprache unverziiglich

vorzulegen.
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Tabelle 1.1: Fur den Stral3enbau in Hamburg eingefiihrte ZTV

ZTV A-StB 12

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Aufgrabungen in Verkehrsflachen
(RST 2/13 vom 13.05.2013)

ZTV Asphalt-StB 07/13

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur den Bau von Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt
(RST 2/14 vom 23.06.2014)

ZTV BEA-StB 09/13

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflachenbefestigungen
- Asphaltbauweisen (RST 2/14 vom 23.06.2014)

ZTV BEB-StB 15

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflachenbefestigungen
- Betonbauweisen (RS 7/16 vom 19.12.2016)

ZTV Beton-StB 07

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur den Bau von Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln
und Fahrbahndecken aus Beton (RST 1/09 vom 08.04.2009)

ZTV E-StB 17

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fir Erdarbeiten im Stralenbau (RS 6/17 vom 28.11.2017)

ZTV Fug-StB 15

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fir Fugen in Verkehrsflachen (RS 7/16 vom 19.12.2016)

ZTV La-StB 18

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fir Landschaftsbauarbeiten im Stralenbau
(RS 1/22 vom 02.02.2022)

ZTVM 13

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Markierungen auf Straflen (RST 2/14 vom 23.06.2014) mit
den Anderungen, Ergdnzungen, Erlauterung aus ARS 25/2016
(RS 7/16 vom 19.12.2016)

ZTV Pflaster-StB 20

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelagen und Einfas-
sungen (RS 1/22 vom 02.02.2022)

ZTV - SA 97

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an StralRen
(RST 8/99 vom 14.10.1999)

ZTV SoB-StB 20

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fir den Bau von Schichten ohne Bindemittel im StralRenbau
(RS 1/22 vom 02.02.2022)

TL Gestein-StB 04
Fassung 18

Technische Lieferbedingungen fir Gesteinskérnungen im Stra-
Renbau (RS 1/22 vom 02.02.2022)

ZTV Verm-StB 01

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur die Bauvermessung im Straf3en- und Briickenbau
(RST 4/01 vom 10.12.2001)

ZTV - Siele Hamburg 15

Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen fur den Bau von
Sielen

TL VBit-StB 22

Technische Lieferbedingungen fir gebrauchsfertige Viskositats-
veranderte Bitumen (RS 3/23 vom 05.07.2023)

() Einfihrung mit Rundschreiben RST bzw.

RS der Behorde fiir Verkehr und Mobilitatswende
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Tabelle 1.2: Zusammenstellung der Asphaltmischgutarten und -sorten fir Verkehrsflachenbefestigungen und
Brickenbelage in der Freien und Hansestadt Hamburg

Zeile Asphaltmischgutart Asphaltmisch- Bindemittel Belastungsklasse
gutsorte

1 | Asphalttragschichtmischgut | AC 22 T Hmb 50/70+" Bk100 bis BkO,3,

Asphaltoberbau, Rad-
und Gehwege

2 | Asphaltbinder AC 16 B Hmb 10/40-65 A Bk100 bis Bk3,2

PmB 10/25 VL
3 AC 16 BN 50/70 Bk1,8 bis Bk0,3 bei
35/50 VL Aufgrabungen

4 | Asphaltbeton fiir Asphalt- AC8DN 50/70 Bk1,8 bis Bk0,3
deckschichten 35/50 VL

5 AC5DL 70/100 Bk0,3 mit B<0,1,

50/80 VL Rad- und Gehwege

6 | Splittmastixasphalt fur SMA 8 Hmb 10/40-65 A Bk100
Asphaltdeckschichten PmB 25/45 VL
mit Aufhellungsgestein (PmB 10/25 VL)

(40/100-65 A)
7 25/55-55 A Bk32 bis Bk3,2
(PmB 25/45 VL)

8 | Gussasphalt fur Asphalt- MA 8 S9 15/25 VL Bk100 bis Bk3,2 bei
deckschichten mit Aufhel- PmB 10/25 VL® Aufgrabungen, Entwas-
lungsgestein? PmB 25/45 VL% serungsrinnen
Bearbeitung der Oberflache
gemaR Verfahren A3.4)

9 | Gussasphalt flr Asphalt- MA 8N 25/35 VL Bk1,8 und Bk0,3 auf
deckschichten Bauwerken, Entwasse-
Bearbeitung der Oberflache rungsrinnen
gemaf Verfahren A3.4

10 | Gussasphalt fir Asphalt- MAS5S 15/25 VL Bk100 bis Bk3,2
deckschichten mit Aufhel- PmB 10/25 VL9
lungsgestein PmB 25/45 VL%
Bearbeitung der Oberflache
gemaR Verfahren B34

11 | Gussasphalt fir Asphalt- MA 11 S PmB 10/25 VL Bk100 bis Bk3,2 auf
schutzschichten PmB 25/45 VL Bauwerken

12 MA 11 N 25/35 VL Bk1,8 bis Bk0,3 auf

Bauwerken
Erlauterungen: Hmb = Hamburger Zusammensetzung gemaf ZTV/St-Hmb.09

VL = viskositatsverandertes Bitumen geméaR den TL VBit-StB 22 und der Erfahrungssammlung Gber die
Verwendung von Fertigprodukten und Zusétzen zur Temperaturabsenkung von Asphalt der BASt

() in besonderen Fallen i

") Resultierendes Bindemittel mit erhdhter Aqui-Schermodultemperatur T(G*=15 kPa) am rlickgewonnenen
Bindemittel in der Kontrollpriifung von hochstens 65 °C

2 bei Entwasserungsrinnen: auch ohne Aufhellungsgestein — deutliche Kennzeichnung zwingend erforder-

lich ,Belastungsklasse: nur Entwasserungsrinnen bei Bk100 bis Bk3,2"

bei Entwasserungsrinnen: Verfahren C mit Ecs < 35

siehe Abschnitt 3.9.5 der ZTV Asphalt-StB 07/13

auf Bauwerken kann aufgrund groRerer Schichtdicken der Einsatz von MA 11 S erforderlich sein

bei Asphaltdeckschichten auf Bauwerken

3
4
5
6
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2.1.2

1. Tragschicht

Es gelten die

Zusitzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den
Bau von Schichten ohne Bindemittel im StraBenbau, Ausgabe 2020
(ZTV SoB-StB 20),

in Verbindung mit den

Technischen Lieferbedingungen fiir Baustoffgemische und Béden zur
Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im StraBenbau, Ausgabe
2020 (TL SoB-StB 20),

jedoch mit folgenden Anderungen bzw. Ergdnzungen:

Schicht aus frostunempfindlichem Material (SfM)

Baugrundsatze

Abschnitt 1.3.2, Absatz 1, der ZTV SoB-StB 20 wird geandert in:

Die Mindestdicke des frostsicheren StraBenaufbaues bzw. die erforderliche
Gesamtkonstruktionsdicke bei Bauweisen mit vollgebundenem Oberbau richtet
sich nach den Festlegungen der ReStra (Hamburger Regelwerke fiir Planung und

Entwurf von Stadtstral3en) der Behérde fiir Verkehr und Mobilitédtswende.

Baustoffe, Baustoffgemische und Béden

Abschnitt 2.2.2 der ZTV SoB-StB 20 wird ergénzt um:

Schichten aus frostunempfindlichem Material (SfM) sind fiir die Verwendung von
Ersatzbaustoffen (Recycling-Baustoffe, Hausmlillverbrennungsasche und andere
Baustoffe aus industriell hergestellten Gesteinskérnungen) geeignet. Die
Festlegungen der ReStra der Behérde fiir Verkehr und Mobilitdtswende und die
Regelungen der Ziffer 1.3 sind zu berticksichtigen.

Die verwendeten Ersatzbaustoffe und natlrlichen Baustoffe missen einer
Gutesicherung bzw. Giiteliberwachung in bauphysikalischer und umweltrelevanter
Hinsicht (Werkseigene Produktionskontrolle, freiwillige Fremdiberwachung,
Baustoffeingangsprifung, Eignungsnachweis) nach den TL Gestein-StB 04/18, TL
SoB-StB 20, TL G SoB-StB 20 und TL BuB E-StB unterliegen und die dort

gestellten Anforderungen erfillen.

Anstehende, natiirlich gewachsene enggestufte B6den gem. DIN 18196 kénnen

als Schichten aus frostunempfindlichem Material (SfM) genutzt werden.

Die Anforderungen der ZTV E-StB 17 bzw. ZTV SoB-StB 20 sind einzuhalten.
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2.2
2.21

2.2.2

23

Abrechnung von Bodenlieferungen
Kleinere Mengen koénnen im Einvernehmen mit dem Auftraggeber nach Wagen-
aufmald unter Beriicksichtigung eines Auflockerungsfaktors von 0,8 ermittelt

werden.

Bei Oberboden wird kein Auflockerungsfaktor beriicksichtigt.

Frostschutzschichten (FSS)

Baugrundsatze

Abschnitt 1.3.2, Absatz 1 der ZTV SoB-StB 20 wird erganzt um:

Die Regelungen der Ziffer 1.3 sind zu berticksichtigen. Die erforderliche Dicke der
Frostschutzschicht richtet sich nach den Festlegungen der ReStra der Behérde fiir
Verkehr und Mobilitdtswende. Frostschutzschichten bieten sich - insbesondere
wegen der grolBen Schichtdicken - fir die Verwendung von Ersatzbaustoffen
(Recycling-Baustoffe, Hausmdillverbrennungsasche und andere Baustoffe aus

industriell hergestellten Gesteinskérnungen) an.

Baustoffgemische

Abschnitt 2.3.2 der ZTV SoB-StB 20 wird erganzt um:

Es qgilt Ziffer 2.1.2, 3. Absatz.

Unter sonst gleichen bautechnischen und umweltrelevanten Bedingungen sind
folgende Baustoffe in nachstehender Rangfolge im Baustoffgemisch vorzusehen:
1. HMV-Aschen

2. Ersatzbaustoffe (RC-Baustoffe oder industriell hergestellte Gesteinskérnungen)

3. Natiirliche Gesteinskérnungsgemische

Selbsterhartende Tragschicht
Abschnitt 2.6.2 der ZTV SoB-StB 20 wird geéndert in:
Diese Bauweise ist aufgrund der haufigen Aufgrabungen nicht anzuwenden.

Blatt 2 - 2
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3.1

3.1.1

3.1.2

2. Tragschicht

Verfestigungen

Es gelten die
Zusitzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den
Bau von Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und
Fahrbahndecken aus Beton, Ausgabe 2007 (ZTV Beton-StB 07),

in Verbindung mit den
Technischen Lieferbedingungen fiir Baustoffe und Baustoffgemische fiir
Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken aus
Beton, Ausgabe 2007 (TL Beton-StB 07),

jedoch mit folgenden Anderungen bzw. Ergdnzungen:

Baugrundsatze

Abschnitt 1.3.3.1, Absatze 1 bis 3, der ZTV Beton-StB 07 wird geandert in:

Die erforderliche Dicke der Schicht richtet sich nach der ReStra (Hamburger
Regelwerke fiir Planung und Entwurf von Stadtstral3en) der Behérde fiir Verkehr und
Mobilitédtswende.

Fiir den Einsatz von Ersatzbaustoffen gelten die Regelungen der Ziffer 1.3.

Baustoffe, Baustoffgemische und Einbaugemische
Abschnitt 2.1.1 und Abschnitt 2.2.1 der ZTV Beton-StB 07 werden erganzt um:
Unter sonst gleichen bautechnischen und umweltrelevanten Bedingungen sind

folgende Baustoffe in nachstehender Rangfolge im Baustoffgemisch vorzusehen:
1. HMV-Aschen
2. Ersatzbaustoffe (RC-Baustoffe oder industriell hergestellte Gesteinskérnungen)

3. Natiirliche grobkérnige Béden nach DIN 18196

Fir die Verfestigung sind nur HMV-Aschen zu verwenden, die mindestens 6
Monate gelagert wurden. Den HMV-Aschen und Bdden kénnen ca. 15 - 20 M.-%
Steinkohlenflugasche (SFA), die die Anforderungen der TL Gestein-StB 04,
Ausgabe 2004 / Fassung 2018 erflllen, beigemischt werden.

Abschnitt 2.2.1 der TL Beton-StB 07 wird geandert in:
Als Bindemittel werden Zemente nach DIN EN 197 oder DIN 1164 entsprechend
der Tabelle 1 der TL Beton-StB 07 verwendet.

Abschnitt 3.1.3 der TL Beton-StB 07 wird erganzt um:
Bei der Verfestigung von HMV-Aschen ist beim Einbau des Baustoffgemisches der
Wassergehalt so zu bemessen, dass er 1 - 2 M-% Uber dem optimalen

Wassergehalt liegt.
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3.1.3

3.1.4

3.1.5

Ausfiihrung

Abschnitt 2.2.3.1 der ZTV Beton-StB 07 wird erganzt um:

Bei Anwendung des Baumischverfahrens in anbaufreien Strallen muss
sichergestellt sein, dass keine Schaden und Belastigungen auf angrenzende
Flachen entstehen. Die Zustimmung des Auftraggebers zur Anwendung des
Verfahrens ist einzuholen.

Verfestigungen in bebauten Gebieten sind nach dem Zentralmischverfahren
herzustellen.

Kerben
Abschnitt 2.1.3, Absatz 1, der ZTV Beton-StB 07 wird geandert in:
Verfestigungen werden im frischen Zustand mit Kerben hergestellt.

Abschnitt 2.1.3, Absatz 3, der ZTV Beton-StB 07 wird geandert in:

Kerben in Querrichtung sind durch Einritteln oder Einschneiden in Abstéanden von
2,5 m auszubilden, in Langsrichtung betragt der max. Kerbabstand 5 m. In
Verfestigungen unter Betondecken entspricht das Kerbbild der Verfestigung den

Langs- und Querfugen der Decke.

Abschnitt 2.1.3, Absatz 5, der ZTV Beton-StB 07 entfallt.

Abschnitt 2.1.3.2, Absatz 1, der ZTV Beton-StB 07 wird erganzt um:

Um sicherzustellen, dass die in die frische Verfestigung eingebrachten Kerben
quer zur Achse sich 6ffnen, miissen diese Kerben besonders behandelt werden:
Sobald die Verfestigung ausreichend erhartet ist, wird eine Vibrationswalze
unmittelbar Uber den Kerben aufgestellt. Im Stand wird die Vibration eingeschaltet
und nach Brechen der Kerbe abgestellt. Ohne Vibration wird die Walze zu den

anderen Kerben gefahren und dort in gleicher Weise gearbeitet.

Anforderungen
Abschnitt 2.1.6 der ZTV Beton-StB 07 wird geandert in:
Es gelten folgende Werte fiir die Druckfestigkeit im Alter von 28 Tagen:

a) Hausmullverbrennungsasche (HMV-Asche)

Zieldruckfestigkeit in der Erstpriifung: ~ 9,0 MN/m?

Grenzwerte in der Kontrollpriifung unter Asphalt: = 3,5 bis 12,0 MN/m?
Grenzwerte in der Kontrollpriifung unter Beton: 26,0 MN/m?

b) Ersatzbaustoffe und Bodengruppen nach DIN 18196

Grenzwerte nach ZTV Beton-StB und zusatzlich
Grenzwert in der Kontrollpriifung unter Asphalt: < 9,0 MN/m?
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3.1.6 Prifungen
3.1.6.1 Erstpriufung

Abschnitt 1.3.2.1 der ZTV Beton-StB 07 wird erganzt um:

Die Erstprifung fur Verfestigungen sind nur mit Sichtvermek der Behérde fur
Verkehr und Mobilitdtswende fir das laufende Kalenderjahr einschlief3lich bis
zum 31. Marz des Folgejahres giiltig. Erstpriifungen fir Verfestigungen von
Bdden nach DIN 18196 kénnen hochstens einmal durch erneuten Sichtvermerk

fur ein weiteres Kalenderjahr verlangert werden.
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3.2

3.21

3.2.2

Schottertragschicht

Es gelten die

Zusitzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den
Bau von Schichten ohne Bindemittel im StraBenbau, Ausgabe 2020
(ZTV SoB-StB 20),

in Verbindung mit den

Technischen Lieferbedingungen fiir Baustoffgemische und Béden zur
Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im StraBenbau, Ausgabe
2020 (TL SoB-StB 20),

jedoch mit folgenden Anderungen bzw. Ergénzungen:

Baugrundsatze

Abschnitt 2.3.1 der ZTV SoB-StB 20 wird ergénzt um:

Fiir die Anwendungsbereiche von Ersatzbaustoffen (Recycling-Baustoffe und
Baustoffe aus industriell hergestellten Gesteinskérnungen) gelten die ReStra
(Hamburger Regelwerke flir Planung und Entwurf von Stadtstral3en) der Behérde
flir Verkehr und Mobilitdtswende in Verbindung mit den Regelungen der Ziffer 1.3.

Alle naturlichen Gesteinskérnungen, Recycling-Baustoffe und Baustoffe aus
industriell hergestellten Gesteinskdrnungen bedirfen der Zulassung der Behdrde
fur Verkehr und Mobilititswende. Die Zulassung wird erteilt, wenn die
Anforderungen der TL SoB-StB 20 eingehalten werden. Die Zulassung erlischt,
wenn die Priifzeugnisse im Rahmen der Glteliberwachung nach TL G SoB-StB 20
nicht unaufgefordert innerhalb der vereinbarten Fristen erneuert oder

Anforderungen nicht mehr dauerhaft erfiillt werden.

Baustoffgemische

Es qilt Ziffer 2.2.

Abschnitt 2.3.2 der ZTV SoB-StB 20 wird geéndert in:

Es sind Baustoffgemische 0/32 und 0/45 nach TL SoB-StB 20, Abschnitt 2.4 zu

verwenden.
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3.2.3

3.24

Anforderungen

Abschnitt 2.4.4.2, Absatze 6 und 7 der ZTV SoB-StB 20 wird geandert in:

Ausgehend von einem Verformungsmodul auf dem Planum von mindestens
Ev2 = 45 MN/m? missen in Abhangigkeit von der Schichtdicke auf der Tragschicht

folgende Ev2-Werte erreicht werden:
Schichtdicke = 20 cm: Verformungsmodul Ev2 > 100 MN/m?
Schichtdicke = 25 cm: Verformungsmodul Ev2 > 120 MN/m?

Schichtdicke = 30 cm: Verformungsmodul Ev2 > 150 MN/m?

Prifverfahren

Abschnitt 3.4.7 der ZTV SoB-StB 20 wird erganzt um:

Der Verformungsmodul kann ersatzweise mit dem  dynamischen
Plattendruckversuch nach TP-BF-StB Teil B 8.3 ermittelt werden. Hierzu sind zwei
Einzelversuche im Abstand <50 cm durchzufiihren und aus den Einzelergebnissen
der Mittelwert zu bilden. Die zuldssige Spannweite betragt 11 MN/m2. Bei
Uberschreiten der zuléssigen Spannweite ist ein dritter Einzelversuch

durchzuflhren und zur Mittelwertbildung heranzuziehen.

Fir die Anwendung des dynamischen Plattendruckversuches sind die aus
Vergleichsmessungen ermittelten Zusammenhange zwischen den Ergebnissen
des dynamischen und statischen Plattendruckversuches fir

- Bdden nach DIN 18196 der Frostempfindlichkeitsklasse F2,

- Tragschichten aus frostunempfindlichem Material (F1),

- Schottertragschichten,

- Tragschichten aus ungebundener Hausmiillverbrennungsasche,

der Tabelle 3.1 heranzuziehen.

Tabelle 3.1: Vergleichswerte zwischen Ev2 und Evg

Anforderungswert E.2 Anforderungswert Evq
Statischer Plattendruckversuch Dynamischer Plattendruckversuch
> 45 >25
> 80 >40
>100 >50
>120 > 65
>150 >70
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3.3

3.3.1

Tragschicht aus ungebundener Hausmiillverbrennungsasche

Es gelten die

Zusitzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den
Bau von Schichten ohne Bindemittel im StraBenbau, Ausgabe 2020 (ZTV
SoB-StB 20),

in Verbindung mit den

Technischen Lieferbedingungen fiir Baustoffgemische und Béden zur
Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im StraBenbau, Ausgabe
2020 (TL SoB-StB 20),

jedoch mit folgenden Anderungen bzw. Ergdnzungen:

Baugrundsitze

Abschnitt 2.3.2 der ZTV SoB-StB 20 wird geandert in:

Hausmdiillverbrennungsasche (HMV-Aschen-Tragschicht) kann entsprechend der
ReStra (Hamburger Regelwerke fiir Planung und Entwurf von Stadtstraen) der

Behérde fiir Verkehr und Mobilitdtswende als 2. Tragschicht verwendet werden.
Es gelten die Regelungen der Ziffer 1.3.

Fir ungebundene Tragschichten unter Pflasterdecken und Plattenbelagen gemaf
ReStra dirfen nur HMV-Asche-Tragschichten verwendet werden, die einen

reduzierten Salzgehalt aufweisen.

HMV-Aschen dieser Qualitat werden jahrlich mit Rundschreiben Strallenwesen

(RS) der Behérde fiir Verkehr und Mobilitdtswende bekannt gegeben.

Eine Asphaltiberdeckung der Tragschicht aus HMV-Asche muss mindestens

16 cm betragen.

HMV-Asche ist nicht fiir die Verfiillung von Leitungsgrédben und aullerhalb von

Fahrbahnen nicht im Wurzelbereich von Bdumen zu verwenden.

Zur Vermeidung von Schaden an korrosionsgefahrdeten Einbauten wie z.B.
Rohrleitungen, Schiebern u. a. ist ein direkter Kontakt zur HMV-Asche zu

vermeiden. Der Mindestabstand zur HMV-Asche betragt 50 cm.

Die ,Anforderungen an die stoffiche Verwertung von mineralischen
Reststoffen/Abfallen -Technische Regeln-* der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall
(LAGA) mit den fur Hamburg geltenden Erganzungen sind einzuhalten (siehe Ziffer
3.2.1).
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3.3.2

3.3.3

3.34

3.3.5

Baustoffgemische

Es qilt Ziffer 2.2.

Abschnitt 2.4.2 der ZTV SoB-StB 20 wird geéndert in:

Es sind HMV-Aschen der Kérnung 0/32 zu verwenden. Die KorngréRenverteilung

muss bei der Lieferung innerhalb der in Bild 3.1 angegebenen Grenzen liegen.

Bild 3.1: HMV-Aschen — Tragschicht 0/32
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Anforderungen

Abschnitt 2.4.4.1 der ZTV SoB-StB 20 gilt nicht.

Abschnitt 2.4.4.2, Absétze 6, 7 und 8, der ZTV SoB-StB 20 wird geandert in:

Ausgehend von einem Verformungsmodul auf dem Planum von mindestens
Ev2 = 45 MN/m? miissen in Abhangigkeit von der Schichtdicke auf der Tragschicht
folgende Ev-Werte erreicht werden:

Schichtdicke > 25 cm: Verformungsmodul Ev2 > 120 MN/m?
Schichtdicke > 30 cm: Verformungsmodul Ev2 > 150 MN/m?

Eignungsprifung

Abschnitt 3.1 der ZTV SoB-StB 20 wird erganzt um:

Die Ergebnisse der Giteliberwachung nach den TL G SoB-StB 20 in Verbindung
mit Ziffer 3.3.2 ersetzen die Eignungsprifung. Fir jede BaumaRnahme ist ein
Eignungsnachweis gemaf Abschnitt 1.4.2 der ZTV SoB-StB 20 zu erbringen.

Prifverfahren
Abschnitt 3.4.7 der ZTV SoB-StB 20 wird erganzt um Ziffer 3.2.4
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4.1

4.2

Herstellen von Asphalttragschichten

Allgemeines

Es gelten die

Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den
Bau von Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt, Ausgabe 2007 /
Fassung 2013 (ZTV Asphalt-StB 07/13),

in Verbindung mit den

Technischen Lieferbedingungen fiir Asphaltmischgut fiir den Bau von
Verkehrsflachenbefestigungen, Ausgabe 2007 / Fassung 2013 (TL As-
phalt-StB 07/13),

jedoch mit folgenden Anderungen bzw. Ergénzungen:

Baugrundsatze

Der Abschnitt 3.4.2 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird erganzt um:

Fiir die Wahl der Asphaltmischgutarten /~sorten und des Bindemittels ist die Ta-
belle 4.1 malgebend, Einbaudicke und Anordnung der Asphalttragschichten in Ab-
héngigkeit von Bauweise und Belastungsklasse sind durch die ReStra (Hamburger
Regelwerke fiir Planung und Entwurf von StadtstraBen) der Behérde fiir Verkehr

und Mobilitdtswende geregelt.

Tabelle 4.1: Asphaltmischgutsorten fiir Asphalttragschichten

Zeile Asphaltmischgutart 'Asp hat- Bindemittel Belastungsklasse
mischgutsorte
1 | Asphalttragschichtmischgut | AC 22 T Hmb | 50/70+" Bk100 bis Bk0,3,
Asphaltoberbau,
Rad- und Gehwege
Erlduterung: Hmb = Hamburger Zusammensetzung gemé&B ZTV/St-Hmb.09
") Resultierendes Bindemittel mit erhéhter Aqui-Schermodultemperatur T(G*=15 kPa) des
riickgewonnenen Bindemittels von héchstens 65 °C

Asphalttragschichtmischgut AC 22 T Hmb ist fiir eine Mindest-Einbaudicke von

8 cm oder eine Mindest-Einbaumenge von 185 kg/m? geeignet.

Die Kontrollpriifungsergebnisse der letzten Jahre zeigen, dass die Hohlraumgehalte
in Asphalttragschichten AC 22 T Hmb den oberen Grenzwert von 9,0 Vol.-% i.d.R.
deutlich unterschreiten und viele Ergebnisse im Bereich zwischen 2 bis 5 Vol.-%

liegen.
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4.3

4.4

Nach dem Merkblatt fiir Temperaturabsenkung von Asphalt (M TA, Ausgabe 2021)
kann ein niedriges Hohlraumniveau auf zu hohe Asphaltmischguttemperaturen beim
Einbau zurtickgefiihrt werden. Daher wird eine Temperaturabsenkung um 10°K an-
gestrebt. Hierdurch sollen COz-Emissionen bei der Asphaltherstellung und Dampf-
und Aerosolemissionen beim Einbau reduziert und zugleich anforderungsgerechte

Hohlraumgehalte erreicht werden.

Der Abschnitt 2.3.4, Tabelle 5 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird erganzt um:

***) Fir Asphalttragschichtmischgut AC 22 T Hmb mit Anteilen = 50 M.-% Asphalt-
granulat im resultierenden Asphaltmischgut werden Temperaturen bei der Fer-
tigerbeschickung von 130°C = T < 140°C nicht als Mangel gewertet und dienen

der Erfahrungssammlung zur Ziffer 4.7.6.

Bei vorgesehenen Einbaudicken von 16 cm und mehr ist ein mehrlagiger Einbau

vorzusehen.

Gesteinskoérnungen

Die im 6ffentlichen StralSen- und Wegebau der Freien und Hansestadt Hamburg re-
gelméBig verwendeten Gesteinskérnungen werden jahrlich mit Rundschreiben Stra-

Benwesen (RS) der Behérde fiir Verkehr und Mobilitdtswende bekannt gegeben.
Der Abschnitt 2.1 der TL Asphalt-StB 07/13 wird erganzt um:

Frisch zuzugebende grobe Gesteinskdérnungen zur Verwendung im Asphalttrag-

schichtmischgut missen der Kategorie C 90/1 entsprechen.

Als Fremdflller ist Kalksteinmehl zu verwenden.

Verwendung von Ausbauasphalt
Es gelten die TL AG-StB 09 mit folgenden Anderungen und Erganzungen.

Im Rahmen der Erstellung des Eignungsnachweises ist die mdgliche Zugabemenge
gemal Anhang D der TL Asphalt-StB 07/13 zu ermitteln.

Die Aqui-Schermodultemperatur T(G*=15 kPa) des Bindemittels aus dem Asphalt-
granulat aus Asphalttragschichten darf 79 °C nicht tibersteigen. Bei hoherer Aqui-
Schermodultemperatur ist im Rahmen der Erstellung des Erstpifung die Wirksam-
keit des Bindemittels anhand der technischen Kennwerte zu prifen und entspre-
chend zu bertiicksichtigen. Das zugehérige Prifzeugnis muss entsprechende Anga-

ben enthalten.
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4.5
4.5.1

Als frisch zuzugebende Bindemittel kdnnen alle Sorten gemaR TL Bitumen-StB

07/13 eingesetzt werden. Die Anforderungen an das resultierende Bindemittel

gemal Tabelle 4.2 bleiben hiervon unberihrt.

Abweichungen der Gesteinsrohdichte zwischen Eignungsnachweis und

Kontrollpriifung von lber 0,05 g/cm? stellen keinen Mangel dar.

Asphalttragschichtmischgut

Anforderungen

Abschnitt 3.4.3 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird erganzt um:

Die verwendeten natirlichen und industriell hergestellten Gesteinskérnungen miis-
sen einer Gutesicherung in bauphysikalischer und ggf. umweltrelevanter Hinsicht
(Werkseigene Produktionskontrolle) unterliegen und die Anforderungen der TL Ge-
stein-StB 04, Ausgabe 2004 / Fassung 2018, sowie die mit den folgenden Ziffern

vorgegebenen Anforderungen erflllen.

Der Abschnitt 3.2.1 der TL Asphalt-StB 07/13 wird erganzt um:

Es gilt auBerdem die Tabelle 4.2.

Tabelle 4.2: Anforderungen an Asphalttragschichtmischgut AC 22 T Hmb

Bezeichnung Einheit AC 22 T Hmb
Baustoffe
Gesteinskérnungen (Lieferkérnung)
Anteil gebrochener Kornoberflachen Coo1 *
Bindemittel, Art und Sorte 50/70+ **)
Zusammensetzung Asphaltmischgut
Gesteinskdérnungen
Siebdurchgang bei
31,5 mm M.-% 100
22,4 mm M.-% 90 bis 100
16 mm M.-% 75 bis 90
2mm M.-% 25 bis 45
0,125 mm M.-% 4 bis 17
0,063 mm M.-% 2 bis 9
Bindemittelgehalt Bmin4,0
Asphaltmischguteigenschaften
minimaler Hohlraumgehalt MPK Vmin 4,5
maximaler Hohlraumgehalt MPK Vmax 6,5
Erluterung: Hmb = Hamburger Zusammensetzung
*) gilt nur fiir die frisch zuzugebenden Gesteinskdrnungen
**) Resultierendes Bindemittel mit erhdhter Aqui-Schermodultemperatur T(G*=15 kPa) am riick-
gewonnenen Bindemittel in der Kontrollpriifung von héchstens 65 °C
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4.5.2

Fir die Herstellung und Lagerung des Asphalttragschichtmischgutes gelten die
TL Asphalt-StB 07/13.

Eignungsnachweis

Die zweckmafRiige Zusammensetzung des Gesteinskdérnungsgemisches und des
Asphaltmischgutes sind bei der Erstellung des Eignungsnachweises (siehe Ab-
schnitt 2.3.2 der ZTV Asphalt-StB 07/13) nachzuweisen. Soweit Bereiche fir die
Anforderungen angegeben sind, ist die zweckmalige Zusammensetzung inner-
halb dieser Bereiche, auch unter Berlcksichtigung der Veranderungen, die sich

durch die Mitverwendung von Asphaltgranulat ergeben, zu wahlen.

Die Zusammensetzung des Gesteinskdrnungsgemisches ist durch Aufzeichnung
der Korngrélienverteilung und Vergleich mit den Anforderungen der Tabelle 4.2 zu
Uberprifen.

Bei der Verwendung organischer Zusétze sollen gebrauchsfertige Bindemittel ein-
gesetzt werden oder solche, bei denen die Zusétze durch eine gesonderte appa-
rative Einrichtung an der Asphaltmischanlage homogen im Bitumen verteilt wurden

(z.B. Aufschmelzanlage mit Zugabe in den Bitumenstrom).

Die Verfahrensweisen der Zugabe von viskositatsverandernden und/oder
haftverbessernden Zusatzen durch gesonderte apparative Einrichtungen an der

Asphaltmischanlage sind festzulegen.

Bei der Verwendung viskositatsverdndernder und/oder haftverbessernder
organischer oder mineralischer Zusatze ist deren homogene Verteilung im

Asphaltmischgut, gegebenenfalls durch verlangerte Mischzeiten, sicherzustellen.

Im baustellenbezogenen Eignungsnachweis sind neben dem Nachweis auf Einhal-
tung der in den TL Asphalt-StB 07/13 und Tabelle 4.2 gestellten Anforderungen
und den Angaben gemafy Abschnitt 2.3.2 der ZTV Asphalt-StB 07/13 zuséatzlich
anzugeben:
e Asphaltmischgutrohdichte,
¢ Raumdichte am Marshallprobekdrper,
e Hohlraumgehalt (berechnet),
e bei der Zugabe von Ausbauasphalt (siehe Ziffer 4.4):

- Anteil des Zugabebindemittels (M.- %),

- Anteil des Bindemittels aus dem Asphaltgranulat (M.- %),

- Aqui-Schermodultemperatur (°C) und Phasenwinkel (°) des Bindemittels

aus dem Asphaltgranulat
- Erweichungspunkt Ring und Kugel (°C), Aqui-Schermodultemperatur (°C)

und Phasenwinkel (°) des Zugabebindemittels,
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4.7
4.71

- Erweichungspunkt Ring und Kugel (°C), Aqui-Schermodultemperatur (°C)
und Phasenwinkel (°) des resultierenden Bindemittels nach Extraktion,

- Rechnerische oder grafische Darstellung der gewahlten Zugabemenge.

Diese Angaben sind malRgebend fur die Ausfihrung der Bauleistungen.

Anzugeben, aber nicht malRgebend fiir die Abnahme und die Abrechnung, sind:
e Gesteinsrohdichte,

e Verdichtungstemperatur.

Fir die Verwendung viskositatsverandernder organischer und mineralischer
Zusatze gilt Ziffer 5.6.2, 2. Absatz.

Abschnitt 2.3.2 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird erganzt um:

Der baustellenbezogene Eignungsnachweis fir Asphaltmischgut (Erklarung des
Auftragnehmers) ist nur mit Sichtvermerk der Behorde fur Verkehr und Mobilitats-
wende auf der dazugehorigen Erstprufung (Leistungserklarung des Asphaltmisch-

gutherstellers) gultig.

Der Sichtvermerk fur Erstprifungen wird einmal fir das laufende Kalenderjahr er-
teilt und gilt bis zum 31. Marz des Folgejahres, er kann héchstens zweimal durch
erneuten Sichtvermerk fiir ein weiteres Kalenderjahr verlangert werden. Erstpri-
fungen fur Asphaltmischgut, das Ausbauasphalt enthalt, werden nur verlangert,
wenn nachgewiesen wird, dass die Grenzen der Spannweiten des verwendeten

Asphaltgranulates nicht Uberschritten werden.

Daruber hinaus sind in jedem Kalenderjahr ein gultiges Zertifikat Uber die werksei-
gene Produktionskontrolle mit dem diesem Dokument zu Grunde liegenden Bericht

der Erstinspektion bzw. der jahrliche Uberwachungsbericht vorzulegen.

Lagern und Befordern des Asphaltmischgutes

Abschnitt 3.1 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird erganzt um:

FUr den Handeinbau von Asphaltmischgut sind grundsatzlich Thermokibel zum
Transport des Asphaltmischgutes zu verwenden. Unabhangig von den Anforde-
rungen an die Mindesttemperatur darf die Verweilzeit des Asphaltmischgutes im

Thermokiibel 8 Stunden nicht Uberschreiten.

Ausfiihrung

Allgemeines

Abschnitt 3.1, 16. Absatz der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird geéndert in:

Zur Erfahrungssammlung darf die Temperatur des abgeladenen Asphalttragschicht-
mischgutes AC 22 T Hmb (AG = 50 M.-%) beim Einbau den unteren Grenzwert der
Tabelle 5 unterschreiten. Es gelten die Reglungen der Ziffer 4.2, 6. Absatz.
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4.7.2
4.7.2.1

4.7.2.2

4.7.3

Unterlage
Grenzwerte fiir Unebenheiten auf gefraster Unterlage

Auf gefraster Unterlage (abgefraste Asphalttrag-, Asphaltbinder- und Asphaltdeck-
schicht) durfen Unebenheiten in Langs- und Querrichtung innerhalb einer 4 m langen

Messstrecke folgende Grenzwerte nicht Uberschreiten:
Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2 <10 mm,
Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3 < 8mm.

Anspriihen der Unterlage

Abschnitt 3.3.1, 5. und 6. Absatz der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird geéndert in:

In der Regel ist zum Ansprihen eine Polymermodifizierte Bitumenemulsion
C60BP4-S zu verwenden. In besonderen Fallen kann auch eine |I6semittelhal-
tige Bitumenemulsion C40B5-S verwendet werden.

Art und Menge des aufzuspriihenden Bindemittels sind nach den Richtwerten der

Tabelle 4.3 festzulegen.

Tabelle 4.3: Dosierung der Anspriihmaterialien in Abhéngigkeit von der Unterlage

C60BP4-S*
150 bis 250 g/m?

C60BP4-S¥

gf
250 bis 350 g/m?

Beschaffenheit der
Asphaltunterlage

C60BP4-S¥
300 bis 400 g/m?

o/a

f = frisch, gf = gefrést, o/a = sehr offenporig / ausgemagert / mit Kornausbriichen / bei ei-

ner Verfestigung als Unterlage

¥ bei Wiederherstellung von Aufgrabungen bis etwa 50 m? und schmalen Aufgra-
bungsflachen auch C40B5-S sowie kleinfldchigen Erneuerungen von Asphalttrag-
schichten (z.B. kleinere Kreuzungsbereiche eftc.)

Herstellen der Asphalttragschichten

Abschnitt 3.3.2.2, 2. Absatz, der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird geéndert in:

Bei Asphalttragschichten ist die Nahtflanke mit Polymermodifiziertem
Bitumen 45/80-50 A mit 50 Gramm pro Zentimeter Schichtdicke und laufendem
Meter Nahtflanke heil anzuspritzen oder mit daflr geeigneten bitumenhaltigen

Massen zu beschichten.
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4.7.4

4.7.5

4.7.6

4.7.7

Grenzwerte fiir Unebenheiten bei maschinellem Einbau/Handeinbau
Abschnitt 4.2.5, 1. Absatz, der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird geandert in:

Auf Asphalttragschichten dirfen Unebenheiten der Oberflache innerhalb einer 4 m
langen Messstrecke in Langs- und Querrichtung bei der Abnahme folgende Grenz-

werte nicht Gberschreiten:

Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2 < 8mm,
Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3 < 6mm,
bei Handeinbau < 10 mm.

Grenzwerte fiir den Verdichtungsgrad
Abschnitt 3.4.4, Tabelle 9, Zeile 4 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird erganzt um:
Fir den Verdichtungsgrad der Asphalttragschichten bei Handeinbau gilt ein Grenz-

wert von mindestens 97,0 %.

Grenzwerte fiir den Hohlraumgehalt
Abschnitt 3.4.4 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird erganzt um:
Der Hohlraumgehalt in Asphalttragschichten darf den Grenzwert von 1,0 Vol.-%

nicht unterschreiten und den Grenzwert von 9,0 Vol.-% nicht tberschreiten.

Abschnitt 2 der TP Asphalt-StB Teil 6 wird erganzt um:

Fir die Bestimmung des Volumens von Probekdrpern aus AC 22 T Hmb ist das
Verfahren B der TP Asphalt-StB Teil 6 anzuwenden. Bei diesem Verfahren wird
das Volumen des Probekdrpers nach Wasserséttigung durch Tauchwagung und

Abtupfen der Probekdrper-Oberflache festgestellit.

Grenzwerte fiir Asphaltmischgut
Abschnitt 4.1 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird erganzt und gedndert um:
Die Toleranzen der Tabellen 21 und 23 gelten nicht.

Im Asphalttragschichtmischgut AC 22 T Hmb darf der Kornanteil grofler 2 mm
den Grenzwert von 50,0 M.-% nicht unterschreiten, der Kornanteil groRer 11,2
mm den Grenzwert von 15,0 M.-% nicht unterschreiten und der Kornanteil groRer

16 mm den Grenzwert von 10,0 M.-% nicht unterschreiten.

Im rickgewonnenen Gesteinskdrnungsgemisch des AC 22 T Hmb muss der An-

teil an gebrochenen Kornoberflachen die Kategorie Cooss erfullen.

Die Aqui-Schermodultemperatur T(G*=15 kPa) darf am riickgewonnenen Binde-
mittel aus AC 22 T Hmb héchstens 65 °C betragen.
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Kontrollpriifungen

Die Aqui-Schermodultemperatur T(G*=15 kPa) nach der AL DSR-Priifung (BTSV)
ersetzt bauvertraglich den Erweichungspunkt Ring und Kugel nach DIN EN 1427.
Die Regelungen der ZTV Asphalt-StB zu Grenzwerten des Erweichungspunktes gel-
ten analog fir die Aqui-Schermodultemperatur T(G*=15 kPa) bei allen Asphalttrag-

schichten.

Ergédnzende Informationen zum Ersatz des Erweichungspunktes Ring und Kugel
durch die Aqui-Schermodultemperatur sind den Rundschreiben StraBenwesen
RS 3/23, RS 2/22 und RS 7/16 zu entnehmen.

Abschnitt 5.3.1 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird erganzt um:

Proben fiir Kontrollprifungen auf der Baustelle sind in Form von mindestens
6 Bohrkernen mit einem Durchmesser von 150 mm aus der zu priifenden Schicht
oder Lage gemal nachstehender Skizze (Absténde in m) zu entnehmen.

Die Bohrkerne sollen zwischen den klinftigen Rollspuren entnommen werden.

ftir Kontrollpriifungen

—+— 50 —— 50 —f— -
o0

12 ‘ ‘ Fertigerbahn/Fahrstreifen
3 4 o0
56 —_

Die Festlegungen unter Ziffer 8.9.6 zur Verfullung der Bohrkerne sind zu beachten.

Abschnitt 4.2.3 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird erganzt um:
Der Schichtenverbund ist an den Bohrkernen 3 und 5 gemalf vorstehender Skizze

fur Kontrollprifungen zu prufen.

Abnahme, Abrechnung und Mangelanspriiche

Werden bei der Abnahme Uber- bzw. Unterschreitungen der unter der Ziffer 4.7,
ZTV/St-Hmb. bzw. Abschnitt 3.4, ZTV Asphalt-StB 07/13 angegebenen Grenz-
werte festgestellt, so gilt jede Uber- oder Unterschreitung als jeweils ein Mangel (s.
auch Ziffer 1).

Abschnitt 6.1 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird nach Abs. 2 erganzt um:

Unterschreiten bei der Abnahme einzelne Werte die geforderten Werte fir den
Schichtenverbund, so liegt ein Mangel vor. Der Auftragnehmer kann in diesem Fall
innerhalb eines Zeitraums von zwei Monaten nach Eingang der Mangelrige beim

Auftragnehmer einmalig eine zusatzliche Kontrollprifung verlangen.
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Die Entnahmestellen sind so zu wahlen, dass der eingeschlossene Bereich max.
20 % des urspriinglichen Geltungsbereiches der Kontrollprifung erfasst. Die Pro-
benahme zur Durchfiihrung der Prifung des Schichtenverbundes hat innerhalb ei-
nes Zeitraums von zwdlf Monaten nach Eingang der Mangelriige beim Auftragneh-
mer zu erfolgen. Der Termin und die Entnahmestellen sind zwischen Auftraggeber
und Auftragnehmer einvernehmlich zu vereinbaren. Erfiillt diese zusatzliche Kon-
trollpriifung die geforderten Werte fiir den Schichtenverbund, so tritt das Ergebnis

einmalig an die Stelle der Kontrollpriifung.

Die Festlegungen in den Abschnitten 5.3.2 und 5.3.3 bleiben von den Regelungen
zur Prifung des Schichtenverbundes unberthrt. Vom Auftragnehmer beantragte
zusatzliche Kontrollprifungen werden vom Auftraggeber beauftragt, die Kosten fur

die zusatzlichen Kontrollprifungen tragt der Auftragnehmer.

Der Auftraggeber kann der Durchfiihrung einer Schiedsuntersuchung nur zustim-
men, wenn durch die Ergebnisse zusatzlicher Kontrollprifungen ggf. in Kombina-

tion mit den Ergebnissen der Eigenlberwachung Zweifel an der sachgerechten

Durchfiihrung der Kontrollpriifungen begriindet werden kénnen.

Abgesehen von seinen Rechten aus den §§ 12 und 13 VOB/B kann der Auftrag-
geber bei Nichteinhalten der Grenzwerte Abziige entsprechend den Regelungen

der Anhénge | und Il vornehmen.

Abschnitt 7.2.2, 5. Absatz, der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird erganzt um:
Bei der elektromagnetischen Dickenmessung sind je Messprofil grundsatzlich drei

Messstellen entsprechend Anhang | zu erfassen.

Abschnitt 7.3, 1. Absatz, der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird gedndert in:

Es gelten die Regelungen des Anhanges I. Auch bei Abrechnung nach Schichtdi-
cken sind dem Auftraggeber die zugehoérigen Wiegescheine auszuhandigen (s.
auch Anhang I). Die Wiegescheine miissen die Angaben gemal TL Asphalt-StB
07/13 und ZVB/E-StB 2018 Nr. 104.1 enthalten.

Abschnitt 7.3.2.2 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird erganzt um:

Bei einer neuen Asphalttragschicht (bei mehreren Lagen nur die unterste Lage)
auf vorhandener oder gefraster Unterlage wird ein Uber die vereinbarte Einbau-
menge hinausgehender Mehreinbau nach Tabelle 6.6, Ziffer 6.10 abgerechnet.

Der Mehreinbau ist Uber Wiegescheine nachzuweisen.
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5 Herstellen von Asphaltbinderschichten
5.1 Allgemeines
Es gelten die
Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den
Bau von Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt, Ausgabe 2007 /
Fassung 2013 (ZTV Asphalt-StB 07/13),
in Verbindung mit den
Technischen Lieferbedingungen fiir Asphaltmischgut fiir den Bau von
Verkehrsflachenbefestigungen, Ausgabe 2007 / Fassung 2013 (TL As-
phalt-StB 07/13),
jedoch mit folgenden Anderungen bzw. Ergénzungen:
5.2 Baugrundsitze
Fiir die Wiederverwendung von Ausbauasphalt mit der héchsten Wertschdpfung
entsprechend den Regelungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) ist ab
einer Losgré3e von etwa 600 m? das schichtenweise Frdsen von Asphaltdeck-
und Asphaltbinderschichten vorzusehen.
Abschnitt 3.6.2 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird erganzt:
Fiir die Wahl der Asphaltmischgutarten /~sorten und des Bindemittels ist die Ta-
belle 5.1 malRgebend, Einbaudicke und Anordnung der Asphaltbinderschichten
in Abhéngigkeit von Bauweisen und Belastungsklassen sind durch die ReStra
(Hamburger Regelwerke fiir Planung und Entwurf von Stadtstral3en) der Behérde
flir Verkehr und Mobilitdtswende geregelt.
Tabelle 5.1: Asphaltmischgutsorten fiir Asphaltbinderschichten
Zeile | Asphaltmischgutart Asphalt-misch- Bindemittel Belastungsklasse
gutsorte
1 Asphaltbinder AC 16 B Hmb 10/40-65 A BK100 bis Bk3,2
PmB 10/25 VL
, 50/70 Bk1,8 bis BkO,3 bei
2 Asphaltbinder AC 16BN 35/50 VL. Aufgrabungen

Erlduterungen:  Hmb = Hamburger Zusammensetzung geméal ZTV/St-Hmb.09

senkung von Asphalt der BASt.

VL = viskositétsverandertes Bitumen gemaB den TL VBit-StB 22 und der Erfahrungs-
sammlung (ber die Verwendung von Fertigprodukten und Zusétzen zur Temperaturab-

Asphaltbinder AC 16 Hmb ist fiir eine Mindest-Einbaudicke von 5 cm oder eine

Mindest-Einbaumenge von 125 kg/m? geeignet.
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5.3

5.4

Bei der Herstellung und dem Einbau von temperaturabgesenktem Asphalt-
mischgut fiir Asphaltbinderschichten sind die Regelungen des Merkblattes fiir
Temperaturabsenkung von Asphalt (M TA, Ausgabe 2021) und die Techni-
schen Lieferbedingungen fir gebrauchsfertige Viskositatsveranderte Bitumen
(TL VBit-StB, Ausgabe 2022) der FGSV zu beachten. Geeignete viskositats-
veranderte Bitumen und viskositatsverandernde Zusatze sind in der von der
Bundesanstalt fur StraBenwesen (BASt) auf ihrer Homepage verdéffentlichten
.Erfahrungssammlung Uber die Verwendung von Fertigprodukten und Zusat-

zen zur Temperaturabsenkung von Asphalt® gelistet.

Die mit Zuséatzen bewirkte Absenkung der Bindemittel- und Asphaltmischgut-
viskositét soll weiterhin fiir die Verbesserung der Verdichtbarkeit bei ungtinsti-
ger Witterung unter Nichtausschépfung des Temperaturabsenkpotentials ge-
nutzt werden. Mit Bezug auf die Festlegung eines Arbeitsplatzgrenzwertes
(AGW Bitumen) durch den Ausschuss fiir Gefahrstoffe (AGS) unterstiitzt die
Behérde fiir Verkehr und Mobilitdtswende alle Auftragnehmer bei der Erpro-
bung des Temperaturabsenkpotentials zum Zwecke der Verringerung von

Dampf- und Aerosolemissionen aus Bitumen.

Der Abschnitt 2.3.4, Tabelle 5 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird erganzt:

Die Randbedingungen nach dem ARS 09/2021 fir Erprobungsstrecken an
Bundesfernstrallen sind innerstadtisch i.d.R. nicht gegeben, sollten dennoch
Konzepte zur Verringerung von Dampf- und Aerosolemissionen erprobt wer-

den, ist Behorde fir Verkehr und Mobilitatswende friihzeitig einzubinden.

Gesteinskdornungen
Es qilt Ziffer 4.3, 1. Absatz.

Abschnitt 2.1, 4. Absatz der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird ergénzt um:

Fr Asphaltbinder AC 16 B Hmb sind nur grobe Gesteinskérnungen der Katego-
rie C1o00 zu verwenden. Dies gilt nur fir die frisch zuzugebenden Gesteinskor-
nungen. Gleiches gilt auch fiir den Mindestanteil feiner Gesteinskérnungen mit
Ecs35.

Als Fremdfuller ist Kalksteinmehl zu verwenden.

Bindemittel

Abschnitt 2.1 der TL Bitumen-StB 07/13 wird erganzt um:

Modifizierte Bitumen, die nicht den TL VBit-StB 22 bzw. den TL Bitumen-StB
07/13 entsprechen, sowie Bindemittel oder Zusatze, die nicht in der ,Erfahrungs-
sammlung uUber die Verwendung von Fertigprodukten und Zusatze zur Tempe-
raturabsenkung von Asphalt* — veroffentlicht durch die Bundesanstalt fiir Stra-
Benwesen (BASt) — aufgeflhrt sind, bedirfen der Freigabe durch die Behoérde
fur Verkehr und Mobilitdtswende.
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5.5

5.6

5.6.1

Bei der Verwendung organischer Zusétze sollen gebrauchsfertige Bindemittel
eingesetzt werden oder solche, bei denen die Zusétze durch eine gesonderte
apparative Einrichtung an der Asphaltmischanlage homogen im Bitumen verteilt

wurden (z.B. Aufschmelzanlage mit Zugabe in den Bitumenstrom).

Die Verfahrensweisen der Zugabe von viskositatsverandernden und/oder
haftverbessernden Zusatzen durch gesonderte apparative Einrichtungen an der

Asphaltmischanlage sind festzulegen.

Verwendung von Ausbauasphalt
Es gelten die TL AG-StB 09 mit folgenden Anderungen und Erganzungen.

Bei der Herstellung von Asphaltbinderschichten darf nur Ausbauasphalt aus

Walzasphaltdeckschichten und Asphaltbinderschichten verwendet werden.

Im Rahmen der Erstellung des Eignungsnachweises ist die mégliche Zugabe-
menge gemal Anhang D, TL Asphalt-StB 07/13 zu ermitteln. Der Eignungs-

nachweis muss den entsprechenden Nachweis als Anlage enthalten.
Abschnitt 4.3.2.1, 3. bis 5. Satz, der TL AG-StB 09 gilt nicht.

Der gesamte Bindemittelgehalt des Asphaltgranulates kann im Rahmen der Er-
stellung der Eignungsnachweis auf den Bindemittelgehalt des resultierenden

Asphaltmischgutes angerechnet werden.

Asphaltbinder

Anforderungen

Die Zusammensetzung der Gesteinskérnungsgemische ist durch Aufzeich-
nung der KorngréRenverteilung und Vergleich mit den Anforderungen nach Ta-
belle 5.2 fir AC 16 B Hmb und nach Tabelle 6 der TL Asphalt-StB 07/13 fir AC
16 B N zu Uberprifen.

Abschnitt 2.3.1 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird erganzt um:
Bei der Verwendung viskositatsverandernder organischer oder mineralischer
Zusatze ist deren homogene Verteilung im Asphaltmischgut, gegebenenfalls

durch verlangerte Mischzeiten, sicherzustellen.

Abschnitt 2.3.2 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird vor b) eingefugt:
Der Gesamtbindemittelgehalt bei Mitverwendung von Asphaltgranulat ist zu-

satzlich in Vol.- % anzugeben.

Abschnitt 3.2.3, Tabelle 6 der TL Asphalt-StB 07/13 wird ergénzt und geandert um:
Bei AC 16 B N betragt der Siebdurchgang bei 0,063 mm 3 bis 10 M.-% und der
Siebdurchgang bei 0,125 mm 5 bis 18 M.-%.

Fir AC 16 B Hmb gilt die Tabelle 5.2.
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Tabelle 5.2: Anforderungen an Asphaltbindermischgut AC 16 B Hmb

Bezeichnung Einheit AC 16 B Hmb

Baustoffe

Gesteinskdrnungen (Lieferkdrnung)

Anteil gebrochener Kornoberflachen Cro0i0 *
Widerstand gegen Zertrimmerung SZ1s
Mindestanteil feiner Gesteinskdrnung o *)
mit Ecs 35 % 100
Bindemittel, Art und Sorte 10/40-65 A

PmB 10/25 VL

Zusammensetzung Asphaltmischgut
Gesteinskérnungen
Siebdurchgang bei

22,4 mm M.-% 100
16mm M.-% 90 bis 100
11,2mm M.-% 70 bis 80
8 mm M.-% 60 bis 70
2 mm M.-% 25 bis 35
0,125mm M.-% 5 bis 15
0,063 mm  M.-% 3 bis 9
Mindest-Bindemittelgehalt Bmin 4.6
Asphaltmischguteigenschaften
minimaler Hohlraumgehalt MPK Vmin 3,5
maximaler Hohlraumgehalt MPK Vmax 4,5
Hohlraumfiillungsgrad % ist anzugeben
Spurrinnentiefe mm ist anzugeben
Erlauterungen: Hmb = Hamburger Zusammensetzung gemaf ZTV/St-Hmb.09

VL = viskositatsverandertes Bitumen geméaR den TL VBit-StB 22 und der Erfahrungs-
sammlung ber die Verwendung von Fertigprodukten und Zuséatze zur Tempe-
raturabsenkung von Asphalt der BASt

*) gilt nur fur die frisch zuzugebenden Gesteinskdrnungen
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5.6.2

Eignungsnachweis

Abschnitt 2.3.2 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird erganzt um:
Es gilt sinngemal Ziffer 4.5.2.

Zuséatzlich sind far AC 16 B Hmb im Eignungsnachweis anzugeben:

e Spurrinnentiefe nach dem Spurbildungsversuch gemal den TP A-StB, Techni-
sche Prifvorschriften fiir Asphalt im Straflenbau Teil: Spurbildungsversuch - Be-
stimmung der Spurrinnentiefe im Wasserbad, Ausgabe 1997. An den Prifkor-
pern der gewahlten Asphaltmischgutzusammensetzung darf die Spurrinnentiefe

hoéchstens 3,5 mm betragen.

Im baustellenbezogenen Eignungsnachweis ist zusatzlich anzugeben:
e Bei der Verwendung viskositatsverandernder organischer Zusatze:
- Aqui-Schermodultemperatur (°C), Phasenwinkel (°) des Zugabebindemittels,
- Aqui-Schermodultemperatur (°C), Phasenwinkel (°) und Sortenbezeichnung
nach den TL VBit-StB 22 bzw. M TA, Tabelle 1 (res. Bindemittel nach Ex-
traktion),
- Ergebnisse der Prifungen nach M TA Abschnitt 5.2.1,
- Angabe, ob gebrauchsfertiges oder werksgemischtes Bindemittel verwen-
det wird,
- Spanne fiir die Misch- und Einbautemperatur,
- Temperatur zur Herstellung der Marshall-Probekérper,

- Produkt-Kenndatenblatt des Zusatzes (als Anlage),

e Bei Verwendung viskositatsverandernder mineralischer Zusatze:
- Spanne flr die Misch- und Einbautemperatur,

- Produkt-Kenndatenblatt des Zusatzes (als Anlage).

Abschnitt 2.3.2 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird erganzt um:

Der baustellenbezogene Eignungsnachweis fur Asphaltmischgut (Erklarung des
Auftragnehmers) ist nur mit Sichtvermerk der Behorde fur Verkehr und Mobilitats-
wende auf der dazugehérigen Erstprifung (Leistungserklarung des Asphaltmisch-

gutherstellers) gultig.

Der Sichtvermerk fiir Erstprifungen wird einmal fiir das laufende Kalenderjahr erteilt
und gilt bis zum 31. Marz des Folgejahres, er kann héchstens zweimal durch erneu-
ten Sichtvermerk flr ein weiteres Kalenderjahr verlangert werden. Erstprifungen fir
Asphaltmischgut, das Ausbauasphalt enthalt, werden nur verlangert, wenn nachge-
wiesen wird, dass die Grenzen der Spannweiten des verwendeten Asphaltgranula-

tes nicht Uberschritten werden.

Daruber hinaus sind in jedem Kalenderjahr ein gultiges Zertifikat Uber die werksei-
gene Produktionskontrolle mit dem diesem Dokument zu Grunde liegenden Bericht

der Erstinspektion bzw. der jahrliche Uberwachungsbericht vorzulegen.

Blatt 5 -5
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5.7

5.8
5.8.1

5.8.2

5.8.2.1

5.8.2.2

Lagern und Befordern des Asphaltmischgutes
Es qilt Ziffer 4.6.

Ausfiihrung
Allgemeines
Einbauten sind zu lberbauen und anschlieBend zu regulieren. Hierfiir ist im

Leistungsverzeichnis eine gesonderte Ordnungszahl aufzunehmen.

Abschnitt 1.3, letzter Absatz, der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird geandert in:
Die bis zur Verkehrsfreigabe einzuhaltenden Fristen fiir die Abkiihlung der As-
phaltbinderschicht gelten nicht fiir StadtstralBen. Der Zeitpunkt der Verkehrs-

freigabe ist unter Beriicksichtigung aller Randbedingungen festzulegen.

Unterlage
Abschnitt 3.2 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird erganzt um:
Vor dem Herstellen einer Asphaltbinderschicht auf vorhandener Asphaltbefes-

tigung ist deren Tauglichkeit an Bohrkernen zu priifen.

Grenzwerte fiir Unebenheiten auf gefraster Unterlage
Fir die Unebenheiten in Langs- und Querrichtung auf gefraster Unterlage vor
dem Einbau einer Asphaltbinderschicht gelten innerhalb einer 4 m langen

Messstrecke folgende Grenzwerte:

Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2 < 8mm.

Anspriihen der Unterlage

Abschnitt 3.3.1, 5. und 6. Absatz, der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird geandert in:

In der Regel ist zum Ansprihen eine Polymermodifizierte Bitumenemulsion
C60BP4-S zu verwenden. In besonderen Fallen kann auch eine l16semittelhal-
tige Bitumenemulsion C40B5-S verwendet werden.

Art und Menge des aufzuspriihenden Bindemittels sind nach den Richtwerten

der Tabelle 5.3 festzulegen.

Tabelle 5.3: Dosierung der Anspriihmaterialien in Abhangigkeit der Unterlage

5 4 5| ¢ C60BP4-S”

S < 3 250 bis 350 g/m?
T g

2 3 ¢

S & C60BP4-S*

L § B af : 2
T & 5 250 bis 350 g/m
-

2 L] 4 C60BP4-S¥

@ = 300 bis 500 g/m?

f = frisch, gf = gefrédst, o/a = sehr offenporig / ausgemagert / mit Kornausbriichen

¥ Bei Wiederherstellung von Aufgrabungen bis etwa 50 m? und schmalen Aufgra-
bungsflachen auch C40B5-S sowie kleinfldchigen Erneuerungen von Asphalt-bin-
derschichten (z.B. kleinere Kreuzungsbereiche eftc.)
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5.8.3

5.8.4

5.8.5

5.8.6

5.8.7

Herstellen der Asphaltbinderschicht

Abschnitt 3.3.2.2, 2. Absatz, der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird geandert in:

Bei Asphaltbinderschichten ist die Nahtflanke mit Polymermodifiziertem Bitumen
45/80-50 A mit 50 Gramm pro Zentimeter Schichtdicke und laufendem Meter
Nahtflanke heil® anzuspritzen oder mit dafir geeigneten bitumenhaltigen Mas-

sen zu beschichten.

Grenzwerte fiir Unebenheiten bei maschinellem Einbau/Handeinbau
Abschnitt 4.2.5, 1. Absatz, der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird geandert in:

Auf Asphaltbinderschichten diirfen Unebenheiten der Oberflache innerhalb einer
4 m langen Messstrecke in Langs- und Querrichtung bei der Abnahme folgende

Grenzwerte nicht Giberschreiten:

IA

Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2 6 mm,

IA

bei Handeinbau 10 mm.

Grenzwerte fiir den Verdichtungsgrad
Abschnitt 3.6.4, Tabelle 11, Zeile 4, der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird erganzt um:

Fur den Verdichtungsgrad der Asphaltbinderschichten bei Handeinbau gilt ein

Grenzwert von mindestens 97,0 %.

Grenzwerte fiir den Hohlraumgehalt
Abschnitt 3.6.4 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird erganzt um:

Der Hohlraumgehalt in Asphaltbinderschichten darf den Grenzwert von 2,5 Vol.

nicht unterschreiten und den Grenzwert von 6,5 Vol.-% nicht tUberschreiten.

Grenzwerte fiir Asphaltmischgut
Abschnitt 4.1 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird erganzt und geandert um:
Die Toleranzen der Tabelle 23 gelten nicht fiir AC 16 B Hmb.

Im Asphaltbinder AC 16 B Hmb darf der Kornanteil gréer 11,2 mm den Grenz-
wert von 30,0 M.-% nicht U0berschreiten und den Grenzwert von
20,0 M.-% nicht unterschreiten. Der Mindestanteil feiner Gesteinskdrnungen mit
Ecs35 muss mindestens 65 % am Gesamtanteil feiner Gesteinskdrnungen betra-

gen.

-%
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5.9

5.10

Kontrollpriifungen

Es gilt Ziffer 4.8.

Die Aqui-Schermodultemperatur T(G*=15 kPa) nach der AL DSR-Priifung
(BTSV) ersetzt bauvertraglich den Erweichungspunkt Ring und Kugel nach DIN
EN 1427. Die Regelungen der ZTV Asphalt-StB zu Grenzwerten des Erwei-
chungspunktes gelten analog fir die Aqui-Schermodultemperatur T(G*=15 kPa)

bei allen Asphaltbinderschichten.

Fir die Priifung der Spurrinnentiefe mit dem Spurbildungsversuch geméal den
TP A-StB, Technische Priifvorschriften fiir Asphalt im StraBenbau Teil: Spurbil-
dungsversuch - Bestimmung der Spurrinnentiefe im Wasserbad, Ausgabe 1997
sind zwei Bohrkerne mit einem Durchmesser von 30 cm vor dem Einbau der
Asphaltdeckschicht zu entnehmen. Die Bohrkernentnahmestellen sollen im Ab-
stand von <0,5 m vor oder hinter den Bohrkernentnahmestellen zur Bestimmung
des Verdichtungsgrades liegen. Der Spurbildungsversuch ist nur an Schichten
mit Einbaudicken > 6,5 cm durchzufiihren. Schichten, die im Handeinbau herge-

stellt wurden, sollen dem Spurbildungsversuch nicht unterzogen werden.

An den Bohrkernen darf die Spurrinnentiefe im Mittel den Grenzwert von
4,5 mm nicht Uberschreiten. Die Spannweite der Einzelergebnisse darf 1,5 mm

nicht Uberschreiten.

Abnahme, Abrechnung und Mangelanspriiche

Werden bei der Abnahme Uber- bzw. Unterschreitungen der unter Ziffer 5.8,
ZTV/St-Hmb. bzw. Abschnitt 3.6, ZTV Asphalt-StB angegebenen Grenzwerte
festgestellt, so gilt jede Uber- oder Unterschreitung als jeweils ein Mangel (s.
auch Ziffer 1).

Abschnitt 6.1 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird nach Abs. 2 erganzt um:

Unterschreiten bei der Abnahme einzelne Werte die geforderten Werte fir den
Schichtenverbund, so liegt ein Mangel vor. Der Auftragnehmer kann in diesem
Fall innerhalb eines Zeitraums von zwei Monaten nach Eingang der Mangelrige
beim Auftragnehmer einmalig eine zusatzliche Kontrollpriifung verlangen.

Die Entnahmestellen sind so zu wahlen, dass der eingeschlossene Bereich max.
20 % des ursprunglichen Geltungsbereiches der Kontrollprifung erfasst. Die
Probenahme zur Durchfiihrung der Prifung des Schichtenverbundes hat inner-
halb eines Zeitraums von zwolf Monaten nach Eingang der Mangelrige beim
Auftragnehmer zu erfolgen. Der Termin und die Entnahmestellen sind zwischen
Auftraggeber und Auftragnehmer einvernehmlich zu vereinbaren. Erfullt diese
zuséatzliche Kontrollprifung die geforderten Werte fir den Schichtenverbund, so

tritt das Ergebnis einmalig an die Stelle der Kontrollpriifung.
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Die Festlegungen in den Abschnitten 5.3.2 und 5.3.3 bleiben von den Regelun-
gen zur Prifung des Schichtenverbundes unberihrt. Vom Auftragnehmer bean-
tragte zusatzliche Kontrollprifungen werden vom Auftraggeber beauftragt, die

Kosten fir die zusatzlichen Kontrollprifungen tragt der Auftragnehmer.

Der Auftraggeber kann der Durchfihrung einer Schiedsuntersuchung nur zu-
stimmen, wenn durch die Ergebnisse zusatzlicher Kontrollprifungen ggf. in
Kombination mit den Ergebnissen der Eigenlberwachung Zweifel an der sach-
gerechten Durchfiihrung der Kontrollpriifungen begriindet werden kénnen.

Abgesehen von seinen Rechten aus den §§ 12 und 13 VOB/B kann der Auftrag-
geber bei Nichteinhalten der Grenzwerte Abziige entsprechend den Regelungen

der Anhénge | und Il vornehmen.

Abschnitt 7.2.2, 5. Absatz, der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird erganzt um:
Bei der elektromagnetischen Dickenmessung sind je Messprofil grundsatzlich
drei Messstellen entsprechend Anhang | zu erfassen.

Abschnitt 7.3, 1. Absatz, der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird geandert in:
Es gelten die Regelungen des Anhanges |I.

Auch bei Abrechnung nach Schichtdicken sind dem Auftraggeber die zugehori-
gen Wiegescheine auszuhandigen (s. auch Anhang I). Die Wiegescheine mus-
sen die Angaben gemafl TL Asphalt-StB 07/13 und ZVB/E-StB 2018 Nr. 104.1
enthalten.

Abschnitt 7.3.2.2 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird erganzt um:

Bei einer neuen Asphaltbinderschicht (bei mehreren Lagen nur die unterste
Lage) auf vorhandener oder gefraster Unterlage wird ein Uber die vereinbarte
Einbaumenge hinausgehender Mehreinbau nach Tabelle 6.6, Ziffer 6.10 abge-

rechnet. Der Mehreinbau ist Uber Wiegescheine nachzuweisen.
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6.1

6.2

Herstellung von Asphaltdeckschichten

Allgemeines

Es gelten die

Zusitzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den
Bau von Verkehrsflichenbefestigungen aus Asphalt, Ausgabe 2007 /
Fassung 2013 (ZTV Asphalt-StB 07/13),

in Verbindung mit den

Technischen Lieferbedingungen fiir Asphaltmischgut fiir den Bau von
Verkehrsflaichenbefestigungen, Ausgabe 2007 / Fassung 2013 (TL
Asphalt-StB 07/13),

jedoch mit folgenden Anderungen bzw. Erganzungen auch fiir Schutz- und

Deckschichten von Brickenbauwerken:

Baugrundsitze
Es gilt sinngeman Ziffer 5.2.

Abschnitt 1.3, 1. Absatz, der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird geéndert und erganzt in:

Fir die Wahl der Asphaltmischgutarten /-sorten und des Bindemittels ist die
Tabelle 6.1 fiir Schutzschichten auf Bauwerken und die Tabelle 6.2 fiir
Asphaltdeckschichten ~ maligebend, Einbaudicke und Anordnung der
Asphaltdeckschichten in Abhdngigkeit von Bauweisen und Belastungsklassen sind
durch die ReStra (Hamburger Regelwerke fiir Planung und Entwurf von

Stadtstrallen) der Behérde fiir Verkehr und Mobilitdtswende geregelt.

Tabelle 6.1: Asphaltmischgutsorten fiir Schutzschichten auf Bauwerken

Asphalt-

Zeile Asphaltmischgutart mischgutsorte

Bindemittel Belastungsklasse

1 | Gussasphalt fiir MA 118 PmB 10/25 VL Bk 100 bis Bk 3,2
Asphaltschutzschichten PmB 25/45 VL auf Bauwerken

2

MA 11 N 25/35 VL Bk 1,8 bis Bk 0,3
auf Bauwerken

Erlduterungen: VL = viskositétsveréndertes Bitumen gemél den TL VBit-StB 22 und der

Temperaturabsenkung von Asphalt der BASt.

Erfahrungssammlung Gber die Verwendung von Fertigprodukten und Zusétzen zur
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Tabelle 6.2: Asphaltmischgutarten und -sorten fiir Asphaltdeckschichten
Zeile Asphaltmischgutart . Asphalt- Bindemittel Belastungsklasse
mischgutsorte
1 | Asphaltbeton fiir AC8DN 50/70 Bk1,8 bis Bk0,3
Asphaltdeckschichten 35/50 VL
2 AC5DL 70/100 BkO0,3 mit B<0, 1
Gehwege
3 | Splittmastixasphalt fiir SMA 8 Hmb 10/40-65 A Bk100
Asphaltdeckschichten PmB 25/45 VL
mit Aufhellungsgestein (PmB 10/25 VL)
(40/100-65 A)
4 SMA 8 Hmb 25/55-55 A Bk32 bis Bk3,2
PmB 25/45 VL
5 | Gussasphailt fir MA 8 S 15/25 VL Bk100 bis Bk3,2
Asphaltdeckschichten PmB 10/25 VL4 bei Aufgrabungen,
mit Aufhellungsgestein’ PmB 25/45 VL4 Entwésserungs-
Bearbeitung der Oberfldche rinnen
gemél Verfahren A2.9
6 | Gussasphalt fir MA 8 N 25/35 VL Bk1,8 bis Bk0,3
Asphaltdeckschichten auf Bauwerken,
Bearbeitung der Oberflache Entwé&sserungsrin
gemél3 Verfahren A%9) nen
7 | Gussasphalt fiir MA5S 15/25 VL Bk100 bis Bk3,2
Asphaltdeckschichten PmB 10/25 VLY
mit Aufhellungsgestein PmB 25/45 VL4
Bearbeitung der Oberfldche
geman Verfahren B2.9
Erlduterungen: ~ Hmb = Hamburger Zusammensetzung gemaf ZTV/St-Hmb.09
VL = viskositétsverandertes Bitumen gemaf den TL VBit-StB 22 und der
Erfahrungssammlung Gber die Verwendung von Fertigprodukten und Zusétzen zur
Temperaturabsenkung von Asphalt der BASt
() in besonderen Féllen
1 bei Entwésserungsrinnen: auch ohne Aufhellungsgestein — deutliche Kennzeichnung
zwingend erforderlich ,Belastungsklasse: nur Entwésserungsrinnen bei Bk100 bis Bk3,2"
2 bei Entwésserungsrinnen: Verfahren C mit Ecs < 35
3 siehe Abschnitt 3.9.5 der ZTV Asphalt-StB 07/13
4 bei Asphaltdeckschichten auf Bauwerken

Splittmastixasphaltmischgut SMA 8 Hmb st fiir eine Mindest-Einbaudicke von

3,5 cm oder eine Mindest-Einbaumenge von 85 kg/m? geeignet.

Gesteinskoérnungen

Es gilt Ziffer 5.3, 1. und 3. Absatz, jedoch mit folgender Erganzung:

Die Anforderungen an die Widerstandsfahigkeit gegen Zertrimmerung beim

Schlagversuch gelten nicht fir kiinstliche Aufhellungsgesteine.
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Zur Aufhellung von Asphaltdeckschichten aus Walzasphalt und Gussasphalt sind
grobe und feine Gesteinskdrnungen aus kunstlichen oder einem Gemisch aus
nattrlichen und kinstlichen Aufhellungsgesteinen zu verwenden. Es gelten die

Anforderungen nach Tabelle 6.3.

An Aufhellungsgesteinen sind zur Erfahrungssammlung die lichttechnischen
Eigenschaften gemal der ,Anleitung zur Prifung lichttechnischer Eigenschaften
von Fahrbahnoberflichen und Mineralstoffen mit dem StraRenreflektometer,
FGSV" zu ermitteln und im Rahmen des Eignungsnachweises anzugeben. Die

Ergebnisse dirfen nicht alter als 2 Jahre sein.

Tabelle 6.3:  Anteile der Aufhellungsgesteine im Gesteinskdrnungsgemisch von
Asphaltmischgut fur Asphaltdeckschichten

Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2
R G
Kiinstliches Aufhellungsgestein? | M.- % >25 >20
0/2, 2/5, 5/8
Klnstliches Aufhellungsgestein? >20 > 16"
0/2, 2/5 und/oder 5/8 .
und M.- %
Naturliches Aufhellungsgestein >10 >8
2/5 und/oder 5/8
Kinstliches Aufhellungsgestein? >15 > 121
0/2, 2/5 und/oder 5/8 M.- % N .
und o
Naturliches Aufhellungsgestein >20 >16
2/5 und/oder 5/8
R: Richtwert bzw. G: Grenzwert (vgl. Ziffer 1.2)
n Bei Abzlgen ist ein Anrechnen von natiirlichen auf kiinstliche
Aufhellungsgesteine nicht méglich.
2) Die Lieferkérnungen 0/2 darf ungefahr zu einem Drittel im
Gesteinskérnungsgemisch der Aufhellungsgesteine vorhanden sein.

Abschnitt 3.1.2, 6. Absatz, der TL Asphalt-StB 07/13 wird erganzt um:
Der Anteil rickgewonnener Gesteinskdrnungen aus Staubabscheidern darf jedoch

héchstens 40 M.-% des Gesamtfillergehaltes betragen.

Bindemittel

Es gilt Ziffer 5.4.

Haftverbesserer flir gebrauchsfertig vorgemischte Bitumen missen erhohte
Anforderung an die Temperaturstabilitat erfiillen. Die Lagerstabilitat/Wirksamkeit

muss flr mindestens 5 Tage gewahrleistet sein.
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6.5 Verwendung von Ausbauasphalt
Ausbauasphalt kann abweichend von den ZTV Asphalt-StB 07/13 und den TL Asphalt-
StB 07/13 als Asphaltgranulat bei der Herstellung von Asphaltdeckschichtmischgut in

den folgenden Anteilen des resultierenden Asphaltmischgutes zugegeben werden:

Splittmastixasphalt < 30 M.-% Asphaltgranulat aus Asphaltdeckschichten aus
Splittmastixasphalt und Offenporigem Asphalt

Gussasphalt < 30 M.-% Asphaltgranulat aus Asphaltdeck- und
Asphaltschutzschichten aus Gussasphalt

Asphaltbeton < 50 M.-% Asphaltgranulat aus Walzasphaltdeckschichten
und Asphaltbinderschichten

Es gelten die TL AG-StB 09 mit folgenden Anderungen und Ergénzungen.
Im Rahmen der Erstellung des Eignungsnachweises ist die mdgliche Zugabemenge
gemalf Anhang D, TL Asphalt-StB 07/13 zu ermitteln. Der Eignungsnachweis muss den

entsprechenden Nachweis als Anlage enthalten.

Bis zu den vorstehenden Grenzwerten ist die maximal mégliche Zugabemenge
anzustreben. Nach  vorheriger  Riicksprache mit dem AG  kénnen
baumalBnahmenbezogen Eignungsnachweise mit hbheren Zugabemengen eingereicht
werden. Die Erteilung des Sichtvermerkes ist an ausreichend grof3e

Asphaltgranulathalden besonderer GleichméRigkeit gekn(pft.

Abschnitt 4.3.2.1, 3. bis 5. Satz, der TL AG-StB 09 gilt nicht.

Der gesamte Bindemittelgehalt des Asphaltgranulates kann im Rahmen der Erstellung
des Eignungsnachweises auf den Bindemittelgehalt des resultierenden

Asphaltmischgutes angerechnet werden.

6.6 Asphaltmischgut
6.6.1 Anforderungen

Die Zusammensetzung des Gesteinskérnungsgemisches ist durch Aufzeichnung der
KorngréRenverteilung und Vergleich mit den Anforderungen nach den TL Asphalt-StB
07/13 und der Tabelle 6.4 zu Uberprifen.

Abschnitt 2.3.1 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird geandert in:

Bei der Verwendung viskositatsverandernder und/oder haftverbessernder organischer
oder mineralischer Zusatze ist deren homogene Verteilung im Asphaltmischgut,
gegebenenfalls durch verlangerte Mischzeiten, sicherzustellen.

Fir Splittmastixasphaltmischgut ist die Zugabe organischer Haftverbesserer
erforderlich.
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Abschnitt 2.3.2, der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird vor b) ergénzt um:

Der Bindemittelgehalt sowie der Gesamtbindemittelgehalt bei Mitverwendung von

Asphaltgranulat ist zusatzlich in Vol.- % anzugeben.

Der Abschnitt 3.2.5 der TL Asphalt-StB 07/13 wird erganzt um:

Es qgilt die Tabelle 6.4.

Tabelle 6.4: Anforderungen an Splittmastixasphaltmischgut SMA 8 Hmb
Bezeichnung Einheit SMA 8 Hmb
Baustoffe

Gesteinskoérnungen (Lieferkérnung)
Anteil gebrochener Kornoberflachen Croo0 M
Widerstand gegen Zertrimmerung SZ1s
Widerstand gegen Polieren PSVangegeben (51)
Mindestanteil feiner Gesteinskérnung % 100 »
mit Ecs 35

Bindemittel, Art und Sorte 25/55-55 A

PmB 25/45 VL
10/40-65 A

Zusammensetzung Asphaltmischgut
Gesteinskoérnungen Siebdurchgang bei

Gesteinskérnungsgemisches Hw,bit

Dehnungsrate bei 0,35 MPa Oberspannung 10 %o/n

(PmB 25/45 VL)
(40/100-65 A)

11,2mm M-% 100
8mm M.-% 90 bis 100
56mm M.-% 50 bis 60
2mm  M.-% 30 bis 35
0,063 mm  M.-% 11 bis 14
Mindest-Bindemittelgehalt M.-% Bmin 6,9
organischer Haftverbesserer % 20,202
Bindemitteltrager M.-% 0,3 bis 1,5
Filler/Bitumen-Verhaltnis - 1,5 bis 2,0
Asphaltmischguteigenschaften
minimaler Hohlraumgehalt MPK Vmin 2,0
maximaler Hohlraumgehalt MPK Vmax 3,0
Mindest-Bindemittelgehalt Vol.-% =2 15,5
Hohlraumftllungsgrad HFB % ist anzugeben
Fiktiver Hohlraumgehalt des 17.5 bis 20

ist anzugeben

Erlauterung: Hmb = Hamburger Zusammensetzung gemaf ZTV/St-Hmb.09

VI = viskositatsverandertes Bitumen gemafR den TL VBit-StB 22 und der Erfahrungssammlung Uber die Verwendung von
Fertigprodukten und Zusatzen zur Temperaturabsenkung von Asphalt der BASt

" gilt nur fir die frisch zuzugebenden Gesteinskérnungen

2 Die empfohlene Zugabemenge nach Angabe des Herstellers darf nicht unterschritten werden. Bei Mitverwendung
von Asphaltgranulat sind ebenfalls mindestens 0,20 % Haftverbesserer bezogen auf den
Gesamtbindemittelgehalt zu dosieren.
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6.6.2

6.7

Die Abschnitte 3.7.3 und 3.9.3 der ZTV Asphalt-StB 07/13 werden ergédnzt um:
Die Asphaltmischgutart, das Grofitkorn und das Bindemittel sind in Abhangigkeit

von der Belastungsklasse nach der Tabelle 6.2 zu wahlen.

Der Abschnitt 3.8.3 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird ersetzt durch:
Es ist Splittmastixasphalt nach der Tabelle 6.4 zu verwenden, das Bindemittel ist

in Abhangigkeit von der Belastungsklasse nach Tabelle 6.2 zu wahlen.

Eignungsnachweis
Abschnitt 3.7.3 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird erganzt um:
Es gilt sinngemal Ziffer 5.6.2.

Abschnitt 3.8.3 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird erganzt um:
Es gilt sinngemal Ziffer 5.6.2.

Zusatzlich sind im Eignungsnachweis anzugeben:
e Bindemittelablauf
¢ Dehnungsrate aus dem einaxialen Druckschwellversuch

Zur Erfahrungssammliung sind folgende Orientierungswerte fiir die Dehnungsrate
aus dem einaxialen Druckschwellversuch gemé&f3 TP Asphalt-StB, Teil 25 B 1
(Bestimmung des Verformungsverhaltens bei 50°C und 0,35 MPa Oberspannung)
zu beachten:
Belastungsklasse Bk100
Belastungsklasse Bk3,2 bis Bk32

IA

9 [10%d/n]
21 [10%o/n]

IA

Abschnitt 3.9.3 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird erganzt um:

Es gilt sinngemal Ziffer 5.6.2.

An den Prifkorpern der gewahlten Asphaltmischgutzusammensetzung darf die
Dynamische Stempeleindringtiefe nach den Technischen Prifvorschriften fir
Asphalt — TP Asphalt-StB, Teil 25 A 1: Dynamischer Stempeleindringversuch an
Gussasphalt, Ausgabe 2009 fiir die Belastungsklasse Bk100 hochstens 1,5 mm
und flr die Belastungsklasse Bk32 bis Bk3,2 hdchstens 2,5 mm betragen.

Im Eignungsnachweis ist die dynamische Stempeleindringtiefe anzugeben.

Lagern und Befordern des Asphaltmischgutes
Es gilt Ziffer 4.6.
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6.8

6.8.1

6.8.2

6.8.2.1

6.8.2.2

Ausfiihrung

Allgemeines
Einbauten sind zu Uberbauen und anschlieBend zu regulieren. Hierfiir ist im

Leistungsverzeichnis eine gesonderte Ordnungszahl aufzunehmen.

Abschnitt 1.3, letzter Absatz, der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird geandert in:
Die bis zur Verkehrsfreigabe einzuhaltenden Fristen fir die Abklihlung der
Asphaltdeckschicht gelten nicht fiir StadtstraBen. Der Zeitpunkt der

Verkehrsfreigabe ist unter Beriicksichtigung aller Randbedingungen festzulegen.

Abschnitt 3.4 der Gber die ReStra eingefiihrten RAS Ew wird ergénzt um:

Fir Siele gelten die ZTV Siele der Hamburger Stadtentwéasserung, fur
Entwéasserungsrinnen gilt zusatzlich die DIN 18318.

Die Hohenlage der Rinne in Bezug zur angrenzenden Verkehrsflache betragt
-5 mm (Toleranz +5 mm). Muss ein Bordstein an Zufahrten oder Geh- und
Radwegen abgesenkt werden, darf die Funktionsfahigkeit der Strafenrinne nicht

beeintrachtigt werden.

Unterlage
Abschnitt 3.2 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird erganzt um:
Vor dem Herstellen einer Asphaltdeckschicht auf vorhandener Asphaltbefestigung

ist deren Tauglichkeit an Bohrkernen zu priifen.

Fahrbahnmarkierungen aus Plastikmassen sind vor dem Herstellen der
Asphaltdeckschicht zu entfernen.

Hierfiir ist im Leistungsverzeichnis eine gesonderte Ordnungszahl aufzunehmen.

Grenzwerte fiir Unebenheiten auf gefraster Unterlage
Fir die Unebenheiten in Langs- und Querrichtung auf gefraster Unterlage vor dem
Einbau einer Asphaltdeckschicht gelten innerhalb einer 4 m langen Messstrecke

folgende Grenzwerte:

Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk0,3 < 6mm,

Anspriihen der Unterlage

Abschnitt 3.3.1, 5. und 6. Absatz, der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird erganzt um:

In der Regel ist zum Ansprihen eine Polymermodifizierte Bitumenemulsion
C60BP4-S zu verwenden. In besonderen Fallen kann auch eine I6semittelhaltige

Bitumenemulsion C40B5-S verwendet werden.
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6.8.3

6.8.4

Art und Menge des aufzuspriihenden Bindemittels sind nach den Richtwerten
Tabelle 6.5 festzulegen.

Tabelle 6.5: Dosierung der Anspriihmaterialien in Abhangigkeit der Unterlage

der

Aufzubringende Walzasphaltdeckschicht

(6]

§’ 5 f C60BP4-S* / (C40BF1-S*¥)
T

§ S ¥ 150 bis 250 g/m?
5 =

3 S &

SSs R o C60BP4-S¥

O T =

€ & 3§ 250 bis 350 g/m?

s & S

% < 9

s 2 X | ona C60BP4-S*

(%] (]

& 300 bis 400 g/m?

f = frisch, gf = gefrést, o/a = sehr offenporig / ausgemagert / mit Kornausbriichen

¥ bei Wiederherstellung von Aufgrabungen bis etwa 50 m? und schmalen
Aufgrabungsflédchen auch C40B5-S sowie kleinfldchigen Erneuerungen von
Asphaltdeckschichten (z.B. kleinere Kreuzungsbereiche etc.)

in Ausnahmeféllen (bei z.B. gleichzeitiger Erneuerung der Asphaltbinderschicht bei
rdumlich beengten und zeitlich begrenzten Einbaubedingungen)

*%)

Herstellen der Asphaltdeckschicht
Abschnitt 3.3.2.2, 2. Absatz, der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird geandert in:

Bei Walzasphaltdeckschichten ist die Nahtflanke mit Polymermodifiziertem Bitumen
45/80-50 A mit 50 Gramm pro Zentimeter Schichtdicke und laufendem Meter

Nahtflanke heil anzuspritzen oder mit daflir geeigneten bitumenhaltigen Massen zu

beschichten.

Abschnitt 3.3.2.3 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird ergédnzt um:
Es bestehen folgende Moglichkeiten:
- VergieRen nachtraglich geschnittener/gefraster Fugen mit Fugenmasse,

- Verwendung von anschmelzbaren Fugenbandern.

Bearbeitung der Oberflache von Asphaltdeckschichten aus
Asphaltbeton und Splittmastixasphalt

Abschnitte 3.7.5 und 3.8.5, der ZTV Asphalt-StB 07/13 werden nach dem 1. Absatz geandert in:

Zur Erhéhung der Anfangsagriffigkeit wird eine Abstumpfung durch Abstreuen und
Einwalzen einer leicht mit Bindemittel umhdaliten Lieferkérnung 1/3 von 0,5 bis
hochstens 1 kg/m? maschinell, bei kleineren Flachen auch von Hand, gleich-maRig
auf die Oberflache der noch heilien Asphaltdeckschicht zwischen dem ersten und

zweiten Walzgang vorgenommen.

Das Abstreumaterial muss zu Vs aus kinstlichem Aufhellungsgestein und zu % aus

nicht aufgehellter Gesteinskérnung bestehen.

Nicht gebundenes Abstreumaterial ist durch Abkehren zu entfernen.
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6.8.5

6.8.6

6.8.7

6.8.8

6.8.9

Bearbeitung der Oberflache von Gussasphalt

Abschnitt 3.9.5, Verfahren A, der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird geandert in:

Zur Herstellung einer gewalzten Oberflachenstruktur wird eine leicht mit
Bindemittel umhullte Lieferkdrnung 2/5 (bestehend zu % aus kunstlichem
Aufhellungsgestein und zu % aus im Asphaltmischgut verwendeter grober
Gesteinskornung) in einer Menge von 10 bis 12 kg/m? maschinell, bei kleineren

Flachen auch von Hand, auf die noch heile Oberflache gleichmafig aufgebracht.

Nicht gebundenes Abstreumaterial ist durch Abkehren zu entfernen. Nach dem

letzten Kehrgang sind die Trummen von Abstreumaterial zu reinigen.

Die entsprechend der Deckschichtsorte anzuwendenden Verfahren A, B oder C
sind in den Tabellen 1.2 bzw. 6.2 ersichtlich.

Grenzwerte fiir die Unebenheit bei maschinellem Einbau/Handeinbau
Abschnitt 4.2.5, 1. Absatz der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird erganzt um:
Fir die Ebenheit von Asphaltdeckschichten bei Handeinbau gilt ein Grenzwert von

<10 mm.

Grenzwerte fiir den Verdichtungsgrad
Abschnitt 3.7.4 und 3.8.4 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird erganzt um:

Fur den Verdichtungsgrad der Asphaltdeckschichten bei Handeinbau gilt ein

Grenzwert von mindestens 97,0 %.

Grenzwerte fiir den Hohlraumgehalt
Die Abschnitte 3.7.4 und 3.8.4 der ZTV Asphalt-StB 07/13 werden erganzt um:
Der Hohlraumgehalt in Asphaltdeckschichten aus Walzasphalt darf den Grenzwert

von 1,0 Vol.-% nicht unterschreiten.

Grenzwerte fir die Griffigkeit
Abschnitt 4.2.6, 1. Absatz, der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird erganzt um:
Fir die Griffigkeit der fertigen Oberflache der Asphaltdeckschicht auf Strallen mit

zulassiger Hochstgeschwindigkeit < 60 km/h sind fir die kombinierte
Messmethode SRT-Pendel / Ausflussmessung folgende Grenzwerte bei der
Abnahme einzuhalten:

e SRT-Wert > 60

e Ausflusszeit <30 sec




ZTV/St-Hmb.09 Asphaltdeckschichten

6.9

6.10

Kontrollpriifungen
Es qilt Ziffer 5.9, 1. Absatz.
In Ausnahmefallen gilt Ziffer 5.9, 4. Absatz.

Die Aqui-Schermodultemperatur T(G*=15 kPa) nach der AL DSR-Priifung (BTSV)
ersetzt bauvertraglich den Erweichungspunkt Ring und Kugel nach DIN EN 1427.
Die Regelungen der ZTV Asphalt-StB zu Grenzwerten des Erweichungspunktes
gelten analog fir die Aqui-Schermodultemperatur T(G*=15 kPa) bei allen

Asphaltdeckschichten.

Fir die Durchfihrung des Nachweises des geforderten Anteils an kiinstlichem
Aufhellungsgestein gilt TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 und das Arbeitspapier ,Praktische

Hinweise fir den Bau von hellen Asphaltdeckschichten 2004

Abschnitt 5.3.1, 11. und 12. Absatz, der ZTV Asphalt-StB 07/13 gilt nicht fur
Griffigkeitsmessungen mit der kombinierten Messmethode SRT-Pendel /
Ausflussmessung auf Strallen mit einer zuldssigen Hochstgeschwindigkeit < 60
km/h.

Bei  Gussasphalt fiir Belastungsklasse Bk100 bis Bk3,2, auller
Entwésserungsrinnen, soll zur Erfahrungssammlung auch die Dynamische
Stempeleindringtiefe gemal TP Asphalt-StB, Teil 25 A 1:  Dynamischer
Stempeleindringversuch an Gussasphalt, Ausgabe 2009 ermittelt werden.

Fiir diese Untersuchung sind zusétzlich ca. 10 kg Mischgut zu entnehmen.

Abnahme, Abrechnung und Mangelanspriiche

Werden bei der Abnahme Uber- bzw. Unterschreitungen der unter den Ziffern 6.3
und 6.8, ZTV/St-Hmb. bzw. der Abschnitte 3.7 bis 3.10, ZTV Asphalt-StB
angegebenen Grenzwerte festgestellt, so gilt jede Uber- oder Unterschreitung als

jeweils ein Mangel (siehe auch Ziffer 1).

Abschnitt 6.1 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird nach Abs. 2 ergénzt um:

Unterschreitet die maximale Scherkraft zwischen Asphaltdeckschicht und
Asphaltbinder- bzw. Asphalttragschicht einen Wert von 1,0 kN (kein
Schichtenverbund), so ist die Asphaltdeckschicht zu erneuern. Unterschreiten bei
der Abnahme einzelne Werte die geforderten Werte fiir den Schichtenverbund, so
liegt ein Mangel vor. Der Auftragnehmer kann in diesem Fall innerhalb eines
Zeitraums von zwei Monaten nach Eingang der Mangelriige beim Auftragnehmer
einmalig eine zusétzliche Kontrollprifung verlangen. Die Entnahmestellen sind so
zu wahlen, dass der eingeschlossene Bereich max. 20 % des urspringlichen

Geltungsbereiches der Kontrollpriifung erfasst.
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Die Probenahme zur Durchfiihrung der Prifung des Schichtenverbundes hat
innerhalb eines Zeitraums von zwolf Monaten nach Eingang der Mangelrige beim
Auftragnehmer zu erfolgen. Der Termin und die Entnahmestellen sind zwischen
Auftraggeber und Auftragnehmer einvernehmlich zu vereinbaren. Erfullt diese
zusatzliche Kontrollprifung die geforderten Werte fir den Schichtenverbund, so tritt
das Ergebnis einmalig an die Stelle der Kontrollpriifung.

Die Festlegungen in den Abschnitten 5.3.2 und 5.3.3 bleiben von den Regelungen
zur Prifung des Schichtenverbundes unberihrt. Vom Auftragnehmer beantragte
zuséatzliche Kontrollprifungen werden vom Auftraggeber beauftragt, die Kosten fir

die zusatzlichen Kontrollpriifungen tragt der Auftragnehmer.

Der Auftraggeber kann der Durchfihrung einer Schiedsuntersuchung nur
zustimmen, wenn durch die Ergebnisse zusatzlicher Kontrollpriifungen ggf. in

Kombination mit den Ergebnissen der Eigeniberwachung Zweifel an der

sachgerechten Durchfiihrung der Kontrollpriifungen begriindet werden kénnen.

Abgesehen von seinen Rechten aus den §§ 12 und 13 VOB/B kann der
Auftraggeber bei Nichteinhalten der Grenzwerte Abziige entsprechend den

Regelungen der Anhédnge | und Il vornehmen.

Unterschreiten einzelne 100-m-Einzelwerte bei der Messung mit dem SKM den
jeweiligen Grenzwert fur die Griffigkeit um mehr als 0,03 oder weichen die
Messergebnisse bei Anwendung der kombinierten Messmethode SRT-Pendel /

Ausflussmessung von den Grenzwerten ab, so liegt ein Mangel vor.

Der Auftragnehmer kann in diesem Fall eine erneute Kontrollpriifung mit dem
Messverfahren SKM bzw. mit der kombinierten Messmethode SRT-Pendel /
Ausflussmessung verlangen. Die mit den TP Griff-StB (SKM) vorgegebenen
Messzeitrdume gelten auch fir die kombinierte Messmethode SRT-Pendel /

Ausflussmessung.

Werden bei der Abnahme und bei Anwendung der kombinierten Messmethode
SRT-Pendel / Ausflussmessung Abweichungen von den Grenzwerten um mehr als
4 SRT-Einheiten oder um mehr als 30 sec Ausflusszeit festgestellt oder werden
bei der erneuten Kontrollpriifung die Anforderungen an die Griffigkeit nicht erfullt,
hat der Auftragnehmer die Ursachen des Mangels festzustellen und dauerhaft

wirksame griffigkeitsverbessernde MaRnahmen durchzufihren.

Abschnitt 7.3, 1. Absatz, der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird erganzt um:
Es gelten die Regelungen des Anhanges |I.
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Abschnitt 7.3.2.2, 3. Absatz, der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird erganzt um:

Bei elektromagnetischen Dickenmessungen sind je Messprofil grundsatzlich drei

Messstellen entsprechend Anhang | zu erfassen.

Auch bei Abrechnung nach Schichtdicken sind dem Auftraggeber die zugehorigen
Wiegescheine auszuhandigen (s. auch Anhang I). Die Wiegescheine missen die
Angaben gemal TL Asphalt-StB 07/13 und ZVB/E-StB 2018 Nr. 104.1 enthalten.

Abschnitt 7.3.2 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird erganzt um:

Bei einer neuen Asphaltdeckschicht auf vorhandener oder gefraster Unterlage wird

ein Uber die vereinbarte Einbaumenge hinausgehender Mehreinbau nach Tabelle

6.6 abgerechnet. Der Mehreinbau ist Uber Wiegescheine nachzuweisen.

Tabelle 6.6  Mdglicher Mehreinbau auf vorhandener oder gefraster Unterlage mit

Unebenheiten Gber 10 mm

Vereinbarte Einbaumenge Méogliche Mehreinbaumenge
kg/m? kg/m?
<75 <25
>75 <15
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7.1

7141

71.2

713

Pflasterdecken, Plattenbelage, Einfassungen
Es gelten die

Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien zur
Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelagen und Einfassungen,
Ausgabe 2020 (ZTV Pflaster-StB 20),

in Verbindung mit den

Technischen Lieferbedingungen fiir Bauprodukte zur Herstellung
von Pflasterdecken, Plattenbeldgen und Einfassungen, Ausgabe
2020 (TL Pflaster-StB 20),

jedoch mit folgenden Anderungen bzw. Ergénzungen:

Baugrundsatze

Allgemeines

Abschnitt 1.4.1 der ZTV Pflaster-StB 20 wird geandert in:

Fiir die Befestigung von Verkehrsflachen mit Pflasterdecken, Plattenbeldgen
und Einfassungen sind die Regelungen der ReStra (Hamburger Regelwerke
flir Planung und Entwurf von Stadtstral8en) der Behérde fiir Verkehr und Mobi-

litdtswende anzuwenden.

Fiir die Bewertung des Griffigkeitsniveaus sind die Orientierungswerte des
Merkblattes (iber den Rutschwiderstand von Pflaster und Plattenbeldgen fiir
FuBgéngerverkehr, Ausgabe 2020 heranzuziehen. Die Messungen sind in
Anlehnung an die Technischen Priifvorschriften fiir Griffigkeitsmessungen
iStralBenbau, Teil: Messverfahren SRT (TP Griff-StB (SRT)) durchzufiihren.

Unterlage

Abschnitt 1.4.2.2, 4. und 5. Absatz, der ZTV Pflaster-StB 20 werden geandert in:

Es sind die in der ReStra der Behérde fiir Verkehr und Mobilitdtswende
aufgefiihrten Tragschichten zu verwenden.

Fur Tragschichten gelten die Anforderungen der Ziffern 2 und 3.

Dicke der Schichten

Abschnitt 1.4.3 der ZTV Pflaster-StB 20 wird geéndert in:

Fir die Wahl der Dicke und Anordnung der Schichten sind die Regelungen der
ReStra der Behérde fiir Verkehr und Mobilitdtswende anzuwenden.
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71.5

7.1.6

71.7

7.1.8

7.2

7.21

Fugen
Abschnitt 1.4.4, 2. Absatz der ZTV Pflaster-StB 20 wird geandert in:
Es gelten die Regelungen der ReStra der Behérde fiir Verkehr und Mobilitéts-

wende.

Entwasserung der Oberflache

Abschnitt 1.4.5 der ZTV Pflaster-StB 20 wird erganzt um:

Es gelten die Regelungen der ReStra der Behérde fiir Verkehr und Mobilitats-
wende.

Verband, Verlegemuster

Abschnitt 1.4.6 der ZTV Pflaster-StB 20 wird erganzt um:

Es sind die in der ReStra der Behérde fir Verkehr und Mobilitdtswende
enthaltenen Regelungen zum Verband von Pflasterdecken in Fahrbahnen zu

beachten.

Anschliisse

Abschnitt 1.4.7, 2. Absatz der ZTV Pflaster-StB 20 wird gedndert in:

Siehe DIN 18318

Bei Anschlissen dirfen zugearbeitete Pflastersteine bzw. Platten nicht
verwendet werden, wenn die verbleibende kiirzere Seite nicht mindestens der
Halfte der grolten Kantenldnge des unbearbeiteten Steines oder der
unbearbeiteten Platte entspricht.

Das Zuarbeiten hat durch Nassschnitt zu erfolgen. Abweichungen davon (z.B.
Verhau bei grob bearbeiteten oder gespaltenen Natursteinen) sind zu

vereinbaren.

Verwendung von Baustoffgemischen aus industriell hergestellten

Gesteinskoérnungen und Recycling-Baustoffen

Abschnitt 1.4.8 der ZTV Pflaster-StB 20 wird geandert in:

Bei der Verwendung von Baustoffgemischen aus industriell hergestellten
Gesteinskérnungen und Recycling-Baustoffen sind die Regelungen der Re Stra

der Behdrde fiir Verkehr und Mobilitdtswende zu berticksichtigen.

Bauprodukte
Abschnitt 2 der ZTV Pflaster-StB 20 wird erganzt um:
Es gilt sinngemal die Ziffer 1.3.

Bettungsmaterial und Fugenmaterial
Abschnitt 2.1 der ZTV Pflaster-StB 20 wird erganzt um:
Bei der Wahl des Bettungs- und Fugenmaterials sind die Regelungen der ReStra

der Behdrde fiir Verkehr und Mobilitdtswende zu berticksichtigen.
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7.2.2
7.2.21

7.2.2.2

Bauteile aus Beton

Allgemeines

Es sind nur Produkte von Herstellerwerken zu verwenden, die einer Guteuber-
wachung gemaf DIN 18200 unterliegen. Die Fremdiiberwachung ist durch die
Lander-Guteschutz-Gemeinschaften des ,Bund Guteschutz Beton- und Stahlbe-
tonfertigteile e.V.“ oder auf Grund eines Uberwachungsvertrages mit einer hier-
fur benannten Prifstelle durchzufUhren.

Ein Verzeichnis dieser Stellen wird beim Deutschen Institut fiir Bautechnik ge-
fuhrt.

Fremdiberwachungsvertrage und/oder Satzungen der Glteschutzgemeinschaf-
ten sowie alle Fremdiberwachungsberichte sind auf Verlangen dem Auftragge-

ber vorzulegen.

Es gelten die , Technischen Hinweise zur Lieferung von Stralenbauerzeugnis-
sen aus Beton“ des ,Bundesverbandes Deutsche Beton- und Fertigteilindustrie

e.V.“ in der jeweils glltigen Fassung.

Produkte, fur die keine Anforderungen in DIN-Normen festgelegt sind, mussen
nach der Richtlinie ,Nicht genormte Betonprodukte — Anforderungen und Prufun-
gen“ (BGB-RINGB) des ,Bund Gliteschutz Beton- und Stahlbetonfertigteile e.V.*

hergestellt sein.

Bauteile aus Beton sind in ausreichendem Mafte mit dem Fertigungsdatum zu
kennzeichnen.

Die Leistungsbeschreibung soll Angaben zu Formen und MaRen entsprechend
ReStra enthalten. Eignungspriifungen von geschliffenen Pflastersteinen oder
Platten geméal ZTV Pflaster-StB 20 sollen Angaben zum Rutschwiderstand
(SRT-Wert) geméaR Ziffer 7.1 enthalten.

Pflastersteine und Platten aus Beton

Abschnitt 2.2.3.1 und 2.2.3.2 der ZTV Pflaster-StB 20 wird erganzt um:

Pflastersteine und Platten aus Beton missen mit 1,5 bis 2,5 mm dicken, ange-
formten Abstandshaltern versehen sein. Die Sichtflachen von Radweg-Steinen
gemal ReStra miissen mit einem roten Vorsatzbeton versehen sein. Fir den

Vorsatzbeton gelten folgende Anforderungen:
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= Pigmentart: Eisenoxid Rot nach DIN EN 12878
= Pigment-Farbton: Bayferrox Nr. 110
oder vergleichbarer Farbton
= Pigmentanteil: 4%+0,3
(netto) bezogen auf den Zementgehalt
= Zementart: CEM 142,5)R

*) Mindestfestigkeit
Bei der Produktion sind Rlckstellproben der im Vorsatzbeton eingesetzten Aus-
gangsmaterialien zu bilden und mindestens drei Wochen ab Lieferbeginn aufzu-
bewahren:
= 100 ml Original-Pigmentlésung
= 300 g Zement
= 5| - Eimer Gesteinskornung je Fraktion

7.2.2.3 Rasengittersteine aus Beton
Abschnitt 2 der ZTV Pflaster-StB 20 wird erganzt um:
Rasengittersteine aus Beton mussen nach der Richtlinie ,Nicht genormte Beton-
produkte — Anforderungen und Priifungen® (BGB-RiINGB) des ,Bund Giiteschutz

Beton- und Stahlbetonfertigteile e.V.“ hergestellt sein.

7.2.2.4 Bordsteine, Einfassungssteine, Rinnensteine aus Beton
Abschnitt 2.2.3.3 der ZTV Pflaster-StB 20 wird ergénzt um:
Abweichend von der DIN 483 gelten auch Kurvensteine mit folgenden
Bogenradien (Mal3e in cm) als Regelbdgen: 75, 600, 900, 1000.

Die StoR¥flachen von Kurvensteinen missen radial verlaufen.

7.2.3 Pflasterziegel und Pflasterklinker
Abschnitt 2.2.4 der ZTV Pflaster-StB 20 wird erganzt um:
Die Leistungsbeschreibung soll Angaben zu Formen und MaB3e entsprechend
ReStra enthalten. Eignungspriifungen geméaR ZTV Pflaster-StB 20 sollen Anga-
ben zum Rutschwiderstand (SRT-Wert) gemaR Ziffer 7.1.enthalten.

7.24 Pflastersteine, Platten und Bordsteine aus Naturstein
Abschnitt 2.2.5.1, 2.2.5.2 und 2.2.5.2 der ZTV Pflaster-StB 20 wird erganzt um:
Die Leistungsbeschreibung soll Angaben zu Formen und Mal3en entsprechend
ReStra enthalten. Eignungspriifungen gemal3 ZTV Pflaster-StB 20 fiir Pflaster-
steine und Platten sollen Angaben zum Rutschwiderstand (SRT-Wert) geméaf3
Ziffer 7.1 enthalten.
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7.3
7.3.1

7.3.2

7.4

7.41

Ausfiihrung

Verlegen und Versetzen

Abschnitt 3.4 der ZTV Pflaster-StB 20 wird erganzt um:

Passstiicke von Pflastersteinen aus Beton sind maschinell gradlinig zu trennen.
Passstlcke von Platten sind grundsatzlich maschinell und nass zu schneiden,

das Anhauen ist auf Ausnahmefalle zu beschréanken.

Verfugen

Abschnitt 3.5 der ZTV Pflaster-StB 20 wird erganzt um:

Wird der obere Bereich der Fuge von Grolpflasterflachen mit heil® verarbeitbarer
Fugenmasse gemall TL Fug-StB 15 geschlossen, sind die Fugen etwa
5 cm tief freizulegen, erforderlichenfalls zu trocknen und mit Fugenmasse in zwei
Arbeitsgangen bis etwa 1 cm unterhalb der Steinoberkanten zu verfillen. Die

Fugen durfen nur bei trockenem Wetter verfullt werden.

Fir das Aufschmelzen der Vergussmasse bis zur erforderlichen Dinnflissigkeit

sind die Verarbeitungsbestimmungen des Herstellers zu beachten.

Die StoRfugen zwischen Hochbordsteinen sind mit bitumenhaltigen

Fugeneinlagen oder gleichwertigen Fugenabdichtungen zu schlieen.

Priifungen

Kontrollpriifungen und Schiedsuntersuchungen

Abschnitt 4.3.2.5 der ZTV Pflaster-StB 20 wird erganzt:

Abweichend soll die Kontrollpriifung der Biegezugfestigkeit nach TL Pflaster-StB
20, Abschnitt 6.1.3 nicht an der fertigen Leistung, sondern bereits vor dem Ein-

bau der Betonbordsteine vorgenommen werden.

Abschnitt 4.3.3 der ZTV Pflaster-StB 20 wird erganzt um:

Zusétzliche Kontrollprifungen an Bauteilen aus Beton zur Uberprifung der
Bruchlasten oder Biegezugfestigkeiten sind unverziiglich nach Feststellung ne-
gativer Ergebnisse durchzufiihren. Zur Beschleunigung des Verfahrens ist die
Ubermittlung der Ergebnisse und die weitere Vorgehensweise fernmiindlich zwi-

schen Prifstelle, Auftraggeber und Auftragnehmer abzustimmen.

Abschnitt 4.3.4 der ZTV Pflaster-StB 20 wird erganzt um:

Der Auftraggeber kann der Durchfiihrung einer Schiedsuntersuchung nur zu-
stimmen, wenn durch die Ergebnisse zusatzlicher Kontrollprifungen in Kombi-
nation mit den Ergebnissen der Eigeniberwachung Zweifel an der sachgerech-

ten Durchfuihrung der Kontrollprifungen begriindet werden kénnen.
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7.4.2 Priifverfahren
Abschnitt 4.4 der ZTV Pflaster-StB 20 wird ergénzt um:
Der Pigmentanteil im Vorsatzbeton roter Radwegsteine wird von der Behérde fiir
Verkehr und Mobildtswende zur Erfahrungssammlung mit dem Priifverfahren
nach Khorasani, HafenCity Universitdt Hamburg (berpriift. Hierbei werden drei
an die Baustelle gelieferte Pflastersteine sowie am Herstellerwerk gelagerte

Riickstellproben der Ausgangsmaterialien verwendet.

7.4.3 Abnahme, Abrechnung und Mangelanspriiche
Abschnitt 5 der ZTV Pflaster-StB 20 wird erganzt um:
In Austlibung seiner Rechte aus den §§ 12 und 13 der VOB/B kann der Auftrag-
geber bei geringen Uber- oder Unterschreitungen der Grenzwerte (geringe Mén-
gel) Abziige in Anlehnung an die Regelungen des Anhanges Il vornehmen, so-
weit der Auftragnehmer schriftlich zustimmt. Stimmt der Auftragnehmer nicht zu,

muss er die Méngel beseitigen.

Verwirklicht sich das Mangelrisiko aus Nichteinhalten der Grenzwerte wéhrend
der Verjdhrungsfrist fiir Mdngelanspriiche, so ist der Auftraggeber berechtigt,
dennoch Méngelbeseitigung zu verlangen. Der Auftragnehmer hat jedoch An-
spruch auf Riickzahlung des auf Grund eines Mangels abgezogenen Betrages,
wenn dieser Mangel auf Grund seiner Méngelanspruchsverpflichtung beseitigt

wird.

Ein geringer Mangel liegt bei folgenden Unter- bzw. Uberschreitungen der

Grenzwerte vor:

— Abmessungen:

Bis maximal 100 % Unter-/Uberschreitung des Toleranzwertes.
— Biegezug-, Spaltzug- oder Druckfestigkeit:

Bis maximal 10 % der geforderten Werte.

— Fehlendes Fertigungsdatum gemaR Ziffer 7.2.2.1
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8. Aufgrabungen
Es gelten die
Zusitzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir
Aufgrabungen in Verkehrsflachen, Ausgabe 2012 (ZTV A-StB 12),
jedoch mit folgenden Anderungen bzw. Ergénzungen:
8.1 Begriffsbestimmungen
Abschnitt 1.2, Bild 2, der ZTV A-StIB 12 wird geandert in:
i
Wiederherstellungsbreite b
i
c Grabenbreite a c C = Abtreppung
l
i
; Deckschicht
gebundene Tragschicht
ungebundene
l ) I \% Planum
>30cm Verfillzone
[
Leitungszone
Bild 1: Abtreppung und Mindestabstand zwischen Planum und Schichten der
Leitung
8.2 Bautechnische Grundsatze

Abschnitt 1.3, 1. Absatz, der ZTV A-StB 12 wird erganzt um:

Eine aufgegrabene Verkehrsflachenbefestigung ist so wieder herzustellen,
dass sie dem Soll-Zustand entspricht bzw. diesem technisch gleichwertig
ist. Der Soll-Zustand wird durch die unter Berlicksichtigung der zum

Zeitpunkt der Aufgrabung herrschenden Verkehrsbelastung bestimmt.

Abschnitt 1.3, 3. Absatz, 1. Spiegelstrich, der ZTV A-StB 12 wird geandert in:

Voraussetzung fiir das Erreichen des Soll-Zustandes bzw. seiner
technischen Gleichwertigkeit ist es, dass die Dimensionierung
entsprechend der ReStra (Hamburger Regelwerke fiir Planung und Entwurf
von Stadtstrallen) der Behérde fiir Verkehr und Mobilitdtswende sowie

entsprechend den Bildern 2 bis 5 (siehe Blatt 8-7 ff.) vorgenommen wird.
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8.3

8.4

Bei alten Befestigungen werden Art und Umfang der Wiederherstellung im
Einvernehmen mit dem StralBenbaulasttrdger festgelegt. Pflasterdecken,
Plattenbeldge und Asphaltbefestigungen in Nebenfldchen sind bis zu 20 m
Lénge auf Unterlagen, die dem  Soll-Zustand entsprechen,
wiederherzustellen, bei ldngeren Abschnitten mit Materialien gemé&l3 den

Regelbauweisen der ReStra.

Abschnitt 1.3, 10. Absatz, der ZTV A-StB 12 wird erganzt um:
Das Ergebnis der Abstimmung soll in einem Abstimmungsprotokoll

festgehalten werden.
Der Sonderfall liegt insbesondere vor,

— wenn mit Setzungen zu rechnen ist (z.B. nach Rohrbriichen, bei
gefrorenen Seitenwénden, nicht tragfdhigen Untergriinden usw.),

— wenn die Wiederherstellung in der kalten Jahreszeit erfolgt und die
Lufttemperaturen unter den festgelegten Werten fiir den Einbau von
Asphaltmischgut liegen,

— wenn Asphaltmischgut nicht zeitgerecht zur Verfiigung steht.
Punktférmige Aufgrabungen werden in einer Baustufe wiederhergestellt.

Abschnitt 1.3, 11. Absatz, der ZTV A-StB 12 wird geandert in:
Die Wiederherstellung in zwei Baustufen soll entsprechend den Bildern 4a

und 4b erfolgen.

Abschnitt 1.3, 13. Absatz, der ZTV A-StB 12 wird erganzt um:
Bei der Wiederherstellung von Queraufgrabungen kénnen auch
vorgefertigte Markierungen, die von der Bundesanstalt fiir StraBenwesen

(BASt) gepriift wurden, verwendet werden.

Baustoffe, Baustoffgemische
Abschnitt 1.4 der ZTV A-StB 12 wird ergénzt um:
Es gelten sinngeman die Regelungen der Ziffern 2 bis 7.

Anforderungen
Abschnitt 1.5 der ZTV A-StB 12 wird ergénzt um:
Es gelten die entsprechenden Regelungen der Ziffern 2 und 3.
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8.5

8.5.1

8.5.1.1

8.6

Priifungen
Abschnitt 1.6.1, 1. Absatz, der ZTV A-StB 12 wird geandert in:
Es sind die nach den Ziffern 2 bis 7 erforderlichen Prifungen

durchzufihren.

Prifungen des Oberbaues

Abschnitt 1.6.3 der ZTV A-StB 12 wird erganzt um:

Zusétzlich zur Feststellung, ob die Gliteeigenschaften der fertigen Leistung
den vertraglichen Anforderungen entsprechen (Kontrollpriifungen), werden
mit einem Kontrollsystem alle Baufirmen, die im Laufe eines Jahres
Aufgrabungen wiederhergestellt haben, stichprobenartig Uberpriift. Die
Behérde fiir Verkehr und Mobilitdtswende gibt Einzelheiten zum Verfahren
und  zur Durchfiihrung dieser Kontrollen —mit  Rundschreiben
StraBenbautechnik (RST, bis 2014) und mit Rundschreiben Strallenwesen
(RS, ab 2015) bekannt.

Mit dem Kontrollsystem sollen grundsétzlich nur Aufgrabungen Uberprtift
werden, die eine Wiederherstellungsfliche kleiner 50 m? aufweisen.
GréBere Aufgrabungen unterliegen Kontrollpriifungen, die der Veranlasser
einer Aufgrabung und Auftraggeber fiir die Wiederherstellung (Ver- und

Entsorgungsunternehmen) durchzufiihren hat.

Oberbauschichten aus Asphalt

Abschnitt 1.6.3.2, 2. Absatz, der ZTV A-StB 12 wird geandert in:
Kontrollpriifungen des Veranlassers sind bei Auftrdégen ab 50 m?
zusammenhédngende Fldche je 2.000 m? Asphaltfléache fiir jede Schicht
vorzunehmen. Zu bestimmen sind KorngréBenverteilung,
Bindemittelgehalt, Bindemittelart, Hohlraumgehalt und Verdichtungsgrad.

Abschnitt 1.6.3.2, der ZTV A-StB 12 wird erganzt um:
Die Anforderungen der Tabelle 6.3 sind ebenfalls einzuhalten.

Méngel

Abschnitt 1.7 der ZTV A-StB 12 wird geandert in:

Festgestellte schwere Mangel sind zu beheben, Preisabziige diirfen nicht
vorgenommen werden. Ein schwerer Mangel liegt vor, wenn die Kriterien
des unter Ziffer 8.5.1 genannten Kontrollsystems vorliegen. Die
vertragsgerechte Méangelbeseitigung ist durch zusatzliche
Eigenuberwachungsprifungen nachzuweisen.

Bei Vorliegen eines leichten Mangels gemal den Kriterien des o.g.
Kontrollsystems, der nicht mit geringem Aufwand behoben werden kann, ist

die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche angemessen zu verlangern.
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8.7

8.8

8.9
8.9.1

8.9.1.1

Ubernahme durch den StraBenbaulasttriager

Abschnitt 1.8, 4. Absatz, der ZTV A-StB 12 wird geandert in:

Festlegungen zu Fristen fiir die Ubernahme wiederhergestellter
Aufgrabungen durch den StralBenbaulasttrdger sind nicht Gegenstand
dieser ZTV.

Entfernen des Oberbaues

Abschnitt 2.1, 2. Absatz, letzter Satz, der ZTV A-StB 12 wird geandert in:

In Abstimmung mit dem StralRenbaulasttrager sind Unterfahrungen des
Oberbaus maoglich. Dabei dirfen nichtgesteuerte
Bodenverdrangungsverfahren nur bei Querungen rechtwinklig zur
Fahrbahn und bei Durchérterungslangen bis maximal 7 Meter zur
Anwendung kommen, die Mindestiberdeckung muss das 10-fache des
Vortriebsdurchmesser, mindestens aber 1 Meter betragen. Gesteuerte
Bohrverfahren (z.B. Horizontalspilbohrverfahren) dirfen auch parallel zur

Strallenachse zum Einsatz kommen.

Abschnitt 2.1, letzter Absatz, der ZTV A-StB 12 wird geandert in:

Fir das Transportieren, Sammeln und die Abgabe von pechhaltigem
StraRenaufbruch gelten die von der Behdrde fir Verkehr und
Mobilitdtswende, durch Rundschreiben StralRenbautechnik (RST, bis 2014)
und mit Rundschreiben StralRenwesen (RS, ab 2015) eingefiihrten

Regelungen.

Wiederherstellen des Oberbaues
Oberbau mit Asphalt

Allgemeines
Abschnitt 5.2.1 der ZTV A-StB 12 wird geéndert in:
1-stufige Wiederherstellung:

Fiir die 1-stufige Wiederherstellung des Oberbaues mit Asphalt sind unter
Verwendung von Fertigern die Bauweisen der ReStra der Behdrde fiir
Verkehr und Mobilitdtswende anzuwenden.

Fiir den Handeinbau sind die in Anlehnung an die ReStra festgelegten

Regelbauweisen gemél Ziffer 8, Bild 2 vorzusehen.
2-stufige Wiederherstellung:

Fiir die 2-stufige Wiederherstellung des Oberbaues mit Asphalt sind unter
Verwendung von Fertigern die Bauweisen der ReStra anzuwenden. Die
Aufgrabungsstelle wird zunéchst bis auf Héhe der Asphalt-deckschicht mit

einem Asphaltbinder geschlossen. Die Asphaltdeckschicht wird zu einem




ZTVI/St-Hmb.09 Aufgrabungen

Blatt 8 - 5
02/22

8.9.1.2

8.9.1.3

spéteren Zeitpunkt aufgebracht, wobei die Asphaltbinderschicht in der

Dicke der Asphaltdeckschicht abgefrést wird.

Fiir den Handeinbau sind die in Anlehnung an die ReStra in den Bildern 3,

4a und 4b festgelegten Sonderbauweisen anzuwenden.

Abschnitt 5.2.1, 3. Absatz, der ZTV A-StB 12 wird erganzt um:

FUr den Handeinbau von Asphaltmischgut sind grundsatzlich Thermokibel
zum Transport des Asphaltmischgutes zu verwenden. Unabhangig von den
Anforderungen an die Mindesttemperatur darf die Verweilzeit des

Asphaltmischgutes im Thermokibel 8 Stunden nicht Gberschreiten.

Abschnitt 5.2.2, 1. Absatz, 1. Satz der ZTV A-StB 12 wird geandert in:

Die Abtreppungen sind parallel zur Grabenkante herzustellen. Beim
Ruckschnitt der Abtreppungen sind Ausbriiche, Verspriinge und/oder
Verbreiterungen in der Grabenkante bis 20 cm je Seite zu begradigen.
Dariiber hinausgehende Verbreiterungen (Schachte, Hausanschlisse

usw.) sind rechtwinklig herzustellen.

Abschnitt 5.2.2 der ZTV A-StB 12 wird erganzt um:
Die Regelungen fiir Abtreppungen gelten auch fur Oberbauten mit Asphalt
in Nebenflachen.

Reststreifen

Abschnitt 5.2.3, 1. Absatz, der ZTV A-StB 12 wird erganzt um:

Im Fahrbahnbereich sind Reststreifenbreiten des Asphalt-Oberbaues von
héchstens 0,50 m zwischen den zuriickgenommenen gebundenen
Schichten und der Bordkante zu entfernen. Die Reststreifenbreite schlief3t

die Breite eines vorhandenen Asphaltwasserlaufes mit ein.

Bauverfahren
Abschnitt 5.2.4 der ZTV A-StB 12 wird erganzt um:
Bei Queraufgrabungen kann der Asphaltwasserlauf mit dem Material der

benachbarten Fahrbahndeckschicht wiederhergestellt werden.

Bei der vorldufigen Wiederherstellung (1.Baustufe) kann auf eine
Fugenausbildung verzichtet werden. Es sind stattdessen Nahte
auszubilden. Der Nahtbereich ist in einer Breite von etwa 10 cm durch
Auftragen von Bitumenemulsion mit nachtraglichem Abstreuen mit

gebrochener feiner Gesteinskérnung zu versiegeln.

Abschnitt 5.2.4, 9. Absatz, der ZTV A-StB 12 wird geandert in:
Bei Einbau mit dem Fertiger kann auf das Ausbilden einer Fuge verzichtet
werden wenn ein inniger Verbund von altem und neuem Asphaltmischgut

fur die Asphaltdeckschicht sichergestellt werden kann.
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8.9.2

8.9.3

8.94

8.9.4.1

Wenn die einzelnen Asphaltschichten- und lagen nicht hei} auf heil’
eingebaut werden, ist die jeweilige Asphaltschicht oder Asphaltlage mit
einer Bitumenemulsion anzusprihen. Eine Unterlage aus einer
Verfestigung ist grundsatzlich mit der  Polymermodifizierten
Bitumenemulsion C60BP4-S anzuspriihen.

Ansonsten gelten die Ziffern 4.6.2.2, 5.8.2.2 und 6.8.2.2.

Oberbau mit Beton
Abschnitt 5.3.2 und 5.3.3 der ZTV A-StB 12 gilt nicht.

Abschnitt 5.3.4 der ZTV A-StB 12 wird erganzt um:

Fir die Wiederherstellung von Betondecken gilt Ziffer 9. Es sind unabhéngig
von der AufgrabungsgréfRe grundsatzlich nur ganze Felder in einer Baustufe
mit frlhhochfestem Stralenbeton mit FlieRmittel wiederherzustellen.

Ausnahmen bilden punktférmige Aufgrabungen.

Oberbau mit Pflasterdecken oder Plattenbeldgen

Abschnitt 5.4.1, 1. Absatz, der ZTV A-StB 12 wird geandert in:

Fiir die Wiederherstellung des Oberbaues mit Pflasterdecken oder
Plattenbeldgen sind die Bauweisen der ReStra der Behorde fiir Verkehr und

Mobilitdtswende anzuwenden.

Abschnitt 5.4.1, 3. Absatz, der ZTV A-StB 12 gilt nicht.

Sonstige Oberbauten

Mit Asphalt liberbaute Pflasteroberbauten

Abschnitt 5.5 der ZTV A-StB 12 wird erganzt um:

Die Wiederherstellung ist vollstdndig in Asphaltbauweise gemaf Ziffer 8.9.1
vorzunehmen. Nach dem Einbau der ungebundenen Tragschichten ist die
Pflasterdecke und die darauf befindlichen Asphaltschichten um das Mal}

der Auflockerung aufzunehmen (Abtreppung), mindestens jedoch:

— bei einer Grabentiefe von kleiner 2,00 mum 2 x 15 cm,

— bei einer Grabentiefe von mindestens 2,00 mum 2 x 20 cm.

Hierbei sind die Asphaltschichten zu schneiden, die Pflastersteine in Ganze
aus dem Verbund zu l6sen und zu entfernen. Entstehende Hohlrdume und

Zwickel sind mit Beton oder Zementmortel zu flllen.
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8.9.5

8.9.6

Randeinfassungen
Abschnitt 5.7 der ZTV A-StB 12 wird erganzt um:
Es gilt Ziffer 7 ,Pflasterdecken, Plattenbelage, Einfassungen” in Verbindung

mit der ReStra der Behorde flir Verkehr und Mobilitatswende.

Bild 7 der ZTV A-StB 12 gilt nicht.

Punktférmige Aufgrabungen
Die Wiederherstellung von Fahrbahnbefestigungen nach punktférmigen

Aufgrabungen ist gemafg Bild 5 vorzunehmen.

StralRenkappen und Schachtabdeckungen (Einbauteile) sind héhengleich

zur angrenzenden Fahrbahnoberkante herzustellen.

Bei Neubau- bzw. Um- und Ausbaumalnahmen gilt:

Vor Ablauf der Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche darf das Einbauteil
max. 5 mm tiefer als die angrenzende Fahrbahn liegen. Bei Uberschreitung
der zuldssigen Abweichungen ist vom Auftraggeber der Mangel
festzustellen.

Der gewahrleistungspflichtige Auftragnehmer hat diesen Mangel zu

beseitigen.

Bei Malinahmen der baulichen Erhaltung gilt:

Bei Mallnahmen der baulichen Erhaltung, bei denen die Regulierung der
Einbauteile Vertragsbestandteil ist, darf das Einbauteil vor Ablauf der
Verjahrungsfrist fir Mangelanspriche max. 5 mm tiefer als die angrenzende
Fahrbahn liegen.

Bei Uberschreitung der zulassigen Abweichungen ist vom Auftragnehmer

der vertragsgerechte Zustand herzustellen.

Bei der Entnahme von Bohrkernen ist im Bereich der gebundenen Binder-
und Tragschichten als Verfllimaterial ein Sand-Kies-Zement-Gemisch
(Beton C12/15) und im Deckschichtbereich Reparaturasphalt zu

verwenden.
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Bild 2: Regelbauweisen fiir die 1-stufige Wiederherstellung des Oberbaues mit
Asphalt
- Handeinbau -
Belastungs Bk100 Bk32 Bk10 Bk3,2
-klasse
B 1002 B > 32 322B>10 102B>3,2 322B>1,8
AD 4,0 MA 8 S 4,0 MA8 S 4,0 MA8 S 4,0 MA 8 S
AB 8,0 AC 16 B Hmb | 8,0 AC16 BHmb | 8,0 AC 16 B Hmb 6,0 AC 16 B Hmb
AC 22 T Hmb AC 22 T Hmb AC 22 T Hmb
AC 22 T Hmb . 20,0 - 20,0 g
AT 28,0 (min. 2 Lag‘en) 24,0 (min. 2 Lagen) (min. 2 Lagen) (min. 2 Lagen)
1. Trag- 34.0 38,0 Sfm 40,0 SfM
schicht (30,0 StM ’ St
V45 V45 Y45 Y45
Verfiill-  |70,0 70,0 70,0 70,0
zone
Leitungs-
zone
Belastungs Bk1,8 Bk1,0 Bk0,3
-klasse
B 1,82B>1,0 1,02B>0,3 0,32B>0,1 0,12B
AD 4,0 AC8DN 4,0 AC8DN 4,0 ACS8DN 4)
AT 12,0 AC 22 T Hmb | 10,0 AC 22 T Hmb| 8,0 AC 22 T Hmb| 100 AC16TD
2. Trag- 1) 2) 3) 3)
schicht
SfM SfM
1. Trag- SfM SfM
schicht
Y45 V45
v 45 V45 60,0 60,0
Verfiill- | 70,0 700
zone
Leitungs-
zone
1) -12cm AC 22 T Hmb Legende:
(gemeinsam mit 3.TS in min. 2 Lagen) oder
- 30 cm HMVA-Tragschicht oder Schotter- AC Asphaltbeton
tragschicht AD Asphaltdeckschicht
AB Asphaltbinderschicht
2) -10cm AC 22 T Hmb AT Asphalttragschicht
(gemeinsam mit 3.TS in min. 2 Lagen) oder MA Gussasphalt
- 30 cm HMVA-Tragschicht oder Schotter- N Normale Beanspruchung
tragschicht S Besondere Beanspruchungen
SfM Schicht aus frostunempfindlichem Material
3) -8cmAC22THmb Hmb Hamburger Zusammensetzung
(gemeinsam mit 3.TS in min. 2 Lagen) oder F1 Frostempfindlichkeitsklasse fir B6den gem. ZTV E-StB
- 25 cm HMVA-Tragschicht oder Schotter- V45 Verformungsmodul auf dem Planum gem. ZTV E-StB

tragschicht

2cmACS5DL
8cmAC 22 T Hmb

4) alternativ:
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Bild 3: Sonderbauweise fur die 2-stufige Wiederherstellung des Oberbaues
mit Asphalt bei Queraufgrabungen

- Pflasterbauweise -

Belastungsklasse Bk100 bis Bk0,3

1. Baustufe (vorlaufige Wiederherstellung)

Betonsteinpflaster 16 x 16

oder
Pflasterdecke 16,0 E ﬂ Natursteinpflaster
(GroB pflaster)
Schicht aus frost- SfM
unempfindlichem ‘
Material
V45
Verfiillzone 70,0
Leitungszone (60,0)

2. Baustufe (endgiiltige Wiederherstellung)

Asphaltdeckschicht
Asphaltbinderschicht
Regelbauweisen

Asphalttragschicht gemaR Bild 2
2. Tragschicht

1. Tragschicht
(Schicht aus frost-
unempfindlichem
Material)

Verfiillzone
Leitungszone
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Bild 4a: Sonderbauweisen fir die 2-stufige Wiederherstellung des Oberbaues mit
Asphalt bei Langs- und Queraufgrabungen (Bk100 bis Bk3,2)
- Asphaltbauweise - Handeinbau -
Belastung Bk100 Bk32 Bk10 Bk3,2
s-klasse
B 1002 B > 32 322B>10 10=2B>3,2 322B>1,8
1. Baustufe (vorlaufige Wiederherstellung)
AB AC 16 B Hmb AC 16 B Hmb AC 16 BHmb |19 9 AC 16 B Hmb
12,0 (2 Lagen) 12,0 (2 Lagen) 12,0 /(2 Lagen) ’ S
AC 22 T Hmb 20.0 AC 22 T Hmb 200 AC 22 T Hmb
AT 28,0 AC22THmb |94 (2 Lagen) | ’ (2 Lagen) ’ (2 Lagen)
(min. 2 Lagen)
1. Trag- SfM 38.0 SfM 40,0 SfM
schicht 30,0 SfM 3410 ? ’
V45 Y45 Y45 V45
Verfiill-  |79.0 70,0 70,0 70,0
zZone
Leitungs
=Zonhe
2. Baustufe (endgiiltige Wiederherstellung)
AD 40 [ VA8S
AB
AT
1. Trag-
schicht
Verfiill-
Zone
Leitungs
-Zonhe
Legende:
AC Asphaltbeton
AD Asphaltdeckschicht
AB Asphaltbinderschicht
AT Asphalttragschicht
MA Gussasphalt
N Normale Beanspruchung
S Besondere Beanspruchungen
SfM Schicht aus frostunempfindlichem Material
Hmb Hamburger Zusammensetzung
F1 Frostempfindlichkeitsklasse fiir Béden gem. ZTV E-StB
V45 Verformungsmodul auf dem Planum gem. ZTV E-StB
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Bild 4b: Sonderbauweisen fur die 2-stufige Wiederherstellung des Oberbaues mit
Asphalt bei Langs- und Queraufgrabungen (Bk1,8 bis Bk0,3)

- Asphaltbauweise - Handeinbau -

klasse

Belastungs- Bk1,8 Bk1,0

Bk0,3

B 1,82B>1,0 1,02B>0,3

0,32B>0,1 0,12B

1. Baustufe (vorlaufige Wiederherstellung)

AC16BN 449
(2 Lagen)

1)

AB 16,0

2. Trag-
schicht

1. Trag- SfM
schicht

Y45

AC16BN
(2 Lagen)

2)

SfM

V45

. 70,0
verfiull- | 790

zone
Leitungs-
zone

12,0

AC16BN |40 AC16BN%Y
3 (2 Lagen)

3) 3)

SfM SfM

V45 Vv 45

60,0

60,0

2. Baustufe (endgiiltige Wiederherstellung)

AD 40 [ ACS8DN

3. Trag-
schicht

2. Trag-
schicht

1. Trag-
schicht

Verfiillzon
e
Leitungsz
one

2,0 N AC5DL

1) -12cm AC 22 T Hmb
(gemeinsam mit 3.TS in min. 2 Lagen) oder
- 30 cm HMVA-Tragschicht oder Schotter-
tragschicht

2) -10cm AC 22 T Hmb
(gemeinsam mit 3.TS in min. 2 Lagen) oder
- 30 cm HMVA-Tragschicht oder Schotter-
tragschicht

3) -8cmAC22THmb
(gemeinsam mit 3.TS in min. 2 Lagen) oder
- 25 cm HMVA-Tragschicht oder Schotter-
tragschicht

4) alternativ: 10 cm AC 16 TD

AC
AD
AB

MA

SfM
Hmb
F1
V45

Legende:

Asphaltbeton

Asphaltdeckschicht

Asphaltbinderschicht

Asphalttragschicht

Gussasphalt

Normale Beanspruchung

Besondere Beanspruchungen

Schicht aus frostunempfindlichem Material
Hamburger Zusammensetzung
Frostempfindlichkeitsklasse fiir Béden gem. ZTV E-StB
Verformungsmodul auf dem Planum gem. ZTV E-StB
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Bild: 5 Wiederherstellung von punktformigen Aufgrabungen

Belastungsklasse Bk100 bis Bk0,3

Regelbauweise (Wiederherstellung mit Gussasphalt)

Gussasphalt fur Handeinbau
(evtl. in mehreren Lagen)

ABER S
NN

NN N AN

Beton C 12/15

\\

N
-
TN
NN N

1.1

Hinweis: Auch bei Schachten und Trummen ist die Wiederherstellung entsprechend vorzunehmen.
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9.1

9.2

Fahrbahndecken aus Beton

Es gelten die

Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den
Bau von Fahrbahndecken aus Beton, Ausgabe 2007 (ZTV Beton-StB 07),

in Verbindung mit den

Technischen Lieferbedingungen fiir Baustoffe und Baustoffgemische
fir Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken
aus Beton, Ausgabe 2007 (TL Beton-StB 07),

jedoch mit folgenden Anderungen bzw. Ergéanzungen fiir die Anwendung im

kommunalen Straflenbau:

Anwendungen

Abschnitt 3.4.1 der ZTV Beton-StB 07 wird geéndert in:

Die ZTV Beton-StB 07 werden fir den Bau von Decken mit
normalerhdrtendem und friihhochfestem Fahrbahndeckenbeton mit
optionaler FlieBmittelzugabe fiir Bushaltestellen in Fahrbahnen des
Individualverkehrs, Bussonderspuren sowie flir Busbuchten geméal3 ReStra
(Hamburger Regelwerke fiir Planung und Entwurf von Stadtstral3en) der

Behérde fiir Verkehr und Mobilitdtswende angewendet.

Abschnitt 4.2, Tabelle 4 der TL Beton-StB 07 wird erganzt um:

Fir Fahrbahndeckenbeton gemal ZTV/St-Hmb. gelten die Anforderungen
fur Oberbeton gemaf’ der TL Beton-StB 07, Tabelle 4, Zeile (Bauklasse SV,
I-111'), in Spalte (4) wird die Forderung nach der Feuchteklasse WS auf die
Feuchteklasse WA abgesenkt. Mindestanforderungen sind die
Festigkeitsklassen C 30/37 (normalerhartend) bzw. C 35/45 (frGhhochfest),
Feuchteklasse WA und die Expositionsklassen XF4 und XM2 nach den TL
Beton-StB 07 und Ziffer 9.3. Fir frihhochfesten Fahrbahndeckenbeton
gelten zusatzlich Anforderungen an die Druckfestigkeit im Alter von 2
Tagen, welche grundsatzlich bei einer Temperatur von 20 °C einzuhalten

sind.

Baugrundsatze

Abschnitte 1.3.3.1, 1. Absatz, 2. Satz, der ZTV Beton-StB 07 wird geandert in:

Die Mindestdicke des frostsicheren Strallenaufbaus und die Dicke der
Decke richtet sich nach den Festlegungen der ReStra der Behdrde fiir

Verkehr und Mobilitdtswende.
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9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.3

Anordnen der Fugen

Abschnitt 3.1.4.1 der ZTV Beton-StB 07 wird erganzt um:

Der Querscheinfugenabstand betrdgt grundsétzlich 3 bis 4 m. Der
Fugenabstand ist jedoch auch nach ggf. vorhandenen Einbauten und der
Lage der Bordsteinstél3e zu wéhlen. Es sind die Regelungen der ReStra der
Behérde fiir Verkehr und Mobilitdtswende zu beriicksichtigen. Die

Herstellung der Fugen ist gesondert auszuschreiben.

Diibel

Abschnitt 3.1.4.2, 1., 2. und 5. Absatz, der ZTV Beton-StB 07 werden geandert in:
An den Querscheinfugen sind zur Lastibertragung und zur Sicherung
gleicher Hoéhenlage der Platten Dubel vorzusehen. Der Dibelabstand
untereinander sowie der Abstand der auReren Dibel vom Plattenrand bzw.

von der Langsfuge betragt 25 cm.

Betonstahleinlagen

Abschnitt 3.1.5 der ZTV Beton-StB 07 wird gedndert in:

Ausschlielich die Platten von Endfeldern mit Ubergang auf den Oberbau aus
Asphalt sind mit oberen und unteren Stahleinlagen von jeweils ca. 3 kg/m? zu
bewehren. Bei Busbuchten oder Kreisverkehren sind nur die spitzwinkligen
Platten (< 80 gon) auf diese Weise zu bewehren. Die Stabe der Stahleinlagen
sollen einen Durchmesser von ca. 6 mm haben. Die Betoniberdeckungen

oben von 2 5 cm und unten von = 2,5 cm sind einzuhalten.

Baustoffe, Beton

Abschnitt 3.2, 1. Absatz, der ZTV Beton-StB 07 wird erganzt um:

Der Fahrbahndeckenbeton muss mindestens die Festigkeitsklassen C 30/37
(normalerhartend) bzw. C 35/45 (frlhhochfest), die Feuchtigkeitsklasse WA
und die Expositionsklassen XF4 und XM2 einhalten. Der Sand muss den
Alkaliempfindlichkeitsklassen E 1-O oder E I-OF entsprechen, fir die Gesteins-
kdrnungen d > 2 mm ist nur die Alkaliempfindlichkeitsklasse E 1-S zul&ssig. Die
Verwendung von Kies ist nicht zulassig, die Gesteinskérnung d > 2 mm muss
der Kategorie C90/1 entsprechen und mindestens in zwei getrennten
Korngruppen zugegeben werden. Die entsprechenden aktuellen
Prufzeugnisse sind Bestandteil der Unterlagen zur Prifung und Freigabe der

Betonsorten.

Abschnitt 3.2, 3. Absatz, der ZTV Beton-StB 07 wird erganzt um:

Es durfen ausschlieBlich Portlandzemente (CEM I) und Portlandhittenzemente
(CEM II/A-S oder CEM 11I/B-S) der Festigkeitsklasse 42,5 R gemaR DIN EN 197-
1, mit niedrigem, wirksamen Alkaligehalt (na) entsprechend den Anforderungen
der DIN 1164-10 (03/2013) eingesetzt werden.
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9.4

9.4.1

9.4.2

9.4.3

9.4.4

9.4.5

Ausfiihrung

Bei gleichzeitigem Herstellen der Betondecke und der angrenzenden
Asphaltdeckschicht soll der Asphalt im Ubergangsbereich zur Betondecke
(Stirnseiten) mit einer geringfiigigen Uberhéhung (ca. 5 mm) eingebaut
werden. Es ist besonders in diesem Bereich auf eine sorgféltige
Verdichtung zu achten.

Einbringen des Betons und der Stahleinlagen
Abschnitt 3.3.1.4, 2. Absatz, der ZTV Beton-StB 07 gilt nicht.

Verdichten des Betons

Abschnitt 3.3.1.5, 2. Absatz, der ZTV Beton-StB 07 wird geéndert in:

Bei Bushaltestellen in Fahrbahnen  des Individualverkehrs,
Bussonderspuren sowie fiir Busbuchten diirfen zum Verdichten des Betons
aulRer maschinell fortbewegten Verdichtungsgeraten auch geeignete
Kleingerate ohne Fahrvorrichtung und Fuhrung eingesetzt werden, z. B.

einzelne Innenrdttler, Rittelbohlen.

Fertigstellen der Oberflache

Abschnitt 3.3.1.6, 7. Absatz, der ZTV Beton-StB 07 wird geandert in:

Ist eine Verbesserung der Larmminderung, der Ebenheit und/oder
Griffigkeit vorgesehen, gelten die Regelungen der ZTV BEB-StB 15,
Abschnitt 2.3.3.5.

Abziehen mit einem Kunstrasen

Far Bushaltestellen in Fahrbahnen des Individualverkehrs,
Bussonderspuren sowie fur Busbuchten gilt Abschnitt 3.3.1.6.3 der ZTV
Beton-StB 07.

Herstellen der Fugenkerben

Abschnitt 3.3.2 der ZTV Beton-StB 07 wird erganzt um:

Fur die Herstellung der Fugenkerbe und des Fugenspaltes der
Querscheinfugen ist das Verfahren fir geschnittene Fugen vorzusehen. Der
Fugenspalt (Kammerschnitt) ist moglichst spat nach dem Kerbschnitt

herzustellen. Die Fugenspaltbreite betragt 15 mm.

Die Anschlisse an den Asphaltoberbau sind als Pressfugen und an
Bordsteinen als Raumfugen auszubilden. Die Fugenspaltbreite 15 mm. Der

Fugenspalt fir die Pressfuge ist zu schneiden.
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9.4.6

9.5

9.6

9.6.1

Griffigkeit
Abschnitt 3.3.4.7 der ZTV Beton-StB 07 wird erganzt um:
Fir die Griffigkeit der fertigen Oberflache der Decke von Bushaltestellen in
Fahrbahnen des Individualverkehrs, Bussonderspuren sowie flr
Busbuchten sind fir die kombinierte Messmethode SRT-Pendel /
Ausflussmessung folgende Grenzwerte bei der Abnahme einzuhalten:

e SRT-Wert > 60

e Ausflusszeit <30 sec

Wiederherstellung nach Aufgrabung
Siehe Ziffer 8.9.2

Priifungen

Erstprifung

Abschnitt 1.3.2 und 3.5 der ZTV Beton-StB 07 werden ergénzt um:
Anforderungen, einzureichende Unterlagen und Prifverantwortlichkeiten
zur Gewahrleistung eines ausreichenden Widerstands gegen Alkali-

Kieselsaure-Reaktion (AKR) sind der Ziffer 9.3 zu entnehmen.

Die zur Priifung und Freigabe einzureichende Erstpriifung (einschlief3lich
etwaiger Anlagen wie Mischungsberechnung oder Rezeptur) muss fur alle
eingesetzten Ausgangsstoffe die eindeutigen Produktbezeichnungen und
die gem. Ziffer 9.3 geforderten Baustoffeigenschaften (Klassen/Kategorien)
konform der zum Nachweis miteinzureichenden Untersuchungsbefunde
ausweisen. Unprazise Bezeichnungen wie beispielsweise ,Splitt 8/16“ oder

fehlende Nachweise werden nicht akzeptiert.

In der Erstprifung ist unter der geltenden Norm die ,ZTV Beton-StB 07 in
Verbindung mit der ZTV/St-Hmb.09" auszuweisen, gleiches gilt flr
Mischungsberechnung, Rezeptur und Lieferscheine. Ebenso ist im Falle
eines frihhochfesten Fahrbahndeckenbetons dieses auf den Dokumenten

auszuweisen.

Die Erstprifung ist nur mit Sichtvermerk der Behdrde fir Verkehr und
Mobilitadtswende flr das laufende Kalenderjahr und bis zum 31. Marz des

Folgejahres guiltig.




ZTV/St-Hmb.09

Fahrbahndecken aus Beton

Blatt 9 -5
07/23

9.6.2

9.7

Kontrollpriifungen

Abschnitt 3.3.4 der ZTV Beton 07 wird erganzt um:

Lieferscheine missen zur Betonsorte ,ZTV Beton-StB 07 in Verbindung mit
der ZTV/St-Hmb.09" auszuweisen und einen Soll/Ist-Ausdruck (ZTV-Ing-
Ausdruck) enthalten, um gemafl Anhang F der ZTV Beton-StB 07 die
Zusammensetzung des Betons kontrollieren zu kénnen und die Ermittlung

des W/Z-Wertes zu ermdglichen.

Abschnitt 3.3.4.1 der ZTV Beton 07 wird geandert in:

Im Rahmen der Kontrollprifung wird die Druckfestigkeit des Betons an
Wirfeln mit einer Kantenlange von 15 cm ermittelt, wie im Anhang F fir die
Eigeniberwachungsprifung vorgesehen. Die Haufigkeit wird dabei
geandert, so dass je Lieferfahrzeug ein Wirfel herzustellen ist und geman
DIN EN 12390-3 im Alter von 28 Tagen gepruft wird. Die Festigkeit jedes
Wirfels und die mittlere Festigkeit missen dabei mindestens die in der
DIN 1045-3 geforderten Werte der Druckfestigkeit erreichen. Fir das
Mittelwertkriterium gelten abweichend die Vorgaben in der Tabelle 9.1.

Tabelle 9.1 Mittelwertkriterium

Kriterium 1 Kriterium 2
Anzahl Wiirfel (Mittelwert) (Einzelwert
u=1 - > fok
u=2 - > fex
u=3-4 zfck+1 zfck'4
u=5-6 Efck+2 Efck'4

Abschnitt 3.4.5 der ZTV Beton 07 wird erganzt um:
Fir die Falle in denen die Verkehrsfreigabe bereits nach wenigen Tagen
erfolgen muss, ist der Einbau von friihhochfestem Fahrbahndeckenbeton

der Festigkeitsklasse C 35/45 vorzusehen.

Abschnitt 3.5.2, 2. und 3. Absatz, der ZTV Beton-StB 07 gilt nicht fur
Griffigkeitsmessungen mit der kombinierten Messmethode SRT-Pendel /

Ausflussmessung auf Bushaltestellen am Fahrbahnrand.

Mangelanspriiche

Abschnitt 3.3.4.7 der ZTV Beton-StB 07 wird geandert in:

Weichen die Messergebnisse bei Anwendung der kombinierten
Messmethode SRT-Pendel / Ausflussmessung von den Grenzwerten ab, so

liegt ein Mangel vor. Der Auftragnehmer kann in diesem Fall eine erneute
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Kontrollpriifung mit der kombinierten Messmethode SRT-Pendel /
Ausflussmessung verlangen. Die mit den TP Griff-StB (SKM) vorgegebenen
Messzeitrdume gelten auch fir die kombinierte Messmethode SRT-Pendel

/ Ausflussmessung.

Werden bei der Abnahme und bei Anwendung der kombinierten
Messmethode SRT-Pendel / Ausflussmessung Abweichungen von den
Grenzwerten um mehr als 4 SRT-Einheiten oder um mehr als 30 sec
Ausflusszeit festgestellt oder werden bei der erneuten Kontrollprifung die
Anforderungen an die Griffigkeit nicht erfillt, hat der Auftragnehmer die
Ursachen des Mangels festzustellen und dauerhaft wirksame

griffigkeitsverbessernde MaRnahmen durchzufihren.

Bei Unterschreitung der durch die Kontrollprifung ermittelten
Abnahmekriterien gemaly Ziffer 9.6.2 kann unter Zustimmung der
Bautberwachung, ein Nachweis der Druckfestigkeit gemal Anhang B der
ZTV Beton-StB 07 zu Lasten der einbauenden Firma bzw. deren
Lieferanten durch den Kontrollprifer erfolgen und damit die fertige Leistung
ggf. trotzdem bestatigt werden.

Diese Prifung ersetzt im Falle einer positiven Bewertung nicht die
Anspriche fur einen vorliegenden geringen Mangel, der mit bewertet wird.
Die Regelungen des Anhang G der ZTV Beton-StB sind bei

Unterschreitungen zu beachten.
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10.1

10.2

10.3

10.4

Bauliche Erhaltung — Asphaltbauweisen

Es gelten die

Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir die
Bauliche Erhaltung von Verkehrsflachenbefestigungen — Asphaltbauwei-
sen, Ausgabe 2009 / Fassung 2013 (ZTV BEA-StB 09/13),

jedoch mit folgenden Anderungen und Ergénzungen:

Anwendung

Abschnitt 1.3.1, 2. Absatz, der ZTV BEA-StB 09/13 wird erganzt um:

Durch ausschlie3liche Inaugenscheinnahme sind die Schadensursachen im Allge-
meinen nicht festzustellen. Bei nicht eindeutiger Schadensursache ist eine nach
RAP Stra anerkannte und im Leistungsverzeichnis fir Prifungen im StralBenbau
der Freien und Hansestadt Hamburg (LVPriifStB) gelistete Priifstelle mit der Erar-

beitung eines Sanierungsvorschlages zu beauftragen.

Baugrundsatze

Abschnitt 1.3.3 der ZTV BEA-StB 09/13 wird geandert in:

Fiir die Wahl der Dicken und Anordnung der Schichten ist die ReStra (Hamburger
Regelwerke fiir Planung und Entwurf von StadtstraBen) der Behérde fiir Verkehr
und Mobilitdtswende zu beachten, sofern in den nachfolgenden Abschnitten der
ZTV BEA-StB 09/13 aus bau- und/oder verfahrenstechnischen Griinden keine ab-

weichenden Regelungen getroffen werden.

Baustoffe, Baustoffgemische

Abschnitt 2.3.1, 1. Absatz, der ZTV BEA-StB 09/13 wird geandert in:

Fur Asphaltmischgut zur Herstellung von Asphaltschichten im Rahmen der In-
standhaltung, Instandsetzung oder Erneuerung gelten die Festlegungen der Ziffern
45, 56 und 6.6, sofern in den nachfolgenden Abschnitten der
ZTV BEA-StB 09/13 keine besonderen Anforderungen gestellt sind.

Erstpriifung und Eignungsnachweis
Abschnitt 2.3.2 der ZTV BEA-StB 09/13 wird geéandert in:
Es gilt Ziffer 5.6.2 und 6.6.2.

Eignungsnachweise entsprechend der Abschnitte 2.3.2.1, 2.3.2.2 und 2.3.2.3
der ZTV BEA-StB 09/13 sind nur mit Sichtvermerk der Behorde fur Verkehr
und Mobilitdtswende fur das laufende Kalenderjahr und bis zum 31. Marz des
Folgejahres glltig. Sie kdnnen héchstens zweimal durch erneuten Sichtver-

merk flr ein weiteres Kalenderjahr verlangert werden.
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10.5 Ausfiihrung
10.5.1 Allgemeines

10.5.2

Abschnitt 3.1, 1. Absatz, Satz 1 der ZTV BEA-StB 09/13 wird geandert in:
Es gelten die Anforderungen der Ziffern 4, 5 und 6, sofern in nachfolgenden Ab-
schnitten der ZTV BEA-StB 09/13 keine anderen Regelungen getroffen werden.

Frasen der Unterlage

Abschnitt 3.2.1, 2. Absatz, der ZTV BEA-StB 09/13 wird geandert in:

Im Stadium der Entwurfsbearbeitung fiir BaumalBnahmen an bestehenden Stral3en
ist durch die Strallenbauverwaltung zwingend zu priifen, ob in den auszubauenden
Schichten teer-/pechtypische Bestandteilen vorhanden sind. Die Einstufung von
StraBenaufbruch in teer-/pechfrei, teer-/pechverdéchtig bzw. teer-/pechhaltig hat
gemdal RST 3/13 zu erfolgen.

Abschnitt 3.2.1, nach dem 2. Absatz der ZTV BEA-StB 09/13 wird erganzt um:

Das Arbeitsverfahren fiir das Abfrdsen von Schichten des Strallenoberbaus ist ent-
sprechend den Regelungen der TRGS 559 ,Technische Regeln fiir Gefahrstoffe —
Mineralischer Staub, Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin — Aus-
schuss fiir Gefahrstoffe (BAuA) so auszuwéhlen, dass méglichst wenig Staub frei-
gesetzt und eine Ausbreitung auf unbelastete Arbeitsbereiche nach dem Stand der
Technik vermieden wird (Absatz 4 ,SchutzmalBnahmen® der TRGS 559). Der Ein-
satz von Frasen mit wirksamer Absaugeinrichtung soll vorgesehen werden. Die in
den TRGS 559 aufgefiihrten weiteren Schutzmalinahmen sind vom Auftragneh-

mer in seiner Verantwortung als Arbeitgeber zu beachten.

Abschnitt 3.2.1, 8. Absatz, der ZTV BEA-StB 09/13 wird geandert in:

Das Frasen von Asphaltbefestigungen ist in den ZTV BEA-StB 09/13 nicht als ei-
genstéandige bauliche Mal3nahme enthalten. Die ,Hinweise fiir das Frdsen von As-
phaltbefestigungen und Befestigungen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen” (H
FA) sind zu beachten.

Nach dem Frésen einer Asphaltdeckschicht zur Wiederherstellung der Verkehrssi-
cherheit (Verbesserung der Giriffigkeit) darf die Unebenheit in Ladngs- und Quer-
richtung innerhalb einer 4 m langen Messstrecke folgende Grenzwerte nicht Uber-
schreiten:

In den Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2 4 mm,

In den Ubrigen Belastungsklassen 6 mm.

Ansonsten gelten die Anforderungen der Ziffer 6.8.6.
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10.6

10.6.1

10.7

10.7.1

10.7.2

10.8

10.8.1

Oberflachenbehandlungen (OB)

Baustoffe, Ausfiihrungsarten

Abschnitt 3.4.1.3, 1. Absatz, der ZTV BEA-StB 09/13 wird erganzt um:

Im Hinblick auf die L&rmminderung sollen grundsétzlich Oberflachenbehandlungen
mit einem Grétkorn von héchstens 8 mm gewéhlt werden. In den Belastungsklas-
sen Bk1,8 und Bk1,0 ist Abstreumaterial aus hellen Gesteinskérnungen vorzuse-

hen.

Es gelten die Anforderungen der TL G OB-StB 15.

Diinne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise (DSK)

Baustoffe, Baustoffgemische
Abschnitt 3.4.2.3 der ZTV BEA-StB 09/13 wird ergénzt um:
Es gelten die Anforderungen der TL G DSK-StB 15.

Gesteinskérnungen
Abschnitt 3.4.2.3.1 der ZTV BEA-StB 09/13 wird erganzt um:
In den Belastungsklassen Bk100 bis Bk1,0 sind grobe und feine Gesteinskérnun-

gen aus hellen Gesteinen vorzusehen.

Diinne Asphaltdeckschichten in HeiBRbauweise (DSH) und Diinne

Asphaltdeckschichten in HeiBbauweise auf Versiegelung (DSH-V)

Baustoffgemische

Abschnitt 3.4.3.3.1, 1. Absatz, der ZTV BEA-StB 09/13 wird geandert in:

Fir die Zusammensetzung der Asphaltmischgutarten und -sorten gelten die Ab-
schnitte 3.2.4, 3.2.5 und 3.2.6 der TL Asphalt-StB 07/13, in Verbindung mit Ziffer
6, sofern nachfolgend und unter Berlicksichtigung der Tabelle 12 der ZTV BEA-

StB 09/13 keine besonderen Anforderungen angegeben sind.

Abschnitt 3.4.3.3.2, 2. Absatz, der ZTV BEA-StB 09/13 wird geandert in:
Es gilt sinngeman Ziffer 6.5.

Es gelten die Anforderungen der TL G DSH-V-StB 15.
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10.8.2

10.8.2.1

10.8.2.2

10.9

10.9.1

Ausfiihrung
Abschnitt 3.4.3.4, 1. Absatz, der ZTV BEA-StB 09/13 wird geandert in:
Es gelten die ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt 3 in Verbindung mit Ziffer 6.8.

Abschnitt 3.4.3.4 der ZTV BEA-StB 09/13 wird erganzt um:

Fir den Handeinbau von Asphaltmischgut sind grundsatzlich Thermokubel zum
Transport des Asphaltmischgutes zu verwenden. Unabhangig von den Anforde-
rungen an die Mindesttemperatur darf die Verweilzeit des Asphaltmischgutes im

Thermoktbel 8 Stunden nicht Giberschreiten.

Vorbereiten der Unterlage
Abschnitt 3.4.3.4.1, 1. Absatz, der ZTV BEA-StB 09/13 wird geandert in:
Es gilt die ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt 3.2 in Verbindung mit Ziffer 6.8.2.

Abschnitt 3.4.3.4.1, 3. Absatz, der ZTV BEA-StB 09/13 wird geandert in:

Zum Erreichen eines ausreichenden Schichtenverbundes gelten die ZTV Asphalt-
StB 07/13, Abschnitt 3.3.1 in Verbindung mit Ziffer 6.8.2. Bei Dinnen Asphaltdeck-
schichten in Heillbauweise auf Versiegelung ist die Unterlage vor dem Einbau nicht

anzusprihen.

Herstellen der Schicht

Abschnitt 3.4.3.4.2, 1. Absatz, der ZTV BEA-StB 09/13 wird geandert in:

Es gelten die ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitte 3.7 bis 3.10 in Verbindung mit
Ziffer 6.8.3. Dunne Asphaltdeckschichten in HeilRbauweise und Diinne Asphalt-
deckschichten in HeilRbauweise auf Versiegelung dirfen nicht auf nasser oder
wasserhaltiger Unterlage eingebaut werden.

Abschnitt 3.4.3.4.3, 4. Absatz, der ZTV BEA-StB 09/13 wird geandert in:
Fir das Abstumpfen der Fahrbahnoberflache gilt die Ziffer 6.8.4 bzw. 6.8.5.

Riickformen (RF)

Abschnitt 3.4.4.3.3, 1. Absatz, der ZTV BEA-StB 09/13 wird geandert in:

Fur das resultierende Asphaltmischgut gelten die Anforderungen der Ziffern 4, 5
und 6.

Ausfihrung

Abschnitt 3.4.4.4.1 der ZTV BEA-StB 09/13 wird erganzt um:

Fur den Handeinbau von Asphaltmischgut sind grundsatzlich Thermokubel zum
Transport des Asphaltmischgutes zu verwenden. Unabhangig von den Anforde-
rungen an die Mindesttemperatur darf die Verweilzeit des Asphaltmischgutes im

Thermoktbel 8 Stunden nicht Giberschreiten.
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10.10

10.10.1

10.10.2

10.10.3

10.10.4

10.11

10.11.1

10.11.2

Abschnitt 3.4.4.4.2, 4. Absatz, der ZTV BEA-StB 09/13 wird geandert in:
Fir das Abstumpfen der Fahrbahnoberflache gilt die Ziffer 6.8.4 bzw. 6.8.5.

Ersatz einer Asphaltdeckschicht (EAD)

Allgemeines

Abschnitt 3.4.5.1, der ZTV BEA-StB 09/13 wird geandert in:

Der Ersatz einer Asphaltdeckschicht erfolgt nach Abfrdsen der vorhandenen As-
phaltdeckschicht durch Neueinbau von Asphaltbeton, Splittmastixasphalt oder

Gussasphalt entsprechend den Anforderungen der Ziffer 6.

Anwendung
Abschnitt 3.4.5.2, 3. Absatz, der ZTV BEA-StB 09/13 wird geandert in:
Bei der Wahl der Asphaltdeckschichtart und Asphaltmischgutsorte ist die ReStra

der Behorde fiir Verkehr und Mobilitatswende zu beachten.

Baustoffe, Baustoffgemische
Abschnitt 3.4.5.3 der ZTV BEA-StB 09/13 wird gedndert in:
Es qilt Ziffer 10.3.

Ausfiihrung
Abschnitt 3.4.5.5 und 3.4.5.6 der ZTV BEA-StB 09/13 werden geandert in:
Es gilt Ziffer 6.8.

Erneuerung

Baugrundsatze
Abschnitt 3.5.2, 2. Absatz, 1. Satz, der ZTV BEA-StB 09/13 wird geandert in:
Die Art der Erneuerung und die Dicke der neuen Schichten sind in Anlehnung an

die ReStra der Behérde fiir Verkehr und Mobilitdtswende zu wéhlen.

Baustoffe, Baustoffgemische

Abschnitt 3.5.3 der ZTV BEA-StB 09/13 wird geéndert in:

Fur Asphaltdeckschichten gelten die Anforderungen der Ziffer 6.6.1, fir Asphalt-
binderschichten gelten die Anforderungen der Ziffer 5.6.1 und fiir Asphalttrag-

schichten gelten die Anforderungen der Ziffer 4.5.1.
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10.11.3

10.12

Ausfiihrung

Abschnitt 3.5.4, 1. bis 3. Absatz, der ZTV BEA-StB 09/13 werden geandert in:
Erneuerungsmaflnahmen setzen eine ebene, profilgerechte Unterlage voraus, so
dass der Einbau der neuen Schichten in gleichmafiger Dicke und nach den Anfor-
derungen der ZTV Asphalt-StB 07/13 in Verbindung mit den Ziffern 4 bis 6 erfolgen

kann.

Bei teilweisem oder vollstdndigem Ersatz der vorhandenen Befestigung sind die
Asphaltschichten so sorgfaltig auszubauen, dass der Einbau der neuen Schichten
nach den Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 07/13 in Verbindung mit den Ziffern
4 bis 6 erfolgen kann.

Abschnitt 3.5.4 der ZTV BEA-StB 09/13 wird erganzt um:

Fir den Handeinbau von Asphaltmischgut sind grundsatzlich Thermokubel zum
Transport des Asphaltmischgutes zu verwenden. Unabhangig von den Anforde-
rungen an die Mindesttemperatur darf die Verweilzeit des Asphaltmischgutes im

Thermoktbel 8 Stunden nicht Giberschreiten.

Grenzwerte und Toleranzen

Abschnitt 4.2.2, 2. Absatz, der ZTV BEA-StB 09/13 wird geandert in:

Fir den Verdichtungsgrad der fertigen Schicht gelten bei ErhaltungsmalRnahmen
nach den Abschnitten 3.4.4 (Riuckformen-RF), 3.4.5 (Ersatz einer Deckschicht-
EAD) und 3.5 (Erneuerung) die Anforderungen der Ziffern 5 und 6. Bei Dinnen
Schichten im HeilReinbau darf der Verdichtungsgrad der fertigen Schicht 96 % nicht

unterschreiten.

Abschnitt 4.2.2, 3. Absatz, der ZTV BEA-StB 09/13 wird geandert in:

Der Hohlraumgehalt in der fertigen Asphaltdeckschicht nach den Abschnitten
3.24, 3.4.4,3.4.5, und 3.5 der ZTV BEA-StB 09/13 darf die fir die jeweilige As-
phaltmischgutart und -sorte in den ZTV Asphalt-StB 07/13 angegebenen Grenz-

werte nicht Gberschreiten.

Abschnitt 4.2.4, 1. Absatz, der ZTV BEA-StB 09/13 wird geandert in:

Fir Unebenheiten der Oberflache innerhalb einer 4 m langen Messstrecke in
Langs- und Querrichtung gelten die Grenzwerte der Ziffern 5.8 und 6.8, sofern in
nachfolgenden Abschnitten der ZTV BEA-StB 09/13 keine anderen Regelungen

getroffen werden.
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10.13 Priifungen
Abschnitt 5.2.2, 1. Satz, der ZTV BEA-StB 09/13 wird geandert in:
Der Erstprifungsbericht fir Asphaltmischgut gilt nur fir eine Sollzusammenset-
zung und ist nur mit dem Sichtvermerk der Behoérde fur Verkehr und Mobilitats-
wende fir das laufende Kalenderjahr und bis zum 31. Marz des Folgejahres gultig.

Er kann hochstens zweimal durch erneuten Sichtvermerk flir ein weiteres Kalen-

derjahr verlangert werden.

10.14 Mangelanspriiche
Abschnitte 6, der ZTV BEA-StB 09/13 wird geandert in:
Fir die Abnahme gelten die Angaben der Ziffern 4.8, 5.10 und 6.10, sofern in nach-
folgenden Abschnitten der ZTV BEA-StB 09/13 keine anderen Regelungen getrof-

fen werden.
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Al1

Al11

Al1.2

Bestimmung der Dicken von Oberbauschichten fiur die
Abrechnung und Abnahme

Es gelten die

Technischen Prifvorschriften zur Bestimmung der Dicken von
Oberbauschichten im StraRenbau (TP D-StB),

jedoch mit folgenden Anderungen bzw. Ergénzungen:

Elektromagnetische Dickenmessung

Anwendung

Abschnitt 2.1.1 der TP D-StB wird erganzt um:

Die mit der elektromagnetischen Dickenmessung ermittelte Schichtdicke
wird sowohl zur Abnahme als auch zur Abrechnung herangezogen. Bei
Zweifeln an der Richtigkeit der Messungen sind Nachmessungen mit einem
geeigneten Verfahren nach TP D-StB vorzunehmen. Die Kosten tragt die

unterliegende Partei.

Es ist wie folgt zu verfahren:

Einbau von Asphaltschichten nach Dicke

Bei Neu-, Um- und Ausbaumal3nahmen ist im Bauvertrag der Einbau von
Asphaltschichten nach Einbaudicke zu vereinbaren, wenn die Einbaufldche
gréBer als 1.000 m? ist. Bei Einbaufldchen kleiner als 1.000 m? kann nach

A.l.1.2 verfahren werden.

Die mit dem elektromagnetischen Messverfahren ermittelten Schichtdicken
sind Grundlage fur die Abnahme und Abrechnung. Unabhangig hiervon sind

dem Auftraggeber die dazugehdrigen Wiegescheine auszuhandigen.

Einbau von Asphaltschichten nach Einbaumenge
Bei Unterhaltungs- und InstandsetzungsmaBnahmen ist im Bauvertrag der
Einbau von Asphaltschichten in der Regel nach Einbaumenge zu

vereinbaren.

Die Uber die Wiegescheine nachgewiesene Einbaumenge ist die Grundlage

fur die Abnahme und Abrechnung.

Bei einer ausreichend ebenen Unterlage - z.B. Asphaltdeckschicht auf

neuer Asphaltbinderschicht - kann nach A.l.1.1 verfahren werden.
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A2

A.lL3

A.l4

Messeinrichtung

Abschnitt 2.1.3, 3. Spiegelstrich, der TP D-StB wird geandert in:

Als Gegenpol sind selbstklebende Messstreifen aus Aluminiumfolie
(Mindestdicke 0,1 mm) oder zu nagelnde Aluminiumbleche (Mindestdicke
0,25 mm) in einer Breite von mindestens 30 cm und einer Lange von

mindestens 70 cm zu verwenden.

Messstellen
Abschnitt 2.1.6 der TP D-StB wird erganzt um:
Die Anordnung der Gegenpole ist entsprechend Bild 1 vorzunehmen.

Zur Mittelwertbildung sollen je Schicht mindestens 20 Messstellen angelegt
werden. Die Gegenpole sind dabei Uber die Einbauflache regelmafig zu
verteilen. Im Querprofil sind mindestens drei Messstellen anzuordnen, der
Abstand der Querprofile untereinander betragt hdchstens 50 m. Eine
Erhdhung der Messstellen je Querprofil und eine Verringerung des

Abstandes der Querprofile sind nach den oértlichen Verhaltnissen mdglich.

In begriindeten Einzelféllen — z.B. komplizierte Knotenpunkte — kann fiir die
Abnahme und Abrechnung die Einbaufldche in Teilabschnitte aufgeteilt und
gesondert behandelt werden. In diesen Einzelfdllen kann von einem Abzug

fur Einzelwerte abgesehen werden. Dieses ist gesondert zu vereinbaren.

Anstelle einzelner Messfolien kann Uber das Querprofil auch eine
durchgehende 30 cm breite Folie aufgebracht werden, wenn eine dichtere
Messstellenfolge  sinnvoll ist - z.B. bei Unterhaltungs- und

Instandsetzungsmafinahmen.

Wird nach dem Einbau der zu messenden Schicht festgestellt, dass mehr
als 10 % der Gegenpole auf Grund deren Beschadigung eine
ordnungsgemale Messung nicht zulassen oder Gegenpole fehlen, ist
ersatzweise die Schichtdicke an Bohrkernen zu ermitteln. Die Kosten hierfur

tragt der Auftragnehmer.

Durchfiihrung der Messungen

Abschnitt 2.1.6 der TP D-StB wird erganzt um:

Der Auftragnehmer (AN) hat die Gegenpole vorzuhalten und zu verlegen.
Die Kosten hierfir sind nach gesonderten Positionen des
Leistungsverzeichnisses zu vergiten. Der Auftraggeber (AG) halt ein

Messgerat vor.

Die einzelnen Messstellen werden nach Angaben des AG festgelegt und

vom AN durch geeignete Mallnahmen gesichert.




ZTV/St-Hmb.09 Anhang |

Blatt I. 3
04/13

A.L5

A.LL51

A.L.5.2

Die Einbaudicke der einzelnen Asphaltschichten ist getrennt zu ermitteln.

Abschnitt 2.1.7, der TP D-StB in Bezug auf die elektromagnetische Dickenmessung
wird geandert in:
Die Messergebnisse sind in das Formblatt 1 einzutragen und vom AN und

AG schriftlich anzuerkennen.

Abrechnung und Abnahme

Abrechnung

Die Abrechnung ist mit den Formblattern 1 und 2 durchzuflhren.

Abnahme
Die Ermittlung der Abzuge auf Grund von Mangeln bei der Einbaudicke wird

mit den Formblattern 1 bis 3 vorgenommen.
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Anordnung der Gegenpole

Bild 1
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Abrechnung von Asphaltschichten

Baumafinahme:

Formblatt 2

Messabschnitt von Stat.:

bis Stat.:

Auftraggeber:

LosgroRe:

m2

Auftragnehmer:

1.) Schichtdickenausgleich

2.) Ermittlung der Abrechnungseinheitspreise (EP‘)

Soll- Mittlere Verteilung der Mehrdicken Restmehr | anrechenbare Dicke
dicke Dicke _ D:
(Blatt 1) | Minder- Mehr- dicke der Soll + méx. 5%)
D
dicke aus der in die in die
B T
(1 2) (3) 4) (%) (6) () (8) (9)
D
B

Angebotspreis  x anrechenbare Dicke = Abrechnungspreis EP’
Solldicke
(10) (11) (12)

D

B

T
EP‘firdie T EUR/m?2
EP‘firdieD+B+T EUR/m?2
EP‘firdieD+ T EUR/m?2
EP‘firdie D +B EUR/m?2
EP’ fir die D EUR/m?
Aufgestellt: Hamburg, den

Dienststelle: Name:
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Abnahme von Asphaltschichten Formblatt 3
BaumafRnahme:

Messabschnitt von Stat.: bis Stat.:
LosgroRe: m?
Auftraggeber:
Auftragnehmer:
1.) Abziige auf Grund von Mangeln bei den Einzelwerten
Schichtart p :=100 DXM EP' x 3,75 x zugeordnete = EUR abzuziehender
Ifd. Nr. - Wert in EUR
B.T 13)- (16 Losgrs
od(zar D+B ;us)BIgtt ’)l aus Blatt 2 MeosssprL(J)nI?te (Summen)
2.) Abziige auf Grund von Mangeln beim Mittelwert
Schichtart p:100 x EP' x 3,75 x Gesamtflache = EUR
(20) - (22) aus Bl. 2
T
D+B
D

Aufgestellt:  Hamburg, den

Gesamtsumme des Abzuges

Dienststelle:

Name:
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A.L6. Hinweise zum Ausfiillen der Formblatter”
A.1.6.1. Abrechnung

zu Formblatt 1 Blatt 1.5

Spalten

Arbeitsvorgang

(1)-Q)

Einbaudicken durch Messen feststellen und die Werte eintragen. Die
eingetragenen Messergebnisse sind vom AG und AN durch Unterschriften
anzuerkennen.

Summe aller Dicken bilden und die mittlere Dicke (arithmetisches Mittel)
errechnen und eintragen. Die mittlere Dicke ist die Abrechnungsdicke
(vgl. ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt 7.3.1.1).

zu Formblatt 2

Blatt 1.6

(10) - (12)

Spalten Arbeitsvorgang

(1-(2) Werte fur die Solldicke (vertraglich vereinbarte Dicke, ggf. korrigiert gem.
Ziffer 5.1) und mittlere Dicken aus Formblatt 1 (unterhalb Spalten 1-3)
Ubertragen.

(3)-(4) Minder- und Mehrdicken aus der Differenz von (1) und (2) bestimmen.

(5)-(7) Die Minderdicken untenliegender Schichten werden durch die Mehrdicken
daruber liegender Schichten ausgeglichen (vgl. ZTV Asphalt-StB 07/13,
Abschnitt 7.3.1).

(8) - (9) Verbleibt nach dem Ausgleich in der Deckschicht noch eine Mehrdicke, so

wird diese bis zu maximal 5% der Solldicke angerechnet (anrechenbare
Dicke, vgl. ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt 7.3.1).

Liegt die anrechenbare Dicke unter der Solldicke, so wird der Angebotspreis
entsprechend dem Verhaltnis von anrechenbarer Dicke zu Solldicke
vermindert (Abrechnungseinheitspreis EP’)

(vgl. ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt 7.3.1).

*) Es ist zweckmaRig, die Messwerte mit einem Tabellen-Kalkulationsprogramm entsprechend den nachfolgenden
Rechenanweisungen zu verarbeiten.
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A.1.6.2 Abnahme

zu Formbilatt 1

Blatt 1.5

Spalten

Arbeitsvorgang

(4)-(6)

(7)-(8)

(9)-(12)

(13) - (16)

(17) - (19)

(20) - (22)

Einzelwertbetrachtung:

Fir die gemessenen Dicken der Spalten (1) — (3) an den Messstellen einen
Schichtdickenausgleich anlog dem Verfahren bei der Abrechnung
vornehmen (vgl. ZTV Asphalt-StB  07/13, Abschnitt A.2.1). Die
ausgeglichenen sowie die nicht auszugleichenden Dicken in die Spalten
eintragen.

Die fur den weiteren Rechengang bendtigten Werte durch Summenbildung
errechnen.

Den zulassigen Grenzwert fir die jeweiligen Schichten/Schichtenpakete
durch Differenzbildung von Solldicke (vertraglich vereinbarte Dicke, ggf.
korrigiert gem. Ziff. 5.1) und angegebenen Toleranzen ermitteln und in das
jeweilige Feld der Kopfzeile eintragen (vgl. ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt
4.2.1, Tabelle 24, Zeile b)).

Wenn bei einem 2-stufigen Ausbau die endglltige Decke erst spater
aufgebracht wird, sind die zulassigen Grenzwerte sinngemaf} anzuwenden,
d.h. fur die oberste Schicht der vorlaufigen Decke ist der zulassige Grenzwert
aus Soll - 25% und fur das Schichtenpaket aus Decke und Asphalttragschicht
aus Soll - 15% zu bilden (vgl. ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt 4.2.1, Tabelle
24 Fullnote 1).

Die Einzelwerte (Spalten 4, 6, 7, 8) mit den zulassigen Grenzwerten
vergleichen. Einzelwerte, die den zulassigen Grenzwert unterschreiten sind
Mangeldicken. Diese in die zugehdrigen Spalten Ubertragen.

Die Uber den zulassigen Grenzwert hinausgehende Unterschreitung
in % der Solldicke (p-Wert) gemaR der angegebenen Formel ermitteln
(vgl. ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt A.2.1).

Mittelwertbetrachtung:

Den zulassigen Grenzwert flr die jeweiligen Schichten/Schichtenpakete
durch Differenzbildung von Solldicke (vertraglich vereinbarte Dicke, gdf.
korrigiert gem. Ziff. 5.1) und angegebenen Toleranzen ermitteln und in das
jeweilige Feld der Kopfzeile eintragen (vgl. ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt
4.2.1, Tabelle 24, Zeile a)).

Die mittleren Dicken unterhalb der Spalten (4), (6) und (8) mit den zulassigen
Grenzwerten vergleichen. Mittlere Dicken, die den zuladssigen Grenzwert
unterschreiten (Mangeldicken) Ubertragen.

Die Uber den zulassigen Grenzwert hinausgehende Unterschreitung in % der
Solldicke (p-Wert) gemal der angegebenen Formel ermitteln
(vgl. ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt A.2.1).
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zu Formblatt 3

Blatt 1.7

Arbeitsvorgang

Einzelwertbetrachtung:

Die Abzlge aus der Einzelwertbetrachtung werden getrennt fir die D, fur
D + B, fir D + B + T und fir die T gemal der angegebenen Abzugsformel
berechnet (vgl. ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt A.2.1).

In die Abzugsformel gehen ein:

Die p-Werte aus dem Formblatt 1, Spalten (13) - (16), die
Abrechnungseinheitspreise EP’ (verminderte Angebotspreise) aus dem
Formblatt 2 (Abschnitt 2.) und die zugeordnete Teilflache fiir einen
Messpunkt, die sich aus der LosgréRRe, dividiert durch die Anzahl aller
Messpunkte ergibt.

Ein Mangel (zu dinne Asphaltdeck-, Asphalttragschicht oder Asphaltdeck-
und Asphaltbinderschicht zusammen) ist nur einmal durch einen Abzug
abzugelten. Es ist daher bei den Einzelwerten an den Messstellen ein
Vergleich der Abzige fir die betreffende Schicht mit den Abzigen fir
Schichtenpakete, in denen die betreffende Schicht enthalten ist,
vorzunehmen. Der jeweils hdchste Abzug ist mafligebend.

Mittelwertbetrachtung:

Die Abziige aus der Mittelwertbetrachtung werden getrennt fir die D, fir
D + B und die T gemall der angegebenen Formel berechnet (vgl. ZTV
Asphalt-StB 07/13, Abschnitt A.2.1.

In die Abzugsformel gehen ein:

Die p-Werte aus dem Formblatt 1, Spalten (20) - (22), die
Abrechnungseinheitspreise EP’ (verminderte Angebotspreise) aus dem
Formblatt 2 (Abschn. 2.) und die Gesamtflache (Losgrolie).

Ermittlung des Gesamtabzuges:

Die Abzlige aus der Einzelwertbetrachtung (Summe der Teilabzlige aus den
Einzelwerten) und der Mittelwertbetrachtung (Mittelwerte aus samtlichen
Einzelwerten) werden gegenubergestellt, und zwar getrennt fur die D, fir die
D + B und die T. Fur jede Schicht bzw. fir jedes Schichtenpaket ist der jeweils
héhere Abzugswert in Rechnung zu stellen (vgl. ZTV Asphalt-StB 07/13,
Abschnitt A.2.1).
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Abziige bei Uber- oder Unterschreitungen von Grenzwerten

Der AG kann bei Uber- bzw. Unterschreitungen von Grenzwerten, die einen
Sachmangel nach § 13 Absatz 1 VOB/B darstellen, dem Auftragnehmer
anbieten, im Rahmen einer einzelvertraglichen Vereinbarung die
Geltendmachung von Méngelanspriichen (§ 13 Absatz 5 VOB/B) vorerst
zurlickzustellen und dafiir als Ausgleich einen Abzug vorzunehmen. Die Héhe

des Abzuges bemisst sich nach den jeweils im Anhang der

ZTV E-StB 17
ZTV Asphalt-StB 07/13
ZTV Beton-StB 07

enthaltenen Abzugsformeln.
Darin bedeutet:
A = Abzug in EUR
p = Uber- bzw. Unterschreitung des Grenzwertes in %

EP = der sich aus der Abrechnung ergebende Einheitspreis in EUR/m?
F = dem Nachweis zugehérige Fldche in m?

Folgende Anderungen bzw. Ergénzungen zu den o.g. Regelwerken kénnen

berticksichtigt werden:

- Hohlraumgehalt der fertigen Schicht

2

Abzugsformel A= % x3xEPxF
p = absolute Abweichung bis 2 Vol.-% Uber

den angegebenen Grenzwert in %
Die Abzugsregelung der ZTV Asphalt-StB 07/13 fiir eine eventuell an gleicher
Stelle vorhandene Unterschreitung des Verdichtungsgrades bleibt unbertihrt.

- Schichtenverbund

Bei einer Unterschreitung des Grenzwertes fiir die Anforderung an die
Scherkraft zwischen zwei Asphaltschichten oder —lagen ist es angemessen,
anstelle der Méangelbeseitigung einen Abzug gemdal folgender Formeln zu

vereinbaren.

Deckschicht auf Binderschicht (Bereich Wert 2 1 kN <15 kN):

A

= Tog * (0372 xp® + 0,149 x ) * Z EP «F

Deckschicht auf Tragschicht (Bereich Wert 2 1 kN < 12 kN):

A

- 1(1)0* (0,436 « p? + 2,023 * p) *ZEPi F
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Binderschicht auf Tragschicht, Tragschicht auf Tragschicht (Bereich Wert 2 1 kN < 12

kN):

A

~ 100

* (0,115 * p2 + 1,922 = p) * ZEPi * F

Binderschicht auf Tragschicht, Tragschicht auf Tragschicht (Bereich Wert < 1

kN):

50
A= 100*ZEP"*F

Sind mehrere Schichten der gleichen Flache von dem Mangel betroffen, werden

die einzelnen Abziige aufsummiert. Der maximale Abzug fiir diese Fldche darf

dabei folgenden Wert nicht (iberschreiten:

Gesamtabzug:
80

A= 100*ZEP"*F

Darin bedeuten:

A = Abzugin EUR

P = ber den Grenzwert hinausgehende Unterschreitung des geforderten

Schichtenverbundes in KN

EP; = Einheitspreise nach den Abschnitten 7.3.1, 7.3.2 oder 7.3.3 in EUR/m?
fir alle Schichten/Lagen, die Uber der mangelhaften Schichtgrenze
liegen. Der Einheitspreis flir die obere Lage der Tragschicht ist dabei
anteilig nach der Solldicke zu ermitteln. Einheitspreise in EUR/t sind
auf die zugehérigen Gesamteinbauflachen des Bauvertrages
umzurechnen.

F = der Probe zugehérige Einbaufldche in m?

- Aufhellungsanteil

Abzugsformel

P =

2

A= P x1xEPxF
100

Unterschreitung der in der Tabelle 6.3
angegebenen Grenzwerte in  M.-%,
Jjedoch maximal bis zu einem Preisabzug
von 50 % des Abrechnungsbetrages fiir
die beanstandete Flédche. Bei einer groi3-
eren Abweichung kann eine vertrags-
gerechte Deckschicht verlangt werden.
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- Abzige fiir Betonwaren

Fiir Betonwaren werden Abziige flir kleine Médngel gemanR Ziffer 7.4.3 wie
folgt errechnet:

Unter- bzw. Uberschreitungen der zulédssigen Abmessungen:
Bis 50% des Toleranzwertes 10 % Abzug vom Lieferpreis

Bis 100% des Toleranzwertes 20 % Abzug vom Lieferpreis

Unterschreitung der Biegezug- Spaltzug- und Druckfestigkeit:
Bis 5% der geforderten Werte 10 % Abzug vom Lieferpreis
Bis 10% der geforderten Werte 20 % Abzug vom Lieferpreis

Fehlendes Signum und/oder Fertigungsdatum 10 % Abzug vom Lieferpreis

Die Abziige werden addiert jedoch héchstens bis zu 25 % des Lieferpreises.

Berechnungsmenge ist die Liefermenge bzw. der betreffende Bauabschnitt, von
der oder dem die Betonwaren entnommen und geprlift werden. Der Auftragnehmer
hat die Mdglichkeit, auf eigene Kosten Eingrenzungsprifungen durchzufiihren (vgl.
Ziffer 7.4.1, zusétzliche Kontrollpriifungen).
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